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IDENTIFICAGAO E GRUPAMENTO DAS MADEIRAS SERRADAS
EMPREGADAS NA CONSTRUGAO CIVIL HABITACIONAL NA CIDADE
DE SAO PAULO

Autor: Geraldo José Zenid

Orientador: Prof. Dr. Jodo Peres Chimelo

RESUMO

Com o objetivo de contribuir para aumentar e melhorar o
uso da madeira serrada na construgao civil habitacional, foram identificadas
botanicamente e reunidas em grupos de uso final as madeiras que estdo sendo
comercializadas/utilizadas para esse fim, na Cidade de Sdo Paulo.

Foram visitados 42 distribuidores de madeira e 22 obras
de edificios de varios pavimentos e conjuntos populares, onde foram coletadas
345 amostras de madeira e informagdes gerais sobre as empresas.

A identificagdo botéanica foi realizada através da anatomia
do lenho das amostras coletadas. Foram identificadas 57 espécies de madeira
(espécies ou grupos de espécies de dificil distingdo na pratica), provenientes,
principalmente, da Amazénia. Foram identificadas cinco espécies provenientes
de reflorestamento: cuningémia, cupressus, eucalipto, grevilea e pinus.

Tal variedade, reflexo da heterogeneidade das florestas
tropicais, ndo esta presente na frequéncia percentual de espécies em relagao
ao total de amostras coletadas, pois somente 15 espécies representaram 80%
da amostras coletadas, dentre estas, espécies tradicionais como: pinho-do-
parana, peroba-rosa, ipé e jatoba. Das madeiras de reflorestamento, somente o
pinus teve participagao importante.

Diversos erros de identificacdo foram constatados,

principalmente, entre as construtoras. Esses erros ocorreram mais
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frequentemente nas madeiras destinadas a usos temporarios (andaimes,
escoramentos etc.).

Dentre as informagdes gerais coletadas destacam-se: o
setor nao utiliza especificagcdes, estabelecidas por entidades normalizadoras,
para dimensdes e qualidade das pecas, o tratamento quimico preservante é
pouco praticado e ha preocupagdes com relagdo a secagem da madeira. Os
principais problemas apontados pelas empresas estdo relacionados a
comercializagdo (alto prego da madeira e do transporte) e a qualidade
(deficiéncia no processamento, defeitos naturais e mistura de espécies).

As madeiras foram reunidas em grupos de usos finais de
acordo com as informagdes dos entrevistados e de acordo com critério proposto
no estudo, que esta baseado nos niveis das propriedades de madeiras
tradicionalmente utilizadas na construgédo civil habitacional (pinho-do-parana,
peroba-rosa e imbuia).

Foi constatada a auséncia, total ou parcial, de informacgdes
sobre propriedades tecnologicas para diversas madeiras selecionadas para o
grupamento por uso final. Também foi observado o uso de diferentes normas de
ensaio entre instituicdes brasileiras que atuam em tecnologia de produtos
florestais.

Os agrupamentos realizados mostraram-se mais
satisfatorios nos grupos de uso para fins estruturais, onde as propriedades
mecanicas sdo mais importantes, do que naqueles onde a estabilidade

dimensional e o aspecto decorativo, sdo requisitos basicos.
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IDENTIFICATION AND GROUPING OF SAWNWOOD SPECIES USED
FOR HOUSE CONSTRUCTION IN THE CITY OF SAO PAULO

Author: Geraldo José Zenid

Adviser: Prof. Dr. Joao Peres Chimelo

SUMMARY

The sawnwood species commercialized and used for
house construction in the City of Sdo Paulo, were botanically identified and
grouped according to the end use, in order to contribute to the improvement and
the increase of sawnwood in these applications.

Forty two dealers of sawnwood and twenty two building
constructors were visited. Three hundred and forty five samples of sawnwood
and general information about these companies were collected. The
constructions visited included buildings of several floors and low cost houses.

The botanical identification was carried out through the
examination of the wood anatomy of the sawnwood samples. This method
provided identification of 57 species of wood (species or groups of species not
readily separated, in practice). Most of them were from the Amazon Region and
five species are from manmade forests: cunninghamia, cupressus, eucalyptus,
grevillea and pine.

Such a variety of species, which is typical in tropical
forests, was not found when an analysis of the species frequency in relation to
the total number of samples was carried out. Only 15 species represented 80%
of the samples collected. Among these, traditional species in the market were
identified: Parana pine, red peroba, ipe and jatoba. Pine was the only species

from manmade forests found with significant importance in the market.
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Identification mistakes were detected, mainly among
building constructors. These mistakes were more common within the sawnwood
used for temporary uses.

The general information collected about the market and the
utilization of sawnwood in house constructions showed that standardization of
dimensions and quality of the pieces, as established by recognized institutions,
is not in pratice; the chemical treatment of the wood is rarely done and there are
problems with wood drying. The sector's main problems relate to marketing
(high costs of wood and transportation) and to quality (processing, natural
defects and mix of species).

The species identified were grouped by end uses
according to the information collected in interviews and according to the method
proposed in this study, which is based on the properties of the well-known
species in the market (Parana pine, red peroba and imbuya).

The total or partial lack of information was observed on
technological properties for several species studied. Also noticed was the use of
different wood testing methods, adopted by Brazilian Research Institutions
working with forest products technology.

The species grouping was more effective in structural
groups, where mechanical properties are the main requirement, than in groups
where the dimensional stability and decorative aspect of wood are the main

requirement.



1. INTRODUGAO

Os paises desenvolvidos estao enfrentando dois desafios
que causam impacto nos diversos setores da economia, cujos reflexos ja se
fazem sentir de forma acentuada em nosso Pais. Tais desafios dizem respeito a
questao ambiental e a competitividade nos setores industriais e de servigos.

Nos ultimos 30 anos ocorreu uma mudanca no enfoque
das questdes relacionadas ao desenvolvimento das nagdes. A crescente
consciéncia dos efeitos ambientais provocados por um desenvolvimento que
antagoniza progresso e ambiente, gerou a necessidade de busca de uma forma
alternativa, onde o desenvolvimento se processe de forma adequada ao
ambiente, atendendo as necessidades atuais sem comprometer o futuro
(ELLIOTT, 1990). O fim da era do crescimento-a-qualquer-custo foi colocado
para as nhacdes, pelo Banco Mundial, através do Relatério sobre
Desenvolvimento e Meio Ambiente (RIBAS, 1992).

Ao mesmo tempo em que a questdo ambiental torna-se
fundamental no planejamento estratégico de diversos segmentos da economia,
surge também a necessidade de se evoluir para a execugdo de produtos e
servicos competitivos. Tal mudanca de postura tem sido realgcada no Brasil,
tanto pela formagao dos grandes blocos econdmicos na Europa e na América
do Norte, que afetam as exportagdes brasileiras, como também pela crescente
exposi¢ao do nosso mercado interno a competicao internacional.

Os elementos centrais da competitividade sdo a qualidade
e a produtividade. Produzir com qualidade significa gerar produtos e servigos de
acordo com as especificagcdes e totalmente orientados para as necessidades

dos clientes.



Na exposicdo de motivos do Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade, langado pelo governo federal em 1990, afirma-se
que a preocupacdo com a qualidade ainda é incipiente em nosso Pais e que as
perdas por falta de qualidade podem atingir até 40% do produto industrial.
Essas perdas acarretam produtos mais caros, e equivalem a dezenas de
bilhdes de ddlares, podendo alcancar cifras ainda mais dramaticas na area de
Servicos.

Estima-se que, na construcdo civil habitacional, os
desperdicios com materiais cheguem a 20% do total necessario para a
execucdo da obra, estando a madeira entre esses materiais (RODRIGUES,
1992).

A madeira € um material utilizado pelo homem desde os
tempos pré-histéricos, para obtencdo de energia, confecgcdo de utensilios,
armas, abrigos etc.

Em todo o desenvolvimento da humanidade a madeira
contribuiu de forma decisiva nos diversos avangos alcangados pelo homem,
como na construgdo dos navios, que permitiram a expansao da civilizagao
européia, e na fabricagdo de papel, condigdo importante na divulgacao
abrangente de conhecimentos adquiridos.

Mesmo nos dias atuais, onde o desenvolvimento da
ciéncia e da tecnologia propiciam o surgimento de materiais sofisticados e de
alto desempenho - os chamados novos materiais, que permitem ao homem
executar tarefas antes consideradas impossiveis, a madeira ainda desempenha
um papel muito importante em varios segmentos econdémicos, como os da
construcao civil e do mobiliario.

A madeira possui diversas propriedades, que a tornam
muito atraente frente a outros materiais. Dentre essas, sdo comumente citados,
0 baixo consumo de energia para seu processamento, a alta resisténcia

especifica, as boas caracteristicas de isolamento térmico e elétrico, além de ser



um material muito facil de ser trabalhado manualmente ou por maquinas
(PANSHIN & DE ZEEUW, 1970; FUNNELL, 1978 e FREITAS, 1982).

O aspecto, no entanto, que distingue a madeira dos
demais materiais € a sua renovabilidade, consubstanciada na possibilidade
crescente de viabilizacdo técnico-econbmica da produgdo sustentada das
florestas nativas e nas modernas técnicas silviculturais empregadas nos
reflorestamentos, que permitem alterar a qualidade da matéria-prima de acordo
com o uso final desejado.

O fato da madeira ser o resultado do crescimento de um
ser vivo, implica em variacbes das suas caracteristicas em fungcdo do meio
ambiente em que a arvore se desenvolve. A esta variabilidade acrescenta-se
que a madeira é produzida por diferentes espécies de arvores, cada qual com
caracteristicas anatdbmicas, fisicas e quimicas proprias (PANSHIN & DE
ZEEUW, 1970).

A madeira é um material higroscopico, sendo que varias
de suas propriedades sao afetadas pelo teor de agua presente. Sua natureza
bioldgica, submete-a aos diversos mecanismos de deterioragdo existentes na
natureza. A essas caracteristicas negativas acrescenta-se sua susceptibilidade
ao fogo. Essas desvantagens da madeira podem ser eliminadas ou, ao menos,
minimizadas, bastando para tal o emprego de tecnologias ja disponiveis e de
uso consagrado nos paises desenvolvidos.

No entanto, o desconhecimento das propriedades da
madeira por muitos de seus usuarios e a insisténcia em métodos de construgao
antiquados, sdo as maiores causas de desempenho insatisfatério da madeira
frente a outros materiais (PANSHIN & DE ZEEUW, 1970).

No Brasil, existe um preconceito generalizado em relagéo
a um uso mais intensivo da madeira na construgao civil de edificagdes para fins
habitacionais. Esse preconceito esta baseado no uso indevido da madeira e na
tradicdo herdada dos colonizadores espanhois e portugueses (FREITAS, 1982
e PEREZ & KAMAZOE, 1988).



Atualmente a madeira € empregada na construgcado
habitacional, de forma temporaria, na instalagdo do canteiro de obras, nos
andaimes, nos escoramentos e nas férmas. De forma definitiva, € utilizada nas
esquadrias, nas estruturas de cobertura, nos forros e nos pisos (FARAH, 1992).

Os principais centros demandantes de madeira serrada,
localizados nas Regides Sul e Sudeste, tém experimentado uma mudanga nas
fontes de suprimento de madeira. Com a exaustao das florestas nativas dessas
regides, o suprimento de madeiras nativas passou a ser realizado, em parte, a
partir de paises limitrofes como do Paraguai e, mais recentemente, da Bolivia,
porém, de forma mais significativa a partir da regido amazdnica. As madeiras
disponiveis nos reflorestamentos implantados nas Regides Sul e Sudeste, com
pinus (Pinus spp) e eucalipto (Eucalyptus spp) ja comegaram também a suprir a
construcao habitacional. Essas mudancas tém provocado a substituicdo do
pinho-do-parana (Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze.) e da peroba-rosa
(Aspidosperma polyneuron Muell. Arg.) por outras madeiras desconhecidas dos

usuarios e, as vezes, inadequadas ao uso pretendido.



2. OBJETIVOS

O presente estudo, diante do que foi exposto

anteriormente, tem como objetivo geral apresentar uma contribuicao para o uso

mais eficiente da madeira serrada, proveniente de florestas nativas ou de

reflorestamentos, na construgdo civil de edificagdes para fins habitacionais.

Nesse contexto, o estudo pretende atingir os objetivos

especificos relatados a seguir.

Identificar as madeiras serradas que estdo sendo empregadas na
construcao de habitagdes na Cidade de S&o Paulo.

Elaborar um critério técnico para alocar madeiras em grupos de uso
final para a construgéo habitacional.

Agrupar as madeiras identificadas por grupos de usos finais, de
acordo com: informacbes coletadas junto as empresas do setor
madeireiro e segundo o critério de classificagao elaborado no estudo.
Relatar informacgdes, colhidas junto as empresas visitadas, sobre as
madeiras identificadas, tais como: nomes comerciais utilizados, fontes
de suprimento, dimensbdes e qualidade das pecas, uso final,
desempenho em uso e caracteristicas indesejaveis da madeira, que
estejam dificultando sua comercializacdo ou uso na construgao civil

habitacional.



3. REVISAO DE LITERATURA

3.1. A industria da construgao civil

De acordo com FARAH (1992), a industria da construgéo
civil exerce importante papel na economia brasileira, ndo s6 pelo suporte que
fornece a outros setores da economia, como também pela sua contribuicdo na
geragao do Produto Interno Bruto - PIB.

FARAH (1992) menciona que a industria da construcéo
civil gerou a infra-estrutura necessaria para os diversos planos de
desenvolvimento langados no Brasil apds o final da Segunda Guerra. Segundo
a mesma autora, o setor também ¢é responsavel pela construgcdo de
equipamentos e edificagdes ligados as atividades de produgdo (industrias), de
comércio (centros comerciais) e de reproducdo da forga de trabalho (hospitais,
escolas e habitagdes).

Dados do IBGE (1990)', citados por FARAH (1992),
mostram que no periodo de 1970 a 1988, a industria da construcao civil
contribuiu para o PIB com valores percentuais entre 5,13 e 7,32. Ainda,
segundo a mesma fonte, em 1988 o setor gerou produtos equivalentes a 18,1%
do PIB do setor industrial. Se a este valor, for agregado o produto dos setores
de producdo de materiais e componentes de construgdo, a participagao

aumenta para 30%, segundo estimativa do Sindicato da Industria da

' ANUARIO ESTATISTICO DO BRASIL - 1990. Fundagao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE. Rio de Janeiro, IBGE, 1990. Cap. 49 -
Contas Nacionais. Quadros 13 e 14, p. 566 - 567.



Construcdo Civil de Grandes Estruturas no Estado de S&o Paulo -
SINDUSCON?, mencionada por FARAH (1992).

Outro dado importante do setor refere-se a mao-de-obra
ocupada. Segundo o IBGE (1987)3, citado por FARAH (1992), em 1989 o setor
empregou 3,8 milhdes de trabalhadores, o que representa 6,2% da mao-de-
obra ocupada no Brasil e 26,3% da mao-de-obra industrial.

Esses dados apresentados dizem respeito a industria da
construgdo civii como um todo. O setor, no entanto, € formado pelos
segmentos: constru¢cdo pesada, montagem industrial e edificagées, segundo a
FUNDACAO JOAO PINHEIRO (1984)*, citado por FARAH (1992).

O segmento de edificagdes engloba atividades de
construcdo de edificios para fins residenciais, comerciais, industriais e
institucionais; construgdo de conjuntos habitacionais; realizagdo de partes de
obras, como fundacdes, estruturas e reformas (FARAH, 1992).

Na construcdo de edificagdes para fins habitacionais,
objeto deste estudo, a produgao informal tem prevalecido sobre a construgao
industrial. No entanto, a participagcédo desta tem sido significativa, principalmente
nas ultimas décadas, no ambito do Sistema Financeiro da Habitacdo - SFH,
onde mais de 90% das moradias foram construidas por construtoras (FARAH,
1992).

O potencial de desenvolvimento para o setor € amplo.
Previsdes realizadas para o periodo 1985-90, segundo a FUNDACAO JOAO
PINHEIRO (1984)*, citado por FARAH (1992), estimaram serem necessarias a

construcao de 1,3 milhdo de moradias por ano, para suprir a demanda

2 SINDUSCON. Altos e baixos da construcdo. Dirigente construtor. Sdo Paulo,
26(10): 16 - 22, out. 1990.

% IBGE. Estatisticas histéricas do Brasil. Rio de Janeiro, IBGE, 1987.
Populagdo economicamente ativa. P. 73. (Séries Estatisticas
Retrospectivas, v. 3).

* FUNDACAO JOAO PINHEIRO. Diagnéstico nacional da industria da
construcdo. Belo Horizonte, F.J.P., 1984, v.1 Relatério Sintese. P.11 a
29.



representada pelo crescimento demografico e pelas necessidades de reposi¢céo
e substituicido de moradias. Em 1993, o déficit habitacional era estimado em
quatro milhées de unidades (MENGEL, 1993).

Ao lado dessa demanda potencial quantitativa, FARAH
(1992) aponta uma demanda qualitativa caracterizada pelas crescentes tensdes

sociais decorrentes do déficit habitacional nos centros urbanos.

3.2. A madeira na construgao civil

A construgdo civil habitacional € considerada como o
principal mercado para os produtos da industria madeireira, tanto em paises
desenvolvidos, como naqueles em processo de desenvolvimento. Isto ocorre
nao s6 em termos quantitativos, como também pela oportunidade de uso de
uma grande variedade de produtos a base de madeira (NAHUZ, 1978; RIVOLI
et alii, 1978; KEENAM & TEJADA, 1984).

Os diversos produtos a base de madeira podem ser
reunidos em dois grupos: a madeira serrada e os painéis. O primeiro grupo
engloba a madeira simplesmente serrada e a beneficiada (aplainada,
emoldurada etc.), com dimensdes variadas. O grupo de painéis inclui os
compensados laminados e sarrafeados, as chapas de fibra e os aglomerados
(NAHUZ, 1978).

RIVOLI et alii (1978) mencionam que no periodo de 1967
a 1969, a construgcdo habitacional foi responsavel, a nivel mundial, pelo
consumo de 44% da produgcdo de madeira serrada, de 44% da producgéo de
painéis de madeira compensada e de 4% da producdo de outros tipos de
painéis.

Para o Brasil, RIVOLI et alii (1978) apontam para o ano de

1974, uma demanda pela construgdo civil de 30% da produgcao de madeira



serrada (2,74 milhdes de m3), 43% da produgdo de painéis de madeira
compensada e de 3% de outros tipos de painéis. Esses autores detectaram no
Brasil, a exemplo do que ocorre nos paises desenvolvidos, a tendéncia de
substituicdo da madeira serrada pelos painéis, principalmente os de madeira
compensada.

A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE
MADEIRAS - ABPM (1989a), em pesquisa realizada nos estados de Séao
Paulo, Rio de Janeiro, Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, junto aos
setores de engenharia (construgdo civil) e de revenda (construgdo civil e
marcenaria), detectou o consumo relativo de produtos de madeira, de acordo

com o grau de processamento, apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Consumo relativo (%) de produtos de madeira, de acordo com o grau

de processamento, nos setores de revenda e engenharia.

Grau de processamento Setor
revenda engenharia
madeira serrada 62,3 69,4
porta, batentes etc. 14,8 2,5
compensados laminados 14,2 23,1
compensados sarrafeados 4.1 2,1
laminados 3,0 1,6
aglomerados 0,5 0,6
chapas de fibra 1,1 0,7

Fonte: ABPM (1989a)
Nessa mesma Tabela observa-se que, a despeito da

tendéncia apontada por RIVOLI et alii (1978), o consumo de madeira serrada



10

ainda é bem superior ao de painéis, tanto no setor de revenda como no de
engenharia.

Na Tabela 2 apresenta-se a participagao da madeira em
relagdo ao consumo total de materiais comercializados pelo setor de revendas,
e em relagdo aos insumos totais empregados pelo setor de engenharia,
segundo dados da ABPM (1989a).

Tabela 2 - Participagao (%) de produtos de madeira em relagdo aos outros

insumos comercializados ou utilizados, nos setores de revenda e

engenharia.
Faixas Setor
(%) revenda engenharia
10a 20 27,8 72,7
20a40 14,8 12,1
40 a 60 9,3 3,0
60 a 80 11,1 3,0
80 a 100 37,0 9,2
participacao ponderada 54,4 26,3

Fonte: ABPM (1989a)

Nessa Tabela observa-se que, no setor de revendas, a
madeira tem uma participagao ponderada de 54,4% em relagdo ao total de
materiais comercializados. Na desagregacdo da participacdo em faixas de
consumo, observa-se uma concentragdo maior na faixa de 80 a 100% seguida

pela faixa de 10 a 20%, refletindo diferentes graus de especializagéo das lojas.
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Ja para o setor de engenharia, verifica-se na Tabela 2
uma concentracdo do consumo de madeira na faixa de 10 a 20% do consumo
total de materiais empregados pelo setor, sendo a participagdo média
ponderada de 26,3%.

RIVOLI et alii (1978) relatam os seguintes empregos da
madeira na construcdo civil: formas de concreto, uso auxiliar ou temporario
(tapumes, barracos e andaimes), estrutura para telhados, forros, portas de
apartamento e de edificios, janelas, escurecedores de ambiente (venezianas),
lambris e painéis decorativos, armarios, pisos etc. Nesses usos, os autores
mencionam que a madeira serrada sofre a competicdo de outros materiais,
sendo o emprego em usos temporarios, estruturas para telhados, portas e
pisos, aqueles em que a madeira mais se destaca.

FARAH (1992) aponta o uso da madeira nas seguintes
fases da construcdo: instalacdo do canteiro de obras e na execucido das
esquadrias (janelas, portas etc.), da cobertura (estrutura de telhado), do forro e
do piso.

No Brasil, entretanto, a madeira ainda € um material pouco
utilizado na industria de construgdo civil. Na Tabela 3 (pagina 12), observa-se
que neste Pais o consumo aparente “per capita” de madeira serrada € inferior
ao do Japao, que é detentor de poucos recursos florestais comercialmente
exploraveis (FREITAS, 1988).

Segundo FREITAS (1978), nos Estados Unidos e Canada,
cerca de 90% das construgdes habitacionais unifamiliares sdo executadas em
madeira, enquanto que no Brasil esse numero é inferior a 2%.

Segundo UNIDO (1983) varios fatores restringem o uso da
madeira na construcdo de habitagcdes nos paises em desenvolvimento, com
destaque, porém, para as limitacbes legislativas e financeiras, ao lado da

resisténcia da populacao ao uso de casas de madeira (relativo a deterioragao e
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ao risco de incéndio), falta de disseminagdo de informagbes tecnoldgicas e

inexperiéncia do setor produtivo.

Tabela 3 - Consumo aparente de madeira serrada.

Populacao Consumo aparente’
Pais total per capita
(10° hab.) (10° m®) (m®/ hab.)
Brasil 135 15.665 0,116
Canada 25 13.691 0,548
Franca 55 10.349 0,188
Estados Unidos 230 114.274 0,497
Japao 120 33.062 0,276
Suécia 8,5 4.104 0,483

Fonte: FREITAS (1988)
' Consumo aparente = produgao + importacéo - exportagdo

A baixa utilizacdo de madeiras na construcdo habitacional,
no Brasil e nos demais paises da América Latina, é explicada basicamente pela
tradicdo herdada dos colonizadores, espanhdis e portugueses, que
empregavam pouca madeira em suas construgdes, privilegiando pedras, tijolos
e argamassa para pisos e paredes (FREITAS, 1978; KEENAN & TEJADA,
1984; PEREZ & KAMAZOE, 1988 e WOLFE, 1991).

A madeira, na forma de vigas e caibros, somente era
empregada nas estruturas de cobertura. Essa tradi¢cdo, possivelmente fruto da
disponibilidade e durabilidade dos materiais nos locais de origem dos
colonizadores, levou a uma rapida aceitagdo do concreto e a uma atitude

negativa em relacdo a madeira (WOLFE, 1991).
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Corroborando esse fato, FREITAS (1978) menciona que
no Sul do Brasil, onde ha uma influéncia marcante de imigrantes alemaes e
poloneses, o uso da madeira na construgao habitacional é intenso e frequente.
PEREZ & KAMAZOE (1988) mencionam também a existéncia de tradi¢cdes
regionais, como no estado do Amazonas, onde 72% das casas sdo construidas
em madeira.

KEENAN & TEJADA (1984) mencionam a pouca
disponibilidade de engenheiros, arquitetos e construtores bem treinados no uso
da madeira em construgbes. Segundo esses autores, ha auséncia de agdes
firmes por parte dos governos, agéncias financiadoras e da industria de
produtos florestais, em dire¢cdo da criacdo de uma infra-estrutura que permita o
uso racional da madeira na construgdo de habitagdes nos paises latino-
americanos.

Para PEREZ & KAMAZOE (1988) o preconceito em
relagdo ao uso de madeira na construcido de habitacdes, tanto pelo usuario
como pelos agentes financeiros, esta fundamentado no uso inadequado da
madeira devido a problemas, dentre outros, de secagem e de deterioragao, que
sao realcados em ambientes tropicais, como também com os problemas de
seguranga contra incéndios.

FREITAS (1988) cita que a falta de conhecimentos
tecnolégicos sobre a madeira se deve a pouca énfase dada a madeira nos
curriculos das escolas de engenharia e arquitetura, em relagdo aos outros
materiais, como ago e concreto. Como resultado, a madeira é preterida em
muitas situagdes em que teria um desempenho superior a outros materiais, ou
ainda, € mal empregada, resultando em desempenho ruim e reforgando o
preconceito. Cita também a precariedade do setor produtivo (serrarias), que
exerce uma atividade mais de fundo extrativista do que industrial.

Adicionalmente, FREITAS (1988) e UNIDO (1983)
apontam para a auséncia de normas técnicas para distribuicdo das pecas de

madeira serrada em classes de qualidade, em funcdo da presenca de defeitos,
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bem como para a heterogeneidade das florestas tropicais, que dificulta a sua
exploragao econémica.

Para WOLFE (1991) a opinido tradicionalmente negativa
sobre a madeira na América Latina, ndo motiva os engenheiros, arquitetos,
técnicos e construtores ligados a construgéo civil a desenvolver expertise em
projetos e construgdes com madeiras. Segundo o mesmo autor, essa postura
também se reflete nos poucos cuidados despendidos com o manejo e
exploracao das florestas e na produgao de madeira serrada.

Embora exista disponibilidade de instituicdes de pesquisas
com equipamentos e pessoal treinado, WOLFE (1991) menciona a deficiéncia
na transferéncia de tecnologia e na disponibilidade de fundos para execucgao de
trabalhos, como fatores limitantes. O autor afirma que ha um gap entre o que se
conhece e o0 que é praticado.

Para KEENAN & TEJADA (1984), ironicamente o
preconceito contra a madeira ocorre numa regido de abundéancia dessa matéria-

prima renovavel, onde ha déficit crénico de habitagdes adequadas.

3.3. A producao de madeira serrada

3.3.1. Historico

A utilizacado de produtos florestais no Brasil, comegou com
a exploragao do pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam.) e constituiu-se no
primeiro ciclo econémico do Brasil colonia (FREITAS, 1978).

Segundo AZEREDO (1987), ja na Carta Régia de 1797, o

governo imperial regulou a exploragdo e exportagdo de madeiras para
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construcdo, que poderiam ser de maior interesse para a Marinha Real e para a
Fazenda. Ainda, segundo o mesmo autor, em 1817 foi disciplinado o corte de
pau-brasil e, em anos subseqlientes, diversas decisbdes e leis referentes ao
corte, a0 armazenamento e a exportacdo de madeiras para a Europa, foram
promulgadas.

ANDRADE (1923) afirma que, no inicio do século
passado, a madeira ndo estava entre os principais produtos exportados pelo
Pais e que o pau-brasil era a unica espécie que contribuia com volumes
regulares. Este autor menciona que essa pequena participagdo persistiu ao
longo de todo o século passado e ilustra com valores de 2673 toneladas para
1839 e 1840, e de 28636 toneladas para 1871 e 1872.

Foi na segunda metade do século passado, com o
estabelecimento de colonos europeus em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e,
posteriormente, no Parana, que se iniciou o processo de exploracdo das
extensas reservas de pinho-do-parana (Araucaria angustifolia (Bert.) O.
Kuntze.), e que marcou o surgimento da industria de madeira serrada brasileira
(AZEREDO, 1987).

Os primeiros colonos ocuparam as terras para praticar
agricultura de subsisténcia e empregaram o pinho-do-parana, obtido de forma
primitiva através de tragadores e machados, para constru¢édo de suas casas
(AZEREDO, 1987). Muitos desses colonos passaram a agregar renda a
atividade agricola, com a produgdo e comércio de madeira serrada obtida em
pequenas serrarias (AZEREDO, 1987).

WATSON (1980) relata que a madeira de pinho-do-parana
e 0 mate (llex paraguariensis St. Hil.) formaram a base do segundo e do terceiro
ciclos econbmicos do Parana durante o século passado e o inicio deste. O
referido autor relata, ainda, que com a construcdo da rodovia Graciosa, em
1873, e da ferrovia Curitiba - Paranagua, entre 1880-84, foi criada a infra-
estrutura para a exportacdo do grandioso recurso florestal do Estado do

Parana.
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A industrializacdo da madeira foi se desenvolvendo
gradativamente. As primeiras serrarias operavam com serras de centro;
posteriormente foram utilizadas serras francesas, até aparecerem as serras de
fitas importadas (AZEREDO, 1987).

MAEGLIN (1991) menciona que, na América Latina, as
primeiras operag¢des de serrarias foram realizadas por serrarias pequenas e, em
grande parte, moveis. Segundo esse autor, grandes serrarias (serrarias
industriais) eram raras antes da 12 Guerra Mundial e, paradoxalmente, muitas
das maiores e melhores serrarias foram construidas para atender mercados de
exportacdo ao invés de cobrir as necessidades regionais, o que em muitos
lugares era feito através da importagao de mercadorias .

A primeira década deste século assinalou o rapido
desenvolvimento das cidades do Rio de Janeiro e S&o Paulo (ABRIL
CULTURAL, 1985 e FARAH, 1992) com o consequente aumento na demanda
por materiais de construgao.

A despeito da disponibilidade de grandes reservas
florestais e do inicio da producdo de madeira serrada de pinho, as duas
primeiras décadas deste século foram marcadas pela importagédo significativa
de madeiras serradas e beneficiadas, do hemisfério norte, para atender a
demanda das cidades do Rio de Janeiro e Sao Paulo (BELLO & SILVA, 1908;
PEREIRA, 1914 e ANDRADE, 1923).

PEREIRA (1914) constatou, ao elaborar a 5% edicdo de
seu trabalho, que a situagcao de uso das madeiras brasileiras tinha se alterado
muito pouco em relagdo ao ano de publicacdo da primeira edicdo em 1905. O
autor revela o dispéndio de milhares de contos de réis com a importacdo de

madeiras brutas e manufaturadas, enquanto "...as nossas mais preciosas
esséncias tendem a desaparecer, malbaratadas e mal empregadas...".
PEREIRA (1914) atribuia essa situagao a falta de estudos para aproveitamento

econdmico da flora brasileira.
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BELLO & SILVA (1908) comentam sobre a abundéancia

das florestas brasileiras e "...entretanto - triste é dizel-o - vamos comprar o
pinho americano para construir nossas casas, olvidando nas quebradas da
serra nossas madeiras, que ndo tém rivaes...". Esse autores atribuiam a pouca
competitividade das madeiras brasileiras, as dificuldades de extracdo (tamanho
das toras e caminhos acidentados), a falta de conhecimento sobre as madeiras
e aos altos fretes ferroviarios. Criticaram também o desperdicio das derrubadas,
seguidas de queimadas.

BELLO & SILVA (1908) ao discorrerem sobre a peroba
(Aspidosperma spp) comparam-na com o carvalho europeu (Quercus spp) e
citam a grande disponibilidade nos estados de S&o Paulo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Espirito Santo, porém, com pre¢co ndo remunerador frente a
concorréncia do pinho-americano.

Sobre o pinho-do-parana, BELLO & SILVA (1908)
apontam a potencialidade dessa madeira como substituta do pinho-americano.
Mencionam que, a despeito das medidas protetoras, o pinho-americano foi
imbativel até 1905, em razdo da baixa capitalizacdo das empresas brasileiras.
Sobre os pinheirais de Sdo Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os
autores mencionam a pouca exploracdo dos mesmos e que esses estados
importavam madeiras estrangeiras ou o pinho-do-parana de outros locais.

ANDRADE (1923) aponta a grande heterogeneidade das
florestas brasileiras como a razdo da menor competitividade de nossas

madeiras frente as madeiras estrangeiras e complementa "... e para que as
esséncias indigenas pudessem concorrer com o pinho de Riga e o choupo da
Russia foi preciso taxal-os com pesadissimos impostos, systema, alias,
communissimo neste paiz essencialmente agricola, paraiso de industriaes

protegidos...".
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Tabela 4 - Importacéo e exportagdo de madeiras, no inicio deste século.

Ano Importagao Exportacao
(t) (t)
1902 nd’ 6.628
1910 nd 7.448
1911 98.821 nd
1912 143.364 nd
1913 169.638 20.310
1914 55.461 nd
1915 37.366 38.374
1916 16.612 82.816
1917 11.217 nd
1918 18.071 nd
1919 10.905 nd
1920 38.172 125.394
1921 14.817 100.499
1922 2 nd 117.911

Fonte: ANDRADE (1923)
' nd = nao disponivel

2 dados referentes a 11 meses

A Tabela 4 mostra o volume de madeira importado e
exportado pelo Brasil, no periodo de 1902 a 1922. Nesta Tabela, observa-se o
declinio das importagdes e o crescimento das exportacbes de madeiras, nas
primeiras décadas deste século. ANDRADE (1923) explica essa situagao, pelas

medidas protecionista (taxacdo da importagcdo) e de incentivo ao uso de
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madeiras brasileiras adotadas pelo governo e pela deflagragdo do 1° conflito
mundial.

Segundo MAEGLIN (1991), o Brasil comegou a exportar o
pinho-do-parana por volta do inicio da 12 Guerra Mundial, quando a companhia
“‘Southern Brazil Lumber and Colonization Company” construiu a mais moderna
serraria de entdo, no estado de Santa Catarina.

O pinho-do-parana foi conquistando definitivamente o
mercado interno e passou a comandar as exportagdes brasileiras de madeira
serrada, de forma tal que, em 1941, o Governo Federal criou o Instituto
Nacional do Pinho, com o intuito de regularizar e desenvolver a exploragéo dos
pinheirais (AZEREDO, 1987 e ABPM, 1989b).

Nas décadas de 50 e 60 a Regiao Sul dominou a
producao brasileira de madeira serrada, tendo atingido o auge de produg&o nos
anos de 1975 e de 1976, para, entédo, entrar em franco declinio de produgédo em
razao da exaustao de suas reservas (AZEREDO, 1987).

Nas décadas de 60 e 70 ocorreram mudancgas
significativas que alteraram profundamente o panorama florestal brasileiro
(AZEREDO, 1987; ABPM, 1989b; TEREZO, 1990 e Sociedade Brasileira de
Silvicultura - SBS, 1990).

Em 1965 foi criado o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal - IBDF. Ja no ano seguinte, este 6rgao encetou o
programa de incentivos fiscais para reflorestamento, que atingiu ao final de 20,
anos a marca excepcional de 6,2 milhdes de ha de projetos aprovados, sendo
52% com eucalipto (Eucalyptus spp) e 30% com pinus (Pinus spp) (ABPM,
1989b e SBS, 1990).

Na década de 60 e, mais intensivamente, na década de
70, o governo brasileiro promoveu a colonizagao da Amazénia, construindo uma
infra-estrutura de estradas que permitiu o acesso as florestas densas de terra-
firme. A consequéncia imediata dessa ocupacido foi o aumento drastico da
oferta de matéria-prima florestal na regido (TEREZO, 1990).
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TEREZO (1990) menciona que essa situacao gerou um
enorme desperdicio de matéria-prima e provocou mudancas drasticas no perfil
da industria de madeira serrada da regido. O numero de serrarias foi
significativamente aumentado - de 89 serrarias existentes em 1953, passou-se
para 1797, em 1982. Além dessa mudanga, segundo o mesmo autor, as
serrarias deslocaram-se das areas ribeirinhas - onde se abasteciam de toras
extraidas da floresta de varzea - para regides mais centrais da Amazénia.

Nesse quadro de aumento de matéria-prima florestal
nativa na Regido Amazénica e de escassez na Regido Sul, houve a migragéo
de muitas serrarias desta, para aquela regido e, também, para paises limitrofes,
como Paraguai e Bolivia (SBS, s.d.).

Por ultimo, AZEREDO (1987), assinala a tendéncia de
retomada de produgédo de madeira serrada na Regido Sul ao final da década de
70 e inicio dos anos 80, com a entrada da matéria-prima oriunda dos

reflorestamentos realizados com pinus (Pinus spp).

3.3.2. Situacgao atual e perspectivas

As informacbes estatisticas sobre o setor de madeira
serrada no Brasil sdo escassas e pouco consistentes, o que dificulta a
elaboracao de um perfil desse setor (AZEREDO, 1987; SUCHEK, 1989; ABPM,
1989b e SBS, s.d..).

SUCHEK (1989) estimou, para o ano de 1986, um Produto
Interno Bruto - PIB do setor florestal da ordem de 6,91 bilhdes de doélares,
correspondente a 2,37% do PIB brasileiro. Ainda, segundo esse autor, 0 sub-
setor industria de madeira serrada contribuiu com 15 milhdes de m?
equivalentes a 2,25 bilhdes de ddlares, ou seja, 32,56% do total. Tal
participacado s6 é inferior a do sub-setor celulose e papel, que contribuiu com

39,51% do total gerado pelo setor florestal.
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Na Tabela 5 sao apresentados o numero de serrarias, a
capacidade instalada e a produgdo de madeira serrada no Brasil, no ano de
1987, desagregada nas regides Amazdnica e Sul/Sudeste, conforme TEREZO
(1990) e SBS (s.d.). De acordo com esses dados, a Regido Amazbnica
concentra 89,5 e 87,5%, respectivamente, da capacidade instalada e da

producdo de madeira serrada no Brasil.

Tabela 5 - Distribuicdo do numero de serrarias, capacidade instalada e

produgcao de madeira serrada no Brasil, em 1987.

Regiao Serrarias Capacidade instalada Producao
(n®) (Mm®)* (%) (Mm®) (%)
Amazodnica 2 2982 24,450 89,5 14,695 87,5
Sul / Sudeste ° nd * 2,865 10,5 2,095 125
TOTAL 27,315 100,0 16,790 100,0

Fontes:  TEREZO (1990)
¥ SBS (s.d.)
' Mm?® = mega metro cubico

* nd = n&o disponivel

Estimativas para o ano de 1989 (ABPM, 1989b), revelaram
um numero de 8000 serrarias em operacdo no Brasil, com uma capacidade
instalada e uma produgdo anuais de, respectivamente, 20 e 15 milhdes de m>.
De acordo com a ABPM (1989b) esses dados estao sujeitos a uma variagao de

20%. Confrontando estes dados, com aqueles apresentados
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na Tabela 5, verifica-se uma disparidade em relacido ao numero de serrarias € a
capacidade instalada.

Nos estados do Pard e Rondbénia concentram-se as
serrarias da Amazénia, cerca de 67% do total, que respondem por 91% da
producao de madeira serrada da regidao (TEREZO, 1990).

As serrarias amazbnicas sao tipicamente unidades
pequenas com producdo anual inferior a 5000 m>. As serrarias de porte médio a
grande, com producdo anual acima de 5000 m*, embora representem apenas
28% do total de serrarias, sdo responsaveis por 70% da produgao amazénica
(SBS, s.d.).

A grande quantidade de pequenas serrarias existentes
nessa regiao se deve as facilidades de instalagdo em funcdo do reduzido
investimento inicial, da falta de diferenciagdo do produto, do reduzido nivel
tecnolégico e da grande disponibilidade de matéria-prima (SBS, s.d.).

A producdo de madeira serrada € consumida em sua
maior parte, 77% do total, nos grandes centros urbanos localizados nas regides
Sudeste e Sul do Pais (ABPM, 1989b).

Na Tabela 6 (pagina 23), apresenta-se a distribuicdo da
produgcao anual de madeira serrada pelos diversos segmentos demandantes,
no ano de 1989 (ABPM, 1989b). Nessa Tabela, observa-se que 55% da
producdo de madeira serrada foi destinada aos segmentos revenda e
engenharia (construcdo civil). Como as revendas atendem as marcenarias e
também a construgao civil, pode-se inferir que a construgéo civil € o segmento
ao qual se destina a maior parte da madeira produzida no Brasil.

Com relagao a avaliagao industrial do setor, os indicadores
sdo negativos. O nivel de produtividade, a qualidade dos produtos e o grau de
atualizacao sao baixos (ABPM, 1989b).

A avaliacdo tecnoldgica do setor também é deficiente.

Segundo informagcbes da ABPM (1989b) os investimentos em P&D séao
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reduzidos, ha um numero pequeno de pesquisadores concentrados em
entidades estatais, sendo que a informacdo tecnolégica gerada ndo é
adequadamente divulgada e utilizada. Embora o Pais disponha de normas
técnicas para classificagao de madeira serrada, estas ndo sdao empregadas e a

preocupacao com a qualidade ainda é incipiente.

Tabela 6 - Distribuicdo aparente da producio brasileira de madeira serrada em

1989.
Segmento Volume de madeira serrada
(Mm®) (%)
Industrias em geral 2,25 15
Industrias de moveis 2,25 15
Engenharia (construcéo civil) 3,00 20
Revenda 5,25 35
Embalagem 1,80 12
Exportacao 0,45 3
TOTAL 15,0 100

Fonte: ABPM (1989D)

Numa pesquisa conduzida junto aos segmentos de
revenda e de engenharia localizados nas regides Sul e Sudeste, que sao os
principais demandantes de madeira, a ABPM (1989a) detectou diversos
problemas relacionados ao comércio de produtos de madeira.

Junto ao setor de revenda, a ABPM (1989a) relata os

seguintes principais problemas, com seus respectivos valores relativos:
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alto custo do frete rodoviario, 23,4%:;

inconstancia de precos das mercadorias, com distorgdes
bastante acentuadas, 17,0%;

falta de regularidade nas entregas, principalmente por parte
dos produtores da Amazénia, 10,6%;

falta de fornecedores idéneos, 9,6%;

falta de qualidade, tanto da madeira fornecida pela Amazénia
(serragem e acondicionamento ruins), como da Regido Sul

(péssimo desempenho do pinus), 8,6%.

No segmento engenharia (construcdo civil), a ABPM

(1989a), assinala os seguintes principais problemas:

descritas acima,

desenvolvimento.

falta de padronizacao, quanto a qualidade, bitolas,
comprimentos etc., 23,5%;

irregularidade nas entregas, afetando o cronograma das
obras, 17,6%;

alto custo e irregularidade do transporte rodoviario, além dos
problemas de descarga, 13,7%;

precos altos e inconstantes, com prazos apertados para
pagamento, 13,7%;

falta de fornecedores idéneos, 9,8%.

As deficiéncias da industria de madeira serrada no Brasil,

sdo semelhantes aquelas existentes em outros paises em

A UNIDO (1983) afirma que, devido as baixas exigéncias

dos mercados locais, as serrarias dos paises em desenvolvimento sao

pequenas e ineficientes. Utilizam um pequeno numero de espécies, 0

equipamento é inadequado, com o consequente baixo rendimento de 35%, e
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faltam servigos de secagem e de assisténcia tecnologica para resolver os
problemas de produg¢do. Como resultado, segundo a UNIDO (1983), o produto
resultante é caro e de baixa qualidade.

Ao lado desses problemas tecnologicos e comerciais 0
setor tendera a enfrentar problemas com a matéria-prima.

As crescentes pressdes ambientais para a adog¢ao do
plano de manejo sustentado na Floresta Amazobnica, poderdao, de um lado,
resolver os problemas de abastecimento através da perenizagao da produgao
florestal de areas préximas as industrias e diminuir o impacto sobre o valor
ecoldgico das mesmas (SBS, s.d.).

No entanto, por outro lado, a adogdo dessa pratica
acarretara um aumento nos custos de obtengado da matéria-prima da ordem de
56% (GAMA e SILVA & BRAZ, 1993) e, mantidas as atuais regras de reposigao
florestal, através da aquisigdo de cotas de reflorestamento, o manejo florestal
sera inviavel economicamente (BARRETO et alii, 1993).

Nas regides Sudeste e Sul, os reflorestamentos existentes
deverao preencher parcialmente o déficit de suas florestas nativas, somente no
curto e médio prazos (SBS, s.d.). Essa perspectiva estd baseada na baixa
reposicao florestal, na extingado dos incentivos fiscais para reflorestamento e na
recessdo econdmica que atinge o Pais desde a década passada, criando uma
falsa idéia de abundéancia de matéria-prima (SBS, s.d.).

As informagdes mais recentes sobre a area reflorestada
do Estado de Sao Paulo (KRONKA et alii, 1993) assinalam a existéncia de
523.166 ha de eucalipto e de 206.903 ha de pinus, representando,
respectivamente, 2,11 e 0,84% da area territorial do Estado.

SUCHEK (1988) estima que, mantidas as areas de pinus
existentes em 1988 e sendo estas submetidas a uma rotacdo de 20 anos, com
52% da produgao destinada para processamento mecanico, em meados da
préxima década ocorrera a extingdo dessas areas e forte déficit de matéria-

prima florestal.
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A despeito dos fatores restritivos mencionados
anteriormente, o Brasil dispde de: uma das maiores reservas de florestas
tropicais do mundo; terras, clima e tecnologia para implantacdo de
reflorestamentos e mercados potenciais, interno e externo, para a madeira
serrada (ABPM, 1989b e SBS, 1990).

Algumas diretrizes para o setor de produ¢cdo de madeira
serrada sao apresentadas a seguir (ABPM, 1989b; SBS, s.d.; SBS, 1990 e
TEREZO, 1990):

e criar mecanismos para a retomada dos reflorestamentos
industriais e de protecao;

e facilitar a importagdo de equipamentos modernos;

e motivar um maior aporte de investimentos estatais e privados
no desenvolvimento tecnoldgico da produgédo da matéria-
prima e no seu processamento;

¢ intensificar a atuacao dos profissionais da area, visando
consolidar as diretrizes propostas para a melhoria do

desempenho do setor.

3.4. Espécies de madeira utilizadas

O padrao de utilizagdo das espécies de madeiras, ao
longo deste século, segue o desenvolvimento da industria brasileira de madeira
serrada.

No inicio deste século, com o crescimento acelerado das
cidades do Rio de Janeiro e Sao Paulo, as madeiras importadas do hemisfério

norte eram as responsaveis pelo atendimento da demanda da construcao civil.
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BELLO & SILVA (1908) apontam o uso do pinheiro-
americano e ANDRADE (1923) menciona o uso do pinho-de-riga e do choupo-
da-russia. CHIMELO (1994)°, relata ser relativamente comum a identificagdo da
madeira de pinho-de-riga (Pinus sylvestris L.) proveniente de demolicbes de
casas antigas na Cidade de Sao Paulo.

A expansdo das serrarias no Sul do Pais, aliada as
medidas protecionistas do governo brasileiro, fizeram com que o pinho-do-
parana conquistasse definitivamente o mercado interno, a partir das décadas de
10 e 20 (BELLO & SILVA, 1908; ANDRADE, 1923 e AZEREDO, 1987).

Além do pinho-do-parana, outras madeiras disponiveis nas
regides Sudeste e Sul passaram a ser empregadas na construgdo civil,
destacando-se a peroba-rosa, o cedro (Cedrela spp) e as canelas (Ocotea spp
e Nectandra spp), segundo CHIMELO (1988)°.

Esse conjunto de madeiras predominou até o final da
década de 70 e inicio da de 80. Segundo SOARES (1981)’, citado por
CHIMELO (1988)%, o construtor dificilmente utilizava outras espécies numa
obra, desde a armacao de formas até o uso de laminas decorativas.

Em 1971, em trabalho conduzido na Grande S&o Paulo,
PRIMO & NAHUZ (1971)°, mencionam o predominio, em termos volumétricos,

do pinho-do-parana e da peroba-rosa sobre outras madeiras.

® CHIMELO, J.P. (IPT. Laboratério de Anatomia e Identificacdo de Madeiras)
Comunicacéao pessoal, 1994.

® CHIMELO, J.P. Controle de qualidade de madeiras da Regido Amazénica.
Trabalho apresentado no Workshop Internacional sobre Anatomia de
Madeiras dos Paises Membros do Tratado de Cooperacdo Amazoénica,
realizado durante o XXXIX Congresso Nacional de Botanica, Belém,
1988.

" SOARES, L. Madeira - setor ja pode identificar os tipos, conforme o uso. A
Construgéo, Rio de Janeiro, (184): 38-9, 1981.

® CHIMELO, J.P.(1988) op. cit.

® PRIMO, B.L. & NAHUZ, M.A R. (IPT, Divisdo de Madeiras) Levantamento de
dados em industrias que utilizam madeira e seus derivados. 1971.
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Esses autores reuniram as diversas madeiras encontradas
no levantamento, em grupos de aplicagdes. Na Tabela 7, s&o apresentados os

grupos de madeiras ligados a construgao civil.

Tabela 7 - Agrupamento das espécies de madeira por aplicagdes na construgao

civil (base ano de 1971)

Uso Madeira

Tacos peroba-rosa, ipé, amendoim, pau-
marfim, cabritva, faveiro e jatoba.

Esquadrias peroba-rosa, canela, louro, cedro,
bicuiba-rosa, pinho, ipé, cabriuva,
freijo, perobinha e jequitiba.

Carpintaria peroba-rosa, cedro, ipé, jatoba,

cabritiva e imbuia.

Fonte: PRIMO & NAHUZ (1971)

NAHUZ (1975) aponta o pinho-do-parana como a madeira
mais consumida na Grande Sao Paulo, no ano de 1974, representando 85,8%
do total. O restante foi composto por uma mistura de 53 espécies; porém,
concentrando-se nas espécies tradicionais (em ordem decrescente de
utilizagao): peroba-rosa, cedro, canela, imbuia e ipé, procedentes, em mais de
85% do volume, de estados das regides Sul, Sudeste e Centro - Oeste.
Segundo este autor as madeiras amazbnicas tinham uma participagao
volumétrica muito pequena.

Para a mesma época, RIVOLI et alii (1978), ao elaborarem

um diagndstico do uso da madeira na construgao habitacional,
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detectaram diversas madeiras sendo usadas em seis capitais brasileiras.

Aquelas encontradas em Sao Paulo, para os usos apontados, sao

apresentadas na Tabela 8.

Tabela 8 - Espécies de madeiras utilizadas na constru¢ao civil habitacional, na
Cidade de Sao Paulo (base anos 1974-75).

Uso

Madeira

Forma de concreto
Tapume, barracos e andaime

Estrutura de cobertura

Forro

Porta de apartamento

Porta de edificio
Caixilho de janela

Lambril e painel decorativo

Piso

Outros

pinho-do-parana, peroba-rosa e virola.
pinho-do-parana e peroba-rosa.
peroba-rosa, pinho-do-parana e
eucalipto.

pinho-do-parana.

cedro, imbuia, cerejeira, sucupira,
caviuna, peroba-rosa, canela e pinho-
do-parana.

cedro, jequitiba e peroba-rosa.
peroba-rosa, cedro e canela.

cerejeira, peroba-rosa, louro,
jacaranda, imbuia e caviuna.
peroba-rosa, ipé, imbuia e sucupira.

imbuia, canela e pinho-do-parana

Fonte: RIVOLI et alii (1978)

As madeiras listadas nessa Tabela, excetuando-se as

usadas em lambris, painéis decorativos e portas de apartamentos, sao
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basicamente aquelas apontadas por NAHUZ (1975). No entanto, digno de nota
€ a presenca do eucalipto sendo usado em estrutura de cobertura.

Cuidado deve ser tomado ao se analisar informacdes
sobre espécies de madeira sendo comercializadas e/ou utilizadas, em razao
dos frequentes enganos quanto a identificagcdo das mesmas (IBDF, 1985).

Em meados da década passada, o IBDF, em associacéo
com o Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de S&o Paulo - IPT e o
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazdnia - INPA, elaborou um projeto a
nivel nacional que, dentre os seus multiplos objetivos, buscou coletar e
identificar pela anatomia do lenho as madeiras amazénicas que estavam sendo
processadas mecanicamente e/ou consumidas nos mercados nacional e
internacional (IBDF, 1985).

Para tanto, foram visitados 323 produtores (serrarias,
laminadoras e fabricas de compensado) localizados nos estados da Amazdnia,
exceto Acre e Amapa. Também foram visitados 491 consumidores (fabricas de
moveis, empresas de construcao civil, comércio de madeiras etc.) distribuidos
por diversos estados de todas as regides do Pais (IBDF, 1985)

Em cada produtor ou consumidor visitados foram
coletadas amostras das madeiras amazonicas que estavam sendo processadas
ou utilizadas. Cada amostra de madeira coletada foi segmentada e distribuida
para os laboratérios de identificagdo de madeiras das entidades participantes
(IBDF, 1985).

As analises realizadas revelaram a existéncia de 250
espécies de madeiras amazbnicas sendo produzidas ou comercializadas, no
ano de 1984, no Brasil (IBDF, 1985). Essa diversidade é reflexo da composi¢ao
floristica das florestas tropicais, cuja heterogeneidade ¢é frequentemente
responsabilizada, como a maior dificuldade a ser suplantada para uma
exploracdo mais econbmica da floresta (ANDRADE, 1923; NAHUZ, 1974;
UNIDO, 1983 e TEREZO, 1990).
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No entanto, uma analise das espécies identificadas, em
associacdo com o volume de producido revelou que, 14 tipos de madeiras
(reunido de espécies dificeis de serem separadas comercialmente), eram
responsaveis por 75,6% do volume da madeira produzida na populagao

amostrada (IBDF, 1985), conforme pode ser visto na Tabela 9.

Tabela 9 - Madeiras amazoénicas hierarquizadas por producdo, nos estados do

Amazonas, Maranhao, Mato Grosso, Rondbnia e Roraima (base: ano

de 1984).
Madeira % da Producéao

Nome popular Nome cientifico Amostrada
mogno Swietenia macrophylla 15,7
ucuuba Virola spp 8,7
cerejeira Amburana cearensis 7,7
breu-sucuruba Trattinickia spp 7,4
ipé Tabebuia spp 6,3
jatoba Hymenaea spp 5,6
muiratinga Maquira sclerophylla 4,3
quarubarana Erisma uncinatum 3,8
jacareuba Calophyllum brasiliense 3,2
angelins Andira spp, Hymenolobium spp, Vatairea

paraensis e Vataireopsis speciosa 3,1
faveiras Parkia spp 2,7
muiracatiara Astronium spp 2,5
cupiuba Goupia glabra 24
sumauma Ceiba pentandra 2,2

SUB-TOTAL 75,6

Fonte: IBDF (1985)
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O estudo também revela que, a maior diversidade de
espécies que estavam sendo utilizadas, ocorria nas proprias regides de
producado. Ja nas regides Sudeste e Sul foi encontrada a menor variedade de
madeiras (IBDF, 1985).

Quanto aos nomes populares das madeiras, foi constatada
uma profusao deles, em muitos casos inadequados ou incorretos e, em outros,
foram nomes criados para facilitar a comercializacdo de uma determinada
madeira (IBDF, 1985)

Segundo o IBDF (1985), o maior obstaculo para uma
utiizacdo mais intensa das madeiras amazébnicas, esta relacionada ao
desconhecimento das mesmas junto aos mercados nacional e internacional .

Outra conclusdo importante do estudo é que foi
constatado o uso inadequado de varias madeiras, o que podera afetar o
desempenho comercial das mesmas no mercado domeéstico (IBDF, 1985).

Segundo CHIMELO (1988)°, apds a realizacdo de
diversas inspegdes em madeiras serradas utilizadas em estrutura de cobertura
de casas de conjuntos populares localizados no Estado de S&o Paulo, foi
constatada a substituicdo de madeiras tradicionais como peroba-rosa, canelas,
cedro e pau-marfim, por outras provenientes, principalmente, da Regiao
Amazobnica.

Esse autor constatou também que a maior parte das
pecas rejeitadas tiveram como problema a presenga do alburno (52 %) e, em
seguida, o emprego de espécies de madeiras nao indicadas para o uso em
estrutura de cobertura (34 %).

Na Tabela 10 apresenta-se a relagdo das principais
espécies identificadas, hierarquizadas através do percentual relativo ao numero

total de pecas aprovadas.

' CHIMELO (1988) op. cit.
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Nessa Tabela observa-se a presenca da peroba-rosa;
porém, com uma participagao relativa bem inferior a da guarucaia e do jatoba.
As madeiras amazodnicas (assinaladas com *) representam 35% do total de

pecas aprovadas. Nao foi constatada a presenga do pinho-do-parana.

Tabela 10 - Principais espécies de madeiras empregadas em estrutura de
cobertura de casas de conjuntos populares localizados no estado
de Sao Paulo (base: ano de 1987).

Madeira % do Total de
Nome popular Nome cientifico Pecas Aprovadas
guarucaia Peltophorum vogelianum 39
jatoba * Hymenaea spp 20
angico-vermelho Parapiptadenia rigida 9
peroba-rosa Aspidosperma polyneuron 7
muiracatiara * Astronium lecointei 7
tatajuba * Bagassa guianensis 4
angico-preto Anadenanthera macrocarpa 4
angelim-pedra * Hymenolobium petraeum 2
taiuva Chlorophora tinctoria 2
cupiuba * Goupia glabra 1
guarita Astronium graveolens 1
magaranduba Manilkara sp 1
outras 21 espécies 3

Fonte: CHIMELO (1988)"

* espécies provenientes da Amazodnia

" CHIMELO (1988) op. cit.
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Na Tabela 11 sdo apresentadas as informagdes coletadas
pela ABPM (1989a) sobre as espécies de madeiras que estavam sendo usadas
sob diversas formas (madeira serrada, laminada, compensado etc.), nos

setores de revenda e engenharia, nas regides Sul e Sudeste, no ano de 1988.

Tabela 11 - Espécies de madeiras empregadas, sob diversas formas, nos
setores de revenda e construgao civil, nas regides Sul e Sudeste
(base: ano de 1988).

Madeira Participagéo ( % )
Revenda Construcéo Civil

pinho-do-parana 25,1 13,7
pinus 8,8 5,0
canela 7,3 6,9
imbuia 6,7 2,0
peroba-rosa 7,2 4,6
cedro 4,8 3,3
cerejeira 4.7 1,2
mogno 8,4 3,4
cambara 9,0 11,2
virola 4,6 4,7
jatoba 3,2 4,0
outras 10,2 -
outras 2 —-- 40,0

Fonte: ABPM (1989a)
! outras: itatiba, andiroba, acacu, cumaru, angelim, sucupira, ipé etc.
2 outras: andiroba, macaranduba, acacu, itatiba, cumaru, angico, canafistula, ipé

etc.
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Observa-se, na Tabela 11, que no setor de revendas as
madeiras tradicionais (pinho-do-parand, canela, imbuia, peroba-rosa e cedro)
eram ainda as mais comercializadas. Dentro deste grupo, o destaque era para o
pinho-do-parana com participagao relativa de 25,1%.

Ja no setor de engenharia as madeiras tradicionais tinham
uma participagdo menor; porém, ainda significativa, com o pinho-do-parana
destacando-se como a mais utilizada, seguida de perto por uma madeira
amazdnica, o cambara. O grupo "outras", composto quase que exclusivamente
por madeiras amazonicas, representava 40,0% da madeira empregada pelo
setor, refletindo a tendéncia de utilizacdo de uma mistura de espécies de
madeiras amazobnicas.

Na Tabela 11, nota-se também que o pinus era a unica
madeira de reflorestamento citada nas estatisticas para ambos setores.

A ABPM (1989a) menciona que o setor de revendas se
abastecia com produtos de madeira fornecidos principalmente pela Regidao Sul
(52,0% do total) e pelas regides Norte e Centro - Oeste (29,8% e 16,3%,
respectivamente). No setor de engenharia, a Regido Norte destacava-se como
maior fornecedora (52,9% do total), seguida pelas regides Sul e Centro - Oeste
(29,4% e 16,2%), respectivamente.

Na Tabela 12 s&o apresentados os resultados obtidos pelo
IPT (1993) ao identificar as madeiras serradas utilizadas em estrutura de
cobertura de casas de dois conjuntos habitacionais populares localizados no
interior do Estado de S&o Paulo.

A tendéncia de uso de uma mistura de espécies de
madeiras amazdnicas fica evidente ao se analisar os resultados apresentados
na Tabela 12, onde se nota a identificacdo de 36 espécies de madeiras dessa

regiao.
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Tabela 12 - Espécies de madeiras identificadas em estrutura de cobertura de

casas em dois conjuntos populares localizados no interior do
Estado de Sao Paulo (base: ano de 1993).

Nome Popular

Nome Cientifico

abiurana
angelim
angelim-pedra

angelim-vermelho

araracanga
castanheira
cedrinho
cedrorana
copaiba
cumaru
cupiuba

fava-orelha-de-macaco

faveira-alérgica
garapa

glicia
goiabao
guariuba

ipé

itauba
jacareuba
jarana

louro ou canela
macaranduba
mandioqueira
muiracatiara
pau-amarelo
pau-jacaré
pau-roxo
peroba
pequia
quaruba
rosadinho
tanibuca

taxi
timborana

uxi

Pouteria sp

Andira sp

Hymenolobium sp

Dinizia excelsa
Aspidosperma sp
Bertholletia excelsa
Erisma uncinatum
Cedrelinga catenaeformis
Copaifera sp

Dipteryx odorata

Goupia glabra
Enterolobium schomburgkii
Dimorphandra sp

Apuleia leiocarpa
Glicydendron amazonicum
Planchonella pachycarpa
Clarisia sp

Tabebuia sp

Mezilaurus itauba
Calophyllum brasiliense
Holopyxidium jarana
Nectandra sp ou Ocotea sp
Manilkara sp

Qualea sp

Astronium sp
Euxylophora paraensis
Laetia procera

Peltogyne sp
Aspidosperma sp
Caryocar sp

Vochysia sp

Micropholis sp

Terminalia sp

Tachigalia sp

Piptadenia sp
Endopleura sp

Fonte: IPT (1993)
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OZORIO FILHO & ALFONSO (1995)" ao procederem a
identificacdo anatdomica de 120 amostras de madeiras coletadas em 12
distribuidoras localizadas nos bairros de Pinheiros e Bras, na cidade de Sé&o
Paulo, distinguiram 19 espécies, sendo 16 de origem nativa (amazénicas e nao
amazobnicas) e trés de reflorestamento: pinus, teca e eucalipto. Esses

resultados sdo apresentados na Tabela 13.

Tabela 13 - Espécies de madeiras identificadas em coleta realizada em dois
bairros (Pinheiros e Bras) na Cidade de Séao Paulo (base: ano de
1994).

Nome Popular

Nome Cientifico

amendoim Pterogyne nitens
andiroba Carapa guianensis
angelim-pedra Hymenolobium petraeum
angico Parapiptadenia sp
cabriuva Myroxylon sp

canela ou louro Ocotea sp ou Nectandra sp
cedro Cedrela sp

cedrorana Cedrelinga catenaeformis
cerejeira Torresea cearensis
cumaru Dipteryx sp

eucalipto Eucalyptus sp

freijo Cordia goeldiana

garapa Apuleia leiocarpa
guarucaia Peltophorum vogelianum
imbuia Ocotea porosa

ipé Tabebuia sp

jatoba Hymenaea sp

louro-preto Cordia trichotoma
marupa Simarouba sp

mogno Swietenia macrophylla

120ZORIO FILHO, H.L. & ALFONSO, V.A . Identificacdo anatébmica das
madeiras utilizadas na Cidade de Sao Paulo (Relatério Parcial).
Instituto de Biociéncias - USP. 1995.
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Tabela 13 - Espécies de madeiras identificadas em coleta realizada em dois

bairros (Pinheiros e Bras) na Cidade de Sao Paulo (base: ano de

1994) (continuagéo).

Nome Popular

Nome Cientifico

muiracatiara
pau-marfim
pequia
peroba-mico
peroba-rosa
pinho-do-parana
pinus
quarubarana
sucupira
tamboril
tatajuba

teca

Astronium sp
Balfourodendron riedelianum
Caryocar sp

Aspidosperma sp
Aspidosperma polyneuron
Araucaria angustifolia

Pinus sp

Erisma uncinatum
Bowdichia nitida
Enterolobium contortisiliquum
Bagassa guianensis

Tectona grandis

Fonte: OZORIO FILHO & ALFONSO (1995)"

MONTEIRO et alii, 1995 e CORDEIRO et alii, 1995, em

pesquisa conduzida junto ao comércio da cidade de Piracicaba, no interior de

Sao Paulo, identificaram madeiras predominantemente de origem nativa -

cedrinho (Erisma uncinatum), ipé (Tabebuia serratifolia), mogno (Swietenia

macrophylla), jatoba (Hymenaea courbaril) e imbuia (Ocotea porosa) - sendo

utilizadas nos setores de mobiliario, esquadrias e estruturas. Espécies de pinus

e de eucalipto, embora com ocorréncia relativa menos importante, também

foram identificadas.

'3 0ZORIO FILHO & ALFONSO (1995) op. cit.
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Mesmo encontrando  espécies provenientes de
reflorestamento no mercado de madeira serrada na Cidade de S&o Paulo, a
substituicido em larga escala das madeiras provenientes de florestas nativas,
por essas espécies, ainda enfrenta problemas tecnolégicos e de aceitagao por
parte do mercado consumidor. Mesmo que tais problemas sejam suplantados,
ha a necessidade de investimentos para implantagdo de florestas homogéneas
para atender o mercado de madeira serrada da regidao Sudeste do Pais (IBAMA
& FUNATURA, 1995).

3.5. A identificagcao de madeiras

Desde o principio de sua histéria, o homem busca ordenar
os diversos organismos vivos no sentido de formar grupos com finalidade
pratica e econOmica. Assim, estabeleceu-se um conhecimento sobre grupos de
vegetais que poderiam servir como alimento, medicamentos, material para
construcao de habitagdes, obtencao de energia etc. (HEYWOOD, 1970).

Do ponto de vista biologico a classificagdo € essencial. Os
diversos cientistas que trabalham com plantas necessitam de um sistema de
referéncia paras as mesmas, pois ligado a um nome existe uma série de
individuos com caracteristicas em comum (HEYWOOD, 1970).

Quando um boténico, um ecologo ou um engenheiro
florestal identifica uma arvore como sendo, por exemplo, Swietenia macrophylla
King., o significado basico dessa identificacao é de que, salvo erros e pequenas
variagcdes, esta arvore a exemplo de outras arvores referidas como Swietenia
macrophylla, em qualquer parte do mundo onde possam estar crescendo,
sejam essencialmente semelhantes entre si, tanto em aspectos morfolégicos,
como fisioldgicos, bioquimicos etc. (HEYWOOD, 1970).

Essa caracteristica da classificacdo biolégica pode ser
denominada “predizibilidade”. Seu significado implica que um grupo de plantas

reunidas numa categoria, por possuirem caracteristicas comuns, quando uma
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determinada caracteristica, ndo utilizada para criar essa categoria, for
encontrada para um certo membro do grupo, havera uma grande possibilidade
que os outros membros do grupo a possuam (HEYWOOQOD, 1970).

Freqlientemente ocorrem confusbes com os termos
sistematica e taxionomia. Segundo HEYWOOD (1970), sistematica "é o termo
usado para designar o estudo cientifico da diversidade e diferenciacdo dos
organismos e as relagdes que existem entre eles". Taxionomia "é a parte da
sistematica que trata do estudo da classificacdo, incluindo suas bases,
principios, procedimentos e regras". Ainda, segundo 0 mesmo autor,
classificagao "é o processo de ordenar as plantas em grupos dispostos
hierarquicamente; o termo é também usado para expressar o arranjo resultante
desta atividade".

Neste contexto, a identificagdao € o processo de alocar
um certo vegetal numa determinada categoria taxiondmica ou taxon (espécie,
género etc.).

A classificacdo de uma vegetal arbéreo, matéria-prima
para a producdo de madeira serrada, € realizada considerando principalmente
0s seus oOrgaos reprodutores (flores e frutos), como também outras
caracteristicas morfolodgicas da arvore (casca, folhas etc.).

A identificagdo de uma arvore depende, portanto, da
disponibilidade dessas caracteristicas morfolégicas. Ocorre que a presenca dos
orgaos reprodutores da arvore € efémera, o que dificulta, por exemplo, a sua
identificagdo nos trabalhos de inventario florestal (FEDALTO et alii, 1989).

No processo de extragao e de transformacgao da arvore em
madeira serrada, obviamente, as caracteristicas morfoldégicas do vegetal,

necessarias para a identificagao, sao eliminadas.
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Nesse contexto, o estudo anatdémico comparativo do lenho
tem demonstrado sua utilidade na correta identificagdo das espécies de
madeiras (PEREIRA, 1933; MAINIERI et alii, 1983).

Segundo KEENAN & TEJADA (1984), a utilizagao
adequada das espécies de madeira depende de procedimentos que garantam a
identificacdo das mesmas, quer seja como arvores, toras ou madeira serrada.

CHIMELO & ALFONSO (1985) apontam a identificagado
como a base dos estudos de caracterizacdo da madeira e sua utilidade no
comeércio, onde propicia meios para se detectar enganos e fraudes.

Mesmo no campo da sistematica, a anatomia de madeiras
tem contribuido de maneira significativa, como no caso da posigao sistematica
de familias primitivas de angiospermas (Winteraceae, Trochodendraceae etc.) e
no estabelecimento de linhas de especializagdo evolutivas do lenho
(HEYWOOD, 1970).

Nos estudos anatomicos de identificacdo de madeiras séo
utilizadas duas abordagens distintas, a macroscopica e a microscopica
(PEREIRA, 1933; PANSHIN & DE ZEEUW, 1970; CHIMELO & ALFONSO,
1985).

Na identificacdo macroscopica sdo  observadas
caracteristicas que requerem pouco ou nenhum aumento. Tais caracteristicas
sao reunidas em dois grupos: as organolépticas e as anatébmicas.

As caracteristicas organolépticas englobam: cor, brilho,
odor, gosto, gra, textura, densidade, dureza e desenhos. Por serem variaveis e
também devido a semelhanca das mesmas em diferentes madeiras, estas
caracteristicas, em muitos casos, nao levam a identificacdo correta da madeira,
nao devendo serem utilizadas separadas das anatémicas. Exemplo disso, € a
analise dos resultados de identificacdo de madeiras amazbnicas realizada pelo
IBDF (1985), onde se verificou, que muitas madeiras foram identificadas

erroneamente, por produtores ou consumidores, pelo fato delas apresentarem
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cor e densidade de massa (termo de acordo com a ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT, 1992) semelhantes.

As caracteristicas anatdbmicas, como camadas de
crescimento, tipos de parénquima, poros (vasos) e raios; sdo observadas a
vista desarmada ou com auxilio de uma lupa de 10 vezes de aumento. Em
conjunto com as observagdes das caracteristicas organolépticas, este tipo de
analise permite identificar muitas das espécies comercializadas no Pais.

Na identificacdo microscépica sdo observadas as
caracteristicas dos tecidos (muito frequentemente ja definidas no exame
macroscopico) e das células constituintes do lenho, que ndo sdo distintas sem o
uso de microscopio, tais como: tipos de pontoacdes, ornamentacdes da parede
celular, composic¢ao celular dos raios, dimensdes celulares, presenga de cristais
etc.

O uso de um processo ou outro, ou 0 uso simultaneo,
depende da habilidade e treinamento do observador (CORE et alii, 1976).

Porém, para ambos tipos de identificacdo, €& de
fundamental importancia que o observador disponha de uma colecdo de
madeiras, cujos exemplares sejam rastreaveis a amostras-padrao disponiveis
em laboratorios especializados. Nestes, na medida do possivel, as amostras
devem provir de arvores identificadas botanicamente (com rastreabilidade) ou,
ao menos, que tenham sido identificadas anatomicamente por uma laboratorio
idoneo (ZENID, 1992)™.

A multiplicidade de espécies existentes faz da
identificacdo anatdbmica de madeiras uma tarefa relativamente complicada
(CORE et alii, 1976).

4 ZENID G.J. (Seminario apresentado na disciplina 782 - Identificacdo de
madeiras, do Curso de pos-graduagao em Ciéncia e Tecnologia de
Madeiras, ESALQ/USP) A contribui¢ao da identificagdo anatdomica para
o comércio de madeiras no Brasil. 1992.
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Na tentativa de diminuir as dificuldades, os anatomistas
De madeira procuraram desenvolver métodos auxiliares como: a publicacédo de
manuais ilustrados, as chaves dicotdbmicas, os cartbes-perfurados e os bancos
de dados eletrénicos (ALFONSO, 1987; CHIMELO et alii, 1993).

Além da anatomia da madeira tradicional, segundo
ALFONSO (1987), varios pesquisadores aplicaram outras metodologias, como:
a andlise de componentes principais, estereologia e a anatomia da casca.
PANSHIN & DE ZEEUW (1970), mencionam também o uso de técnicas
quimicas para identificacdo de madeiras.

Uma pratica que deve ser combatida, € aquela de se
buscar na literatura especializada o nome cientifico correspondente a um
determinado nome popular de madeira. Ocorre, como foi mostrado e analisado
extensivamente pelo IBDF (1985), que a nomenclatura popular das madeiras é
extremamente rica e variavel, o que propicia o surgimento de erros grosseiros

de identificagao.
3.6. Grupamento de madeiras por uso final

A pesquisa de produtos florestais, em especial nos paises
tropicais e subtropicais, tem se concentrado no potencial de utilizagdo de uma
mistura de espécies de madeiras pouco conhecidas (lesser known species)
extraidas de florestas nativas e naquelas espécies geradas em
reflorestamentos (KEATING, 1983 e HENG, 1988).

HANSOM (1983) menciona que nas florestas tropicais ha,
em média, 157 m°ha de madeiras com dimensdes comerciais e que, no
entanto, somente 8,4 m’ha, ou seja, 525% do total é aproveitado. Isto,
segundo este autor, acarreta um incremento significativo nos custos de
extrac&do por unidade de area, o que pode tornar a madeira menos competitiva

frente a outros materiais. Como consequéncia, o beneficio obtido pelos paises
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produtores é bem inferior ao esperado e as reservas tenderdo a ser
rapidamente devastadas.

NAHUZ (1974) analisando um inventario florestal
executado numa area de 3190 km? na bacia do rio Paracuru, Estado do Para,
aponta a existéncia de um volume médio de 175 m>ha, composto por 61
espécies ou grupos de espécies (espécies pertencentes, em geral, ao mesmo
género, cuja distingao é dificil na pratica), sendo que mais de 90% das mesmas
eram pouco conhecidas comercialmente.

Ao analisar a densidade de massa, a 15% de teor de

umidade, das madeiras existentes nessa regido, NAHUZ (1974) encontrou

valores variando entre 0,33 g/cm3 para o parapara (Jacaranda copaia) e 1,04
g/cm?® para a magaranduba (Manilkara huberi), com uma média ponderada de
0,62 g/lcm?®.

Segundo NAHUZ (1974) e KEATING (1983), a existéncia
dessa variabilidade torna impraticavel a promog¢dao e a comercializagao
abrangente de todas essas espécies, sobretudo naqueles mercados
abastecidos tradicionalmente por poucas espécies de madeira.

Tais circunstancias sugerem uma abordagem para
reducao da heterogeneidade das madeiras, através do grupamento ou reuni&o
das mesmas em categorias de propriedades comuns (NAHUZ, 1974; KEATING,
1983; HANSOM, 1983 e HENG, 1988).

Grupamentos ou classificagcdo das madeiras através de
suas propriedades, tais como: densidade de massa, estabilidade dimensional,
resisténcia mecanica, durabilidade natural, cor, comportamento no tratamento
preservativo, no processamento mecanico e na secagem; ou ainda, através de
caracteristicas, como: uso final, grupos de uso final, graus de comercializagao
etc., ja foram elaborados por diversos autores (NAHUZ, 1974; FREITAS, 1978;
WEBSTER, 1978; IBDF, 1981; SUDAM, 1981; IBDF, 1983; KEATING, 1983;
MAINIERI, 1983; SODRE & OLIVEIRA, 1983; KEENAN & TEJADA, 1984; IBDF,



45

1985; MELO et alii, 1986; HENG, 1988; IBDF, 1988; TEIXEIRA et alii, 1988;
MAINIERI & CHIMELO, 1989; NOGUEIRA, 1991; INPA, 1991; CHIMELO &
HUMPHREYS, 1992).

A multiplicidade de sistemas de grupamento se de um lado
revela que o conceito de grupamento ja € amplamente aceito, de outro lado
mostra a necessidade de padronizagdo dos procedimentos (KEATING, 1983 e
HENG, 1988).

No mercado brasileiro o grupamento ja € praticado, porém
nao tecnicamente. Estudo realizado pelo IBDF (1985), ao buscar explicagdes
para os frequentes enganos de identificagdo de madeiras amazbdnicas no
comeércio, propds que a cor e a densidade estariam provocando esses enganos
e servindo como base para grupamentos, tais como: madeiras avermelhadas e
pesadas (jatoba, muiracatiara, angelim-vermelho etc.), avermelhadas e leves
(mogno, cedro, quaruba, cedrinho etc.), amareladas (pau-amarelo, tatajuba,
guariuba e muirajuba) e brancas (agacu, parapara, amapa etc.). Esta pratica
realizada sem o conhecimento do consumidor pode agravar o conceito de baixo
desempenho do material.

NAHUZ (1974) menciona que a introdugdo de uma nova
espécie em um mercado se da, em grande parte, através da substituicao de
uma outra espécie de uso ja consagrado. Geralmente esse processo €&
direcionado a um ou mais usos finais similares.

Por esta razdo, ao elaborar uma estratégia de introdugéo
de madeiras brasileiras no mercado europeu, NAHUZ (1974) propds a

classificagao geral dos usos finais. Para cada uma das categorias de uso, o
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autor estabeleceu, baseado em trabalhos de ENGLERTH (1966)" e LUTZ
(1971)'°, os requisitos necessarios para a classificagdo das madeiras.

Dessa forma, o autor grupou por usos finais as 61
madeiras detectadas no inventario florestal conduzido na regido do Rio
Paracuru, no Estado do Para. NAHUZ (1974) alerta que esse tipo de
grupamento é preliminar e recomenda mais pesquisa para que o uso efetivo de
uma determinada madeira seja implementado.

A metodologia adotada por NAHUZ (1974), com
modificagbes relacionadas as categorias de usos e aos requisitos de
classificagao, foi empregada nos trabalhos relatados a seguir.

SUDAM (1981) grupou 148 madeiras do Estado do Par3,
baseado em caracteristicas das madeiras e em uso reportado na literatura.
Neste estudo, as madeiras também foram grupadas por densidade de massa,
cor, durabilidade natural e nivel de comercializagéo.

IBDF (1985) reuniu em grupos de usos finais 250 espécies
de madeiras amazénicas, de acordo com o uso indicado na literatura e pelos
produtores e consumidores entrevistados. Também foram realizados
grupamentos por densidade de massa e cor.

Essa metodologia também ja foi aplicada em madeiras
oriundas de reflorestamentos. NOGUEIRA (1991) grupou 16 espécies de
eucalipto em categorias de wusos finais na construgdo civil, enquanto
BORTOLETTO JR. (1993)", citado por BORTOLETTO JR. & LAHR (1993),

realizava o mesmo com seis espécies e variedades de pinus.

> ENGLERTH, G.H. Framework of qualitative relantionships in wood utilization.
Madison, USDA, 1966. (FPL Research paper 45).

'® LUTZ, J.F. Wood and log characteristics affecting veneer production.
Madison, USDA, 1971. (FPL Research paper 150).

" BORTOLETTO JR., G. Indicagdes para a utilizacdo da madeira de seis
espécies e variedades de pinus aplicada na construcao civil. Sao
Carlos, 1993. 119p. (Mestrado - Escola de Engenharia de Sao
Carlos/USP).
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Para KEATING (1983) e HANSOM (1983) o grupamento
de espécies apresenta maiores vantagens quando aplicado para fins estruturais
do que para os de utilidade geral.

HANSOM (1983) relata que s6 os usos verdadeiramente
decorativos ndo sao adequados ao grupamento e que grupos de cores somente
sdo praticaveis se o conceito € aplicado para encorajar os projetistas e
especificadores a aceitar o uso de uma dentre varias espécies para um
determinado uso, ao invés de misturar varias espécies para um Unico uso.

KEATING (1983) relata que o grupamento de madeiras
baseado no conceito de adequagado das mesmas para amplos grupos de usos
gerais, associado com o emprego de espécie de referéncia, € uma forma mais
eficiente de promog&o comercial das chamadas espécies menos conhecidas.

Para a escolha de uma espécie de referéncia para cada
grupo de uso final, o autor escolheu espécies bem conhecidas e que ja
provaram, ao longo do tempo, sua adequagao ao uso final proposto.

KEATING (1983) estabeleceu um sistema de pontuacéo
variando de um a nove, que permite comparar a espécie que se pretende
utilizar com a espécie de referéncia. Segundo este autor, essa pratica permite
transmitir ao wusuario, num curto espagco, um volume consideravel de

informacgoes.
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4. METODOLOGIA

Para a consecugdo dos objetivos propostos para este

trabalho, foi desenvolvida a metodologia relatada a seguir.

4.1. Pesquisa junto as empresas de distribuicio de madeiras e

construtoras

O trabalho foi desenvolvido na Cidade de S&o Paulo, SP,
onde foram visitadas empresas distribuidoras de madeiras serradas, em geral
lojas especializadas ou de materiais de construcdo, e construtoras que
empregam madeira serrada em suas obras.

As empresas construtoras foram visitadas para contemplar
a possibilidade de abastecimento direto de produtores (serrarias) ou de
representantes destes, como também para coletar as informagdes sem o viés
que os distribuidores pudessem gerar por razdes comerciais.

A escolha das empresas distribuidoras de madeira e das
construtoras foi realizada com base em anuncios de jornal, enderegos
disponiveis no Laboratério de Anatomia e Identificacdo de Madeiras - LAIM do
IPT e também por visitas as empresas proximas daquelas selecionadas.

No caso das distribuidoras, foram visitadas 42 empresas
localizadas nos seguintes bairros da capital: Bairro do Limao, Bras, Brooklin,
Butanta, Interlagos, Ipiranga, Jardim Bonfiglioli, Jardim da Saude, Pinheiros, Rio

Bonito, Santo Amaro, Vila Gumercindo e Vila Maria.
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A relagdo das empresas visitadas, de acordo com o bairro
em que se localizam, é apresentada no Apéndice 1 (pagina 144). Nessa
relacdo, pode ser observado que houve uma intensidade amostral maior em
bairros que tradicionalmente sdo conhecidos como centros de comercializagao
de madeiras, como: Bairro do Limao, Bras, Butanta e Pinheiros.

No caso das construtoras, foram visitadas 19 obras, em
diferentes estagios de desenvolvimento, localizadas nos seguintes bairros da
Capital: Cerqueira César, Consolagao, Jardim Paulista, Paraiso, Parque Novo
Mundo, Planalto Paulista, Vila Mariana, Vila Mascote e Vila Nova Conceicéo.

Adicionalmente, foram incluidos neste trabalho os
resultados de trés inspecdes de recebimento, executadas por um técnico do
LAIM-IPT, de lotes de madeiras serradas destinadas ao uso em estrutura de
telhado de trés conjuntos habitacionais populares localizados no interior de Sao
Paulo (Araraquara, Paulinia e Salto). Este procedimento foi adotado tendo em
vista a possibilidade da identificacdo botanica de lotes completos de madeira
serrada.

A lista das construtoras cujas obras foram visitadas é
apresentada no Apéndice 1 (pagina 144). Dentre as obras listadas, quatro sao
de conjuntos habitacionais populares (Projeto Cingapura, CDHU e COHAB) e
as demais de edificios residenciais nao populares, com varios pavimentos.

Para efeito de um dos objetivos deste trabalho - identificar
as principais madeiras utilizadas/comercializadas para a construgao civil
habitacional - foi adotado como critério de suficiéncia amostral, a curva
resultante da sequiéncia de visitas realizadas (de acordo com a data de visita)
em relagdo ao numero acumulado de espécies identificadas.

Segundo esse critério, a amostragem deve ser
interrompida quando ha sensivel diminuicdo da inclinagdo da curva, pois o
esforco de se realizar novas amostragens nao se reflete num acréscimo

importante no numero de novas espeécies.
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4.1.1. Coleta de informag6es nas empresas visitadas

Para a coleta de informagdes nas empresas visitadas
foram elaborados dois questionarios distintos, um para os distribuidores e outro
para as construtoras, conforme pode ser visto no Apéndice 2 (pagina 150).

Ambos os questionarios foram estruturados em duas
partes. A primeira foi destinada a obtencédo de dados gerais sobre a empresa e
sua atividade na area madeireira. A segunda parte esteve voltada para as
informagbes especificas para cada madeira que estivesse sendo
comercializada ou utilizada pela empresa.

Para as distribuidoras de madeiras serradas as
informacdes gerais se referem a:

e razao social e enderego completo da empresa,;

e nome e cargo da pessoa responsavel pelas informacgdes;

e relacao de espécies de madeiras comercializadas, hierarquizadas
pela frequéncia relativa de vendas;

e tipos de pecgas comercializadas de acordo com suas dimensdes
(vigas, tabuas, pranchas etc.) e grau de processamento (em bruto,
aparelhada, emoldurada etc.);

e existéncia de padronizagcdo de dimensdes e de qualidade das
pecas, e de cuidados com a madeira no que diz respeito a
tratamento preservante e secagem;

e forma de aquisicdo da madeira (diretamente do produtor, através
de representantes ou outras); e

¢ relacao de problemas do setor.

Para as empresas construtoras as informagdes gerais
levantadas foram basicamente as mesmas apontadas acima, exceto que se
buscou obter informagdes sobre os critérios pelos quais a(s) madeira(s) € (sdo)

escolhida (s).
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Com relacdo as informagbes especificas sobre as

madeiras os questionarios sao semelhantes, tanto para os distribuidores como

para os construtores, e foram utilizados para coletar, para cada uma das

espécies comercializadas ou utilizadas , as seguintes informacoes:

nome popular da madeira utilizado pelo entrevistado;

cédigo da amostra de madeira coletada para identificacdo
anatomica;

campo para anotar o resultado da identificagdo anatbémica
realizada em laboratério (nomes cientifico e comercial);

fontes de suprimento, usos e tipos de pecas; e

informagdes qualitativas sobre caracteristicas de trabalhabilidade
da madeira que, embora possam ser consideradas subijetivas,
devem ser encaradas como uma tentativa de captar o

conhecimento pratico existente no setor.

Em cada entrevista realizada foi apresentada uma carta

contendo explicagcbes sobre os objetivos do trabalho e foi assegurada a

confidencialidade das informacgdes fornecidas. Apds os trabalhos de laboratério,

foram encaminhadas correspondéncias aos entrevistados apresentando os

resultados da identificacdo botanica das amostras coletadas nas respectivas

empresas.

Na coleta das amostras, foi solicitado ao entrevistado que

fosse fornecido mais de uma amostra da mesma madeira, caso 0 mesmo

suspeitasse de alguma variabilidade no lote. Tal solicitagdo teve resposta mais

acentuada entre as construtoras do que entre os distribuidores.
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4.2. Identificagao botanica das amostras de madeira coletadas

As amostras coletadas durante as entrevistas foram
identificadas no LAIM, da Divisdo de Produtos Florestais - DPF, do IPT.

A identificagdo botéanica foi realizada através do exame da
anatomia do lenho. Primeiramente através do processo macroscépico, que
consiste no exame com a vista desarmada e também com auxilio de uma lupa
conta-fios de 10 vezes de aumento, das caracteristicas organolépticas e
anatbmicas da madeira. Como padrdes para a identificagdo, foram empregadas
as amostras de madeiras arquivadas na Xiloteca "Calvino Mainieri" do LAIM-
IPT.

Se a identificagao através do processo macroscopico se
revelasse insuficiente, ou no caso de se tentar a obtengao da identificacdo a
nivel de espécie, adotou-se 0 processo microscopico de exame das
caracteristicas anatbmicas. Para tal, foram necessarias a execucido de
preparacgodes histoldgicas.

No processo de identificagcdo microscopica as laminas
histolégicas das madeiras a serem identificadas foram observadas em
microscopio optico, para coleta das caracteristicas anatébmicas necessarias
para alimentagdo do programa IMAC- l|dentificacdo de Madeiras Através do
Computador (CHIMELO et alii, 1993). Para cada espécie identificada pelo
programa, foram localizadas as respectivas laminas histolégicas disponiveis na
Xiloteca "Calvino Mainieri" para a verificacao final da identificagcao.

Caso esse procedimento se revelasse infrutifero, a
identificagdo microscoépica foi executada com apoio das descricbes anatdmicas
existentes na literatura.

No processo de identificagdo, buscou-se atingir a espécie;
no entanto, por ser a anatomia de madeiras um processo alternativo ao exame
dos 6rgéos reprodutivos das arvores, isso nem sempre foi possivel. Em alguns

casos, so foi possivel chegar ao género, como p. ex., Tabebuia sp. Em outros,
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foi indicada a espécie que mais se aproximou, mas como havia duvida entre os
identificadores utilizou-se a abreviatura cf. (de compare ou confira) interposta
entre os epitetos genérico e especifico, como p. ex., em Hymenolobium cf.
elatum Ducke.

Com a obtencdo do nome cientifico, através da
identificacdo, o correspondente nome comercial foi dado, utilizando-se como
critério a sugestao de "Padronizagdo da nomenclatura comercial brasileira das
madeiras tropicais amazdnicas" do extinto IBDF (IBDF, 1987).

Seguindo o espirito dessa proposta de normalizagéo (usar
como nome comercial aquele mais frequentemente usado no comércio) e, dada
sua parcial desatualizagdo, caso a madeira ja esteja sendo comercialmente
tratada por outro nome, este foi adotado. Como no caso da mandioqueira
(Qualea spp e Ruizterania albiflora Marcano Berti) que esta sendo chamada
como cambara.

Na auséncia do nome cientifico na norma do IBDF, foram
adotados nomes constantes em publicagbes do IPT (MAINIERI & CHIMELO,
1989 e MAINIERI et alii, 1983), como pinho-do-parana para Araucaria
angustifolia.

Finalmente, se 0 nome n&o contasse nesses trabalhos, foi
adotado o nome pelo qual a madeira estd sendo chamada no comércio
(eucalipto para Eucalyptus spp e grevilea para Grevillea robusta A. Cunn.,
p.ex.), ou se adotou 0 género como uma designagao comercial proviséria, como
cuningdmia para Cunninghamia lanceolata Hook e cupressus para Cupressus
lusitanica Mill.

Algumas espécies de madeira pertencentes ao mesmo
género ou mesmo a géneros diferentes, cuja distincgdo na pratica
(caracteristicas macroscépicas semelhantes) é muito dificil, foram tratadas sob
um mesmo nome comercial, como p. ex.: angelim-pedra (Hymenolobium spp),
eucalipto (Eucalyptus spp), jatoba (Hymenaea spp), cambara (Qualea spp e

Ruizterania albiflora).
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4.3. Analise das informagoes obtidas

O resultado das identificagcbes das madeiras, bem como
as informagdes coletadas nos questionarios, foram tratadas conforme esta

descrito a seguir.

4.3.1. Identificagao botanica

Os resultados da identificacdo botanica foram tabulados

da seguinte maneira:

e lista das espécies de madeira identificadas, ordenada

alfabeticamente pelo nome comercial;

¢ |ista de familias botanicas encontradas;

e verificacdo dos nomes comerciais usados pelos entrevistados:

pela confrontacdo entre o nome comercial dado pelo entrevistado
e o resultante da identificacdo feita em laboratério. Foram
considerados nomes incorretos, aqueles que fossem mais
apropriados para outras madeiras que nao aquelas em que foram
empregados (pinho para pinus, ipé-cumaru para cumaru , pinus
para cupressus, mogno para cedro etc.). Foram considerados
como sindnimos 0s nomes que nao se enquadraram na situagao
descrita acima (peroba para peroba-rosa, peroba-do-norte para
cupiuba, pinho para pinho-do-parana);

o freqUiéncia de ocorréncia das madeiras: a obtencdo de dados de

volumes comercializados e/ou utilizados de madeiras € sempre
uma tarefa dificil de ser realizada em fungdo da falta de
"disponibilidade do dado". Em funcédo disso, buscou-se, neste
trabalho, hierarquizar as madeiras apontadas no levantamento em

funcdo de um percentual de comercializagao/utilizagdo. Tal atitude
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revelou-se infrutifera, pois varios entrevistados n&o responderam a
essa questdo. Como alternativa, foram calculadas as frequéncias
percentuais de ocorréncia das espécies de madeira identificadas
em relacdo ao total de madeiras coletadas e em relacdo as
amostras coletadas nos distribuidores e nas construtoras. Este
procedimento deve ser encarado como uma forma de avaliar as
madeiras mais facilmente encontradas no mercado e ndo com
volumes comercializados/utilizados;

o fontes de suprimento: foram agrupadas as citagcdes feitas pelos

entrevistados, de acordo com o estado/regido e pais, no caso de
importacéo; e

e problemas no uso/processamento _das madeiras: os problemas

apontados pelos entrevistados foram listados, por espécie. Essas
informagbes devem ser encaradas apenas como meramente
indicativas, pois para muitas ja ha solugbes tecnoldgicas

disponiveis.

4.3.2. Informagodes gerais coletadas

Tanto para os distribuidores como para as construtoras
foram tabuladas as informacgdes relativas aos seguintes itens:
e padronizacao das dimensoes;
e padronizacao da qualidade das pecas;
e tratamento quimico preservante;

e Secagem;
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o forma de aquisicdo da madeira;
e critérios para a escolha das madeiras (sé nas construtoras); e

e problemas do setor.

4.4. Obtencdao de informagdées tecnolégicas para as madeiras

identificadas

Para cada uma das madeiras identificadas foram
coletadas informagdes tecnoldgicas para classifica-las nos grupos de uso na
construcao. As fontes pesquisadas foram as seguintes: IBDF (1981), SUDAM
(1981), IBDF (1983), IBDF (1988), IPT (1989), MAINIERI & CHIMELO (1989),
INPA (1991), NOGUEIRA (1991) e TOMASELLI & SILVA (1996). Além dessas
fontes, foi consultado o banco de dados do Laboratério de Propriedades Fisicas
e Mecanicas da Madeira - LPFM, do IPT.

As informagbes tecnolégicas pesquisadas foram as
seguintes:

e densidade de massa a 15% de teor de umidade;
o flexado estatica,

- maxima resisténcia (madeira verde),

- modulo de elasticidade (madeira verde);
e compressao axial,

- maxima resisténcia (madeira verde);
e cisalhamento,

- maxima resisténcia (madeira verde);
e dureza Janka;
e choque,

- trabalho absorvido (madeira seca ao ar);

e contragdes radial, tangencial e volumétrica;
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¢ durabilidade natural e tratabilidade (retencéo e penetragao);
¢ fixacdo mecanica;

e trabalhabilidade;

e aparéncia;

e COr.

4.5. Critérios para agrupamento das madeiras identificadas de acordo

com o uso final na construgao habitacional

Os usos da madeira na construcao civil habitacional foram
classificados, tendo como base NAHUZ (1974) e IPT (1989), conforme é

apresentado a seguir:

1. Pesada interna:
Pecas de madeira na forma de vigas e caibros empregadas como
componentes de estruturas de telhado.
2. Leve, em esquadrias:
Portas, venezianas, caixilhos etc.
3. Leve externa e leve interna estrutural:
Pontaletes, andaimes, férmas para concreto etc.
Partes secundarias de estruturas internas, como ripas, caibros etc.
4. Leve interna, decorativa:
Lambris, painéis, molduras, perfilados, guarni¢des, forros etc.
5. Leve interna, de utilidade geral:
Corddes, guarnicoes, rodapés etc.
6. Assoalhos domésticos:

Tacos, tabuas e parquetes.
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A alocacdo das madeiras nos grupos de uso final foi
efetuada através de um critério onde foram consideradas as propriedades e/ou
caracteristicas listadas no item 4.4., julgadas necesséarias para um bom
desempenho da madeira.

Para cada uma das propriedades escolhidas foram fixados
valores minimos e, as vezes, maximos, tendo como base os valores de
madeiras tradicionalmente empregadas nos usos considerados. Esta estratégia
foi adotada visando fornecer uma orientagdo ao processo de substituicdo de
madeiras tradicionais, ora em desenvolvimento na construg¢ao civil.

Processos de selecdo de madeiras tecnicamente mais
elaborados, como o apresentado por KEATING (1983), que propiciam um
aproveitamento pleno das qualidades da madeira como material, demandam o
desenvolvimento de estudos, normas e de estratégias de divulgagédo, que os
tornam inviaveis para necessidades imediatas.

A seguir sdo apresentadas as exigéncias estabelecidas
para cada um dos grupos de uso final na construcao civil habitacional.

Além dessas exigéncias, também foram considerados os
usos apontados no levantamento realizado nos distribuidores e construtoras.

Eventuais disparidades entre os dois critérios sdo mencionadas nos resultados.

1. PESADA INTERNA

referéncia: peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron Muell. Arg.)
e densidade de massa (15% de umidade) nao inferior a 710 kg/m>;
o flexdo estatica:
- maxima resisténcia (madeira verde) n&o inferior a 84 MPa (Mega
Pascal),

- médulo de elasticidade (madeira verde) nao inferior a 8700 MPa;
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e compressao axial:
- maxima resisténcia (madeira verde) nao inferior a 39 MPa;
e cisalhamento:
- maxima resisténcia (madeira verde) n&o inferior a 10 MPa;
e durabilidade natural/tratabilidade:
- duravel:
durabilidade natural n&o inferior a 5 anos, em contato com o solo, ou
- tratavel (arseniato de cobre cromatado - CCA):
retencdo n&o inferior a 4 kg/m*, de ingrediente ativo (AWPA, 1992), e
penetracao total ou parcial periférica (IBDF, 1988);
¢ fixagcdo mecanica:
- boa (SUDAM, 1981), ou
- facil (INPA, 1991).

2. LEVE, EM ESQUADRIA

referéncia: pinho-do-parana (Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze.)
« densidade de massa (15% de umidade) nao inferior a 530 kg/m® e néo
superior a 840 kg/m?;
o flexdo estatica:
- maxima resisténcia (madeira verde) nao inferior a 57 MPa,
- médulo de elasticidade (madeira verde) nao inferior a 8700 MPa;
o estabilidade dimensional:
- contragdes (do ponto de saturagao das fibras até 0% de umidade):
radial ndo superior a 4,0%,
tangencial nao superior a 8,0%,
volumétrica n&o superior a 13,5%,

relagado T/R n&o superior a 2;



durabilidade natural/tratabilidade:
- duravel:
durabilidade natural ndo inferior a 5 anos, em contato com o solo, ou
- tratavel (CCA):
retencdo nao inferior a 4 kg/m®, de ingrediente ativo (AWPA, 1992), e
penetracao total ou parcial periférica (IBDF, 1988);
fixacdo mecanica:
- boa (SUDAM, 1981), ou
- facil (INPA, 1991);
trabalhabilidade:
- regular a muito boa (SUDAM, 1981), ou
- boa a excelente (IBDF, 1988).

3. LEVE EXTERNA E INTERNA ESTRUTURAL

referéncia: pinho-do-parana (Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze.)

densidade de massa (15% de umidade) n&o inferior a 530 kg/m® e nao
superior a 840 kg/m?;

flexdo estatica:

- maxima resisténcia (madeira verde) nao inferior a 57 MPa,

- médulo de elasticidade (madeira verde) nao inferior a 8700 MPa;
compressao axial:

- maxima resisténcia (madeira verde) nao inferior a 25 MPa;
cisalhamento:

- maxima resisténcia (madeira verde) n&o inferior a 7 MPa;
durabilidade natural/tratabilidade:

- duravel:

durabilidade natural ndo inferior a 5 anos, em contato com o solo, ou

60
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- tratavel (CCA):
retencdo nao inferior a 4 kg/m°, de ingrediente ativo (AWPA, 1992), e
penetracao total ou parcial periférica (IBDF, 1988);
¢ fixacdo mecanica:
- boa (SUDAM, 1981), ou
- facil (INPA, 1991).

4. LEVE INTERNA, DECORATIVA

referéncia: imbuia (Ocotea porosa (Nees ex. Mart.) Barroso)
o estabilidade dimensional:
- contragdes (do ponto de saturagao das fibras até 0% de umidade):
radial ndo superior a 4,0%,
tangencial nao superior a 8,0%,
volumétrica n&o superior a 13,5%,
relagdo T/R n&o superior a 2;
o fixacdo mecanica:
- boa (SUDAM, 1981), ou
- facil (INPA, 1991);
e trabalhabilidade:
- regular a muito boa (SUDAM, 1981), ou
- boa a excelente (IBDF, 1988);
e aparéncia decorativa;
e cCor:
as madeiras deste grupo sao separadas nas seguintes cores:
esbranquicada, amarelada, acastanhada, rosada ou avermelhada,

arroxeada e enegrecida.



5. LEVE INTERNA, DE UTILIDADE GERAL

referéncia: pinho-do-parana (Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze.)

densidade de massa (15% de umidade) ndo superior a 700 kg/m?;
estabilidade dimensional:
radial ndo superior a 4,0%,
tangencial ndo superior a 8,0%,
volumétrica nao superior a 13,5%,
relagdo T/R n&o superior a 2;
fixagdo mecanica:
- boa (SUDAM, 1981), ou
- facil (INPA, 1991);
trabalhabilidade:
- regular a muito boa (SUDAM, 1981), ou
- boa a excelente (IBDF, 1988).

6. ASSOALHOS DOMESTICOS

referéncia: peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron Muell. Arg.)

densidade de massa (15% de umidade) nao inferior a 710 kg/m>;
choque:

- trabalho absorvido (madeira seca ao ar) nao inferior a 23 J (Joule);
dureza Janka (madeira verde):

- ndo inferior a 6700 N (Newton);

durabilidade natural/tratabilidade:

- duravel:

durabilidade natural ndo inferior a 5 anos, em contato com o solo, ou

- tratavel (CCA):
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retencdo nao inferior a 4 kg/m°, de ingrediente ativo (AWPA, 1992), e

penetracao total ou parcial periférica (IBDF, 1988);



estabilidade dimensional:

- contragdes (do ponto de saturagao das fibras até 0% de umidade):
radial ndo superior a 4,0%,
tangencial ndo superior a 8,0%,
volumétrica nao superior a 13,5%,
relagcado T/R n&o superior a 2;

trabalhabilidade:

- regular a muito boa (SUDAM, 1981), ou

- boa a excelente (IBDF, 1988);

fixacdo mecanica:

- regular a boa (SUDAM, 1981), ou

- facil (INPA, 1991).
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO

Durante as entrevistas realizadas com 42 distribuidores de
madeira, no periodo de 03 de setembro a 30 de outubro de 1996, e em 22
obras, no periodo de 23 de outubro a 18 de novembro de 1996, foram coletadas
345 amostras de madeira serrada/beneficiada que estdo sendo utilizadas na
construgcao civil habitacional na Cidade de Sao Paulo. Desse total, 223
amostras foram obtidas com os distribuidores de madeira e 122 com as
construtoras que estao realizando as obras visitadas.

Com os resultados da identificacdo botanica das amostras
coletadas foi realizada uma analise de suficiéncia amostral para verificar se o
namero de entrevistas realizadas era suficiente para os objetivos deste
trabalho. A analise foi executada através de graficos, para o total de visitas e
para as visitas realizadas nos distribuidores e nas construtoras.

Na Figura 1 (pag. 65) é apresentado o grafico resultante
do numero acumulado de espécies em funcao das visitas realizadas, ordenadas
pela sequéncia de datas, nos distribuidores e construtoras.

Da analise do grafico apresentado pode-se verificar que a
partir das entrevistas de numeros 49 e 50, com numero acumulado de espécies
de 54 e 55, respectivamente, até a ultima entrevista, a de numero 64, houve
acréscimo de apenas trés espécies de madeira diferentes.

Desta forma, a amostragem realizada foi considerada
suficiente, pois qualquer acréscimo de entrevistas nao resultaria num aumento
importante do numero de novas espécies de madeira. Para corroborar essa
analise, a mesma distribuigdo foi realizada para os distribuidores (Figura 2, pag.

66) e para as construtoras (Figura 3, pag.66).
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Figura 1- Acumulado de espécies em fungao das visitas realizadas (por

sequéncia de datas) nos distribuidores e construtoras.

Na Figura 2 observa-se que a partir da visita de numero 36
até a ultima (42), houve um acréscimo de apenas trés diferentes espécies de
madeira nas amostras coletadas nos distribuidores.

Na Figura 3 observa-se que na visita de numero 14 foi
alcancado o numero acumulado de 30 espécies de madeira e que nas oito
demais visitas houve o acréscimo de apenas mais quatro espécies nas
amostras de madeira obtidas nas obras visitadas.

Dessa forma, esses resultados podem ser considerados

semelhantes aqueles mostrados na Figura 1.
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Figura 2 - Acumulado de espécies em fungao das visitas realizadas (por

sequéncia de datas) nos distribuidores.
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Figura 3 - Acumulado de espécies em fungao das visitas realizadas (por

sequéncia de datas) nas construtoras.
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5.1. Identificagcao botanica das madeiras que estao sendo usadas na
construcgao civil habitacional

O exame das caracteristicas do lenho dessas amostras
permitiu identifica-las botanicamente e atribuir a cada amostra de madeira o seu
nome cientifico e o respectivo nome comercial, segundo critérios mencionados
na Metodologia.

No Apéndice - 3 (pag. 157) sao apresentadas duas listas,
uma referente as distribuidoras e a outra as construtoras, contendo os
resultados da identificacdo botanica de todas as amostras de madeira
coletadas. Para cada amostra € apresentado o seu codigo de coleta, o cédigo
da empresa visitada, o nome popular usado pelo entrevistado e o resultado da
identificacdo botanica (nome comercial e cientifico).

Esses dados foram condensados e sdo apresentados na
Tabela 14 (pag. 68), onde podem ser vistas as espécies de madeiras
identificadas (espécie ou grupo de espécies de dificil distingdo na pratica),
ordenadas alfabeticamente pelos seus homes comerciais. Para cada madeira é
apontado se a mesma foi detectada entre os distribuidores e/ou construtoras.

Da anadlise da Tabela 14, verifica-se que foram
identificadas 57 espécies de madeira sendo utilizadas, na forma de madeira
serrada/beneficiada, na construcao civil habitacional, na Cidade de Sao Paulo.
Entre as empresas de distribuicdo de madeiras foram encontradas 45 espécies
de madeira, enquanto que nas construtoras esse numero alcancou 34 espécies.

Do total identificado, as 22 madeiras citadas a seguir
tiveram ocorréncia simultanea entre distribuidores e construtoras: angelim-
pedra, angico-preto, angico-vermelho, cambara, canafistula, cedrinho,
cedrorana, cupiuba, cupressus, eucalipto, faveira-amargosa, freijo, garapa,
goiabao, ipé, jatoba, louro-canela, peroba-mica, peroba-rosa, pinho-do-parana,
pinus e quaruba (vide Tabela 14, para se obter os nomes cientificos).

Tabela 14 - Espécies de madeira identificadas nas amostras coletadas nos

distribuidores e construtoras.
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Nome Comercial Nome Cientifico Dist. Cons.

amescla Trattinickia burserifolia Sw., +
Burseraceae

angelim-pedra Hymenolobium cf. elatum Ducke, +
Leguminosae
Hymenolobium cf. heterocarpum Ducke, + +
Leguminosae
Hymenolobium modestum Ducke, +
Leguminosae
Hymenolobium petraeum Ducke, +
Leguminosae

angico-preto Anadenanthera macrocarpa (Benth.) + +
Brenae, Leguminosae

angico-vermelho Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenae, + +
Leguminosae

bacuri Platonia insignis Mart., +
Clusiaceae

bacuri-de-anta Moronobea coccinea Aubl., +
Clusiaceae

cabreuva-vermelha Myroxylon balsamum (L.) Harms., +

Leguminosae

cambara Qualea cf. homosepala Ducke, +
Vochysiaceae
Qualea cf. paraensis Ducke, + +
Vochysiaceae
Qualea sp, +
Vochysiaceae
Ruizterania albiflora Marcano Berti, + +
Vochysiaceae

Tabela 14 - Espécies de madeira identificadas nas amostras coletadas nos

distribuidores e construtoras (continuagao).

Nome Comercial Nome Cientifico Dist. Cons.




canafistula

castanheira

cedrinho

cedro

cedrorana

cerejeira

cumaru

cuningamia

cupiuba

cupressus

eucalipto

Peltophorum vogelianum Benth.,
Leguminosae

Bertholletia excelsa H. B. K.,
Lecythidaceae

Erisma uncinatum Warm.,
Vochysiaceae

Cedrela sp,
Meliaceae

Cedrelinga catenaeformis Ducke,
Leguminosae

Amburana acreana (Ducke) A C. Smith,
Leguminosae

Dipteryx odorata Willd.,
Leguminosae

Cunninghamia lanceolata Hook,
Taxodiaceae

Goupia glabra Aubl.,
Celastraceae

Cupressus lusitanica Mill.,
Cupressaceae

Eucalyptus cf. grandis Hill ex Maiden,
Myrtaceae

Eucalyptus cf. tereticornis Sm.,
Myrtaceae

Eucalyptus cf. saligna Sm.,
Myrtaceae
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Tabela 14 - Espécies de madeira identificadas nas amostras coletadas nos

distribuidores e construtoras (continuagéo).

Nome Comercial

Nome Cientifico

Dist.

Cons.




fava-orelha-de-
negro

faveira

faveira-amargosa

freijo

garapa

glicia

goiabao

grevilea

guatambu-peroba

imbuia

ipé

itauba

Enterolobium cf. schomburgkii Benth.,
Leguminosae

Dimorphandra cf. velutina Ducke,
Leguminosae

Vatairea cf. fusca Ducke,
Leguminosae

Vatairea cf. paraensis Ducke,
Leguminosae

Cordia goeldiana Hub. Boraginaceae

Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr.
Leguminosae

Glycydendrom amazonicum Ducke,
Euphorbiaceae

Planchonella pachycarpa Pires,
Sapotaceae

Grevillea robusta A. Cunn.,
Proteaceae

Aspidosperma populifolium A . D. C.,
Apocynaceae

Ocotea porosa (Nees et Mart. ex Nees.)

L. Barroso,
Lauraceae

Tabebuia sp,
Bignoniaceae

Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub.,
Lauraceae

+
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Tabela 14 - Espécies de madeira identificadas nas amostras coletadas nos
distribuidores e construtoras (continuagao).

Nome Comercial

Nome Cientifico

Dist.

Cons.

jacareuba

Calophyllum brasiliense Camb.,
Clusiaceae

+



jatoba

jutai-cica

louro-canela

louro-vermelho

macacauba

macaranduba

marinheiro

marupa

mogno

muiracatiara

Hymenaea cf. courbaril L.,
Leguminosae

Hymenaea cf. stilbocarpa Ducke,
Leguminosae

Martiodendron cf. elatum (Ducke)
Gleason,
Leguminosae

Ocotea sp,
Lauraceae

Nectandra rubra (Mez.) C. K. Allen,
Lauraceae

Platymiscium cf. ulei Harms.,
Leguminosae

Manilkara cf. longifolia (A. DC.) Dubard,
Sapotaceae

Manilkara cf. huberi Ducke,
Sapotaceae

Guarea cf. grandifolia C. DC.,
Meliaceae

Simarouba amara Aubl.,
Simaroubaceae

Swietenia macrophylla King,
Meliaceae

Astronium paraense ,
Anacardiaceae

Astronium lecointei Ducke,
Anacardiaceae
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Tabela 14 - Espécies de madeira identificadas nas amostras coletadas nos
distribuidores e construtoras (continuagao).

Nome Comercial

Nome Cientifico

Dist.

Cons.

pau-amarelo

Euxylophora paraensis Hub.,
Rutaceae

+



pau-marfim

pau-mulato

peroba-mica

peroba-rosa

pinho-do-parana

pinus

piquiarana

piquia

quaruba

rosadinho

sucupira

Balfourodendron riedelianum Engl.,
Rutaceae

Calycophyllum spruceanum Hook,
Rubiaceae

Aspidosperma cf. macrocarpon Mart.,
Apocynaceae

Aspidosperma polyneuron M. Arg.,
Apocynaceae

Araucaria angustifolia (Bert.) O . Ktze.,
Araucariaceae

Pinus sp,
Pinaceae

Caryocar cf. glabrum (Aubl.) Pers.,
Caryocaraceae

Caryocar cf. villosum (Aubl.) Pers.,
Caryocaraceae

Vochysia cf. vismiaefolia Sp. Ex. Warm.,
Vochysiaceae

Micropholis sp,
Sapotaceae

Bowdichia cf. nitida Spruce,
Leguminosae

Diplotropis cf. guianensis Benth.,
Leguminosae

+

+
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Tabela 14 - Espécies de madeira identificadas nas amostras coletadas nos
distribuidores e construtoras (continuagao).

Nome Comercial Nome Cientifico Dist. Cons.

tatajuba Bagassa guianensis Aubl., +
Moraceae

tauari Couratari sp, +
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Lecythidaceae

vinhatico Plathymenia foliolosa Benth., +
Leguminosae

Vinte e trés madeiras foram encontradas somente nas
distribuidoras: cabreuva-vermelha, cedro, cerejeira, cumaru, grevilea, imbuia,
itauba, jacareuba, jutai-cica, louro-vermelho, macacauba, macaranduba,
marinheiro, marupa, mogno, pau-amarelo, pau-marfim, pau-mulato, piquiarana,
piquia, sucupira, tatajuba e tauari.

Complementando, 12 madeiras foram identificadas
somente nas construtoras: amescla, bacuri, bacuri-de-anta, castanheira,
cuningdmia, fava-orelha-de-negro, faveira, glicia, guatambu-peroba,
muiracatiara, rosadinho e vinhatico.

Dentre as madeiras identificadas, cinco sao originarias de
florestas plantadas: cuningamia, cupressus, eucalipto, grevilea e pinus. Com
excegao do eucalipto e pinus, as demais madeiras ndo haviam sido citadas nos
levantamentos anteriores consultados (RIVOLI et alii, 1978; CHIMELO, 1988';
ABPM, 1989a; IPT, 1993; MONTEIRO et alii, 1995, CORDEIRO et alii, 1995
1995;e OZORIO FILHO & ALFONSO, 1995")

As demais 52 espécies de madeiras identificadas sao
procedentes de florestais nativas. Desse total, sete espécies ndo ocorrem ou,
pelo menos, ndo sao exploradas comercialmente na Amazénia (angico-preto,
angico-vermelho, canafistula, guatambu-peroba, pau-marfim, pinho-do-parana e
vinhatico); ja 29 espécies sdo tipicamente amazonicas e outras 16 tém ampla
dispersédo ocorrendo tanto na Amazonia, como em outras regides deste Pais e
de paises limitrofes. Esta constatagcao, sobre o paulatino aumento do numero
de espécies amazbnicas em uso, também foi verificada por CHIMELO (1988),
ABPM (1989a) e IPT (1993).

'8 CHIMELO, J.P. (1988) op. cit.
' 0ZORIO FILHO, H.L. & ALFONSO, V.A. (1995) op. cit.
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Comparando os resultados obtidos neste trabalho com
aqueles apresentados pelo IBDF (1985), que detectou 250 espécies de madeira
sendo processadas na Amazobnia, verifica-se a existéncia de uma menor
diversidade de espécies. Tal diferenca pode ser explicada pela menor
abrangéncia deste estudo, limitado as madeiras serradas/beneficiadas usadas
na construcéo civil habitacional, enquanto que o outro englobou os diversos
produtos de madeira gerados para atender variados tipos de usos. Outro motivo
que pode ser assinalado é que o estudo do IBDF (1985) foi realizado
principalmente junto aos produtores amazénicos, englobando também o
comeércio local. Esse tipo de comércio, realizado préoximo as fontes de
abastecimento, tipicamente comporta uma maior diversidade de espécies, o
que alias é uma das conclusdes desse estudo.

As 14 principais espécies ou grupos de espécies de
madeira detectadas pelo IBDF (vide Tabela 9, pag. 31), excetuando-se aquelas
usadas na fabricagdo de compensados (ucuuba, muiratinga, faveiras e
sumauma), também foram identificadas neste trabalho.

O mesmo pode ser dito com relagcdo aos dados
apresentados por ABPM (1989a), vide Tabela 11 (pag. 34), excetuando-se a
madeira de virola que é largamente empregada na confecgdo de compensados.

Ja os trabalhos de CHIMELO (1988)%° e (IPT, 1993),
realizados exclusivamente para madeira serrada utilizada na confeccdo de
estruturas de cobertura de casas de conjuntos populares (vide Tabela 10, pag.
33, e Tabela 12, pag. 36), apresentam resultados semelhantes, quanto ao
numero de espécies encontradas, 33 e 36, respectivamente.

Dentre as doze madeiras que CHIMELO (1988)*° aponta
como as mais frequentes (vide Tabela 10, pag. 33), somente a tailva e o
guarita ndo foram detectados neste trabalho.

Dentre as espécies citadas por IPT (1993), vide Tabela 12

(pag. 36), as seguintes ndo foram encontradas neste trabalho: abiurana,



75

angelim-vermelho, araracanga, copaiba, guariuba, jarana, pau-jacaré, pau-roxo,
tanibuca, taxi, timborana e uxi.

Tal diferenca, em especial a do paragrafo precedente,
pode ser explicada pela metodologia empregada em ambos trabalhos.
Enquanto que em IPT (1993), buscava-se, através de amostragem intensiva,
identificar as madeiras empregadas nas estrutura de cobertura de casas de dois
conjuntos habitacionais populares, neste trabalho os entrevistadores, embora
estimulassem os entrevistados a fornecer amostras de todos os tipos de
madeiras comercializadas/utilizadas, n&o tinham acesso ao estoque da loja ou
da obra visitada, o que pode ter resultado num menor numero de espécies
identificadas.

Este fato, no entanto, ndo compromete este trabalho, pois
como sera visto mais adiante, ao se analisar informacdes mais detalhadas
sobre as frequéncias relativas entre as diversas madeiras identificadas,
constatar-se-a que um numero relativamente pequeno de espécies sao as mais

freqUentemente utilizadas.

20 CHIMELO, J.P. (1988) op. cit.
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No entanto, no intuito de se apresentar um resultado o
mais proximo possivel da realidade, as doze espécies listadas anteriormente
foram incluidas nos grupamentos por uso final apresentados mais adiante,
neste trabalho.

Com relagdo ao trabalho realizado por OZORIO FILHO &
ALFONSO (1995)*' que identificou 32 madeiras (vide Tabela 13, pag. 37) que
estao sendo comercializadas na Cidade de Sao Paulo, sem se preocupar com o
uso final das mesmas, apenas as seguintes espécies ndo foram detectadas
neste trabalho: amendoim, andiroba, louro-preto, tamboril e teca.

As principais madeiras identificadas por MONTEIRO et alii
(1995) e CORDEIRO et alii (1995) junto ao comércio de Piracicaba, SP,
também foram detectadas neste estudo. Esses autores detectaram uma
participacdo mais significativa de espécies originarias de florestas nativas em
relacdo aquelas originarias de florestas plantadas, o que também foi constatado
neste estudo.

Na Tabela 15 (pag. 77) observa-se que as madeiras
identificadas neste trabalho pertencem a 56 géneros de 26 familias diferentes.
Dentre estas, a familia Leguminosae, com 16 géneros, € aquela que se destaca
com a participacdo mais significativa. Tal resultado também foi obtido por
OZORIO FILHO & ALFONSO (1995)%" | que apontam a familia Leguminosae
como a que mais contribui para a diversidade de géneros e espécies.

Em seguida aparecem as familias Vochysiaceae, com
quatro géneros, Apocynaceae, Clusiaceae, Lauraceae, Meliaceae e
Sapotaceae, com trés géneros cada uma. Ja as familias Lecythidaceae e
Rutaceae contribuem com dois géneros e as demais 17 familias participam com

apenas um género cada uma.

21 0ZORIO FILHO, H.L. & ALFONSO, V.A. (1995) op. cit.



77

Tabela 15 - Familias botanicas e respectiva quantidade de géneros, das

espécies de madeira identificadas.

Familia Quantidade de Géneros
Leguminosae 16
Vochysiaceae 4

Apocynaceae, Clusiaceae, Lauraceae, Meliaceae
e Sapotaceae

Lecythidaceae e Rutaceae

Anacardiaceae, Araucariaceae, Bignoniaceae,
Boraginaceae, Burseraceae, Caryocaraceae,
Celastraceae, Cupressaceae, Euphorbiaceae,
Moraceae, Myrtaceae, Pinaceae, Proteaceae,
Rubiaceae, Sapotaceae, Simaroubaceae e

Taxodiaceae 1

TOTAL 56

5.1.1. Verificagao da frequéncia de ocorréncia das espécies de

madeiras identificadas.

Com vistas a detectar as madeiras mais frequentemente
identificadas nas amostras coletadas junto aos entrevistados, foi elaborada a
lista constante no Apéndice 4 (pag. 167), onde sao apresentadas as
frequéncias das madeiras identificadas na forma de valores percentuais em
relagao ao total de amostras coletadas e em relacdo as amostras coletadas nos

distribuidores e nas construtoras.
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Este procedimento, conforme ja mencionado na
Metodologia, deve ser encarado como uma forma de se avaliar as madeiras
mais facilmente encontradas no mercado e ndo como uma tentativa de estimar
volumes comercializados/utilizados.

Com base nas informagdes constantes no Apéndice 4, foi
elaborada a Figura 4 onde sdo apresentadas as dispersdes entre o numero de
espécies de madeira (25 mais freqlentes) e a respectiva freqiéncia acumulada

de ocorréncia nos distribuidores, nas construtoras e no total.

100 -
% Acumulada

80 -

70 A —e— Construtoras
60 -
50 -

40 - —— Total da
amostragem

—&— Distribuidores

30 -

20 -
10 Numero de

especies
0 L L L L 1

0 5 10 15 20 25

Figura 4 - Frequéncia acumulada das madeiras identificadas nos distribuidores,
construtoras e no total.

Da analise desse grafico verifica-se que as cinco madeiras
mais frequentes representam percentuais que variam de cerca de 40% para o
total de amostras, até cerca de 50% das amostras coletadas nas construtoras.

Se a analise for feita para 10 madeiras, verifica-se que a frequéncia varia de
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cerca de 60% das amostras coletadas no total, até 70% das amostras coletadas
nas construtoras.

Ja para 15 espécies a frequéncia percentual acumulada
de ocorréncia das madeiras varia entre 70% e 80%, restando de 20 a 30% para
serem completados pelas demais espécies identificadas, que sao: 30 para os
distribuidores, 19 para as construtoras e 42 no total da amostragem.

Na Tabela 16 (pag. 80) apresentam-se as 10 espécies de
madeiras com maior freqliéncia acumulada de ocorréncia nos distribuidores,
nas construtoras e para o total de amostras coletadas.

Ao se analisar essa Tabela verifica-se que o cedrinho
ocupa a primeira posicao nas trés maneiras diferentes de se tratar as amostras
coletadas, com uma frequéncia percentual ao redor de 13. Tendo em vista sua
utilizagdo no grupo de uso final denominado construgao civil leve externa e
interna estrutural, no qual a madeira de pinho-do-parana encontrava sua maior
utilizagdo, essa madeira pode ser considerada hoje como a que melhor substitui
0 pinho-do-parana.

As madeiras de ipé, peroba-rosa, pinho-do-parana e pinus
também ocupam posi¢ao de destaque, figurando nas trés colunas.

A madeira de cambara, também conhecida por
mandioqueira, e a de castanheira, chamam a atengdo por apresentarem
frequéncias de ocorréncia importantes, nas construtoras, porém, em nenhuma
das amostras coletadas foi apontado corretamente o nome comercial dessas
madeiras. Uma das razdes, provavelmente, se deve as restricdes legais para a
exploragao da castanheira, e a outra, como sera visto oportunamente, se deve
a razbes de comercializagdo, pois essas madeiras sao vendidas como se

fossem cedrinho.
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Tabela 16 - Relacdo das 10 espécies de madeira com maior frequéncia de
ocorréncia nos distribuidores, construtoras e para o total de

amostras coletadas.

Nome Comercial (frequéncia acumulada de ocorréncia - %)

Distribuidores Construtoras Total

1 cedrinho (12,6) cedrinho (13,9) cedrinho (13,0)

2 ipé(21,1) pinus (24,6) ipé (20,8)

3 mogno (29,2) cambara (33,6) pinus (27,2)

4 peroba-rosa (35,0) ipé (40,2) pinho-do-parana (33,0)

5 imbuia (40,8) pinho-do-parana (46,8) peroba-rosa (38,5)

6 pinho-do-parané (46,2) castanheira (52,5) mogno (43,7)

7 jatoba (51,6) peroba-rosa (57,4) cambara (47,8)

8 cerejeira (56,1) cupiuba (62,3) jatoba (51,9)

9 pinus (60,1) angelim-pedra (66,4) imbuia (55,7)

10 cedro (64,1) amescla (69,7) angelim-pedra (59,2)

outras 35 madeiras outras 24 madeiras outras 47 madeiras
(100,0) (100,0) (100,0)

Os resultados obtidos sugerem que, a exemplo do que foi
apontado por IBDF (1985), CHIMELO (1988)** e ABPM (1989a), a grande
diversidade de espécies encontrada nas florestas se reflete no comércio de
madeiras, porém um numero nao superior a 15 madeiras € responsavel por

cerca de 80% das madeiras comercializadas.

Apesar do processo de escassez crescente das madeiras

de peroba-rosa e, principalmente, do pinho-do-parana, essas madeiras ainda

22 CHIMELO, J.P. (1988) op. cit.
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desempenham um papel importante na construgdo, conforme mostrado por
ABPM (1989a) e por este trabalho.

Dentre as madeiras de reflorestamento detectadas no
levantamento, somente a madeira de pinus apresentou ocorréncia significativa.
Isso corrobora a afirmacéo feita por IBAMA/FUNATURA (1995) de que a
utiizacdo em larga escala da madeira gerada em reflorestamentos, na
construgdo civil, requer a superagao de alguns problemas tecnoldgicos e de
aceitacao por parte dos consumidores. Adicionalmente, ainda segundo essa
fonte, ha a necessidade de investimentos para a formagdo de novas florestas

para atender a demanda futura de matéria-prima.

5.1.2. Verificagcdo dos nomes comerciais das madeiras usados pelos

entrevistados.

Pela comparacdo entre o nome comercial apontado na
identificacdo botanica das amostras de madeira e aquele fornecido pelos
entrevistados foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 17 (pag. 82).

Nessa Tabela observa-se que, para o total de amostras
coletadas, 29% delas tiveram seus nomes comerciais apontados de forma
incorreta pelos entrevistados. Ao se analisar as identificagcbes desagregadas em
distribuidores e construtoras, verifica-se que o percentual de erro entre os
distribuidores foi de 12, ao passo que nas construtoras esse valor alcangou
61%.

Tal diferenca acentuada pode ser explicada pela
solicitacdo feita ao entrevistado para que fornecesse mais de uma amostra de
uma mesma madeira, caso ele suspeitasse de alguma variabilidade no lote de
madeira em estoque. Essa solicitacdo foi atendida quase que exclusivamente

pelas construtoras.

Tabela 17 - Verificagao do uso dos nomes comerciais pelos entrevistados
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Nome Comercial

Amostras Coletadas Correto Incorreto

un. % un. %
Distribuidores 223 197 88 26 12
Construtoras 122 48 39 74 61
Total 345 245 71 100 29

Na Tabela 18 (pag.83) sdo apresentados os casos em que
houve erro no uso dos nomes comerciais pelos distribuidores. Observa-se que
as madeiras em que foi mais freqlente a identificagao incorreta foram o mogno
e jutai-cica, com trés erros cada uma, seguidas pelo cambara, cedrinho,
cedrorana e cumaru, com dois erros cada uma.

Na Tabela 19 (pag. 84) sao apresentados os casos em
que houve erro no uso dos nomes comerciais pelas construtoras. Nesta Tabela
ja se observa a incidéncia mais destacada de erros nas seguintes espécies:
cambara (11), castanheira (7), angelim-pedra (5), pinus (5), amescla (4), pinho-
do-parana (4), eucalipto (3) e muiracatiara (3).

A Tabela 20 (pag. 86) mostra a informagao apresentada
na Tabela 19, porém, ordenada de forma diferente a fim de se destacar quais
nomes foram mais utilizados impropriamente pelas construtoras.

Nessa Tabela pode ser visto que o nome comercial
cedrinho foi aplicado erroneamente em 32 situagdes, ou seja, 43% dos erros
detectados entre as construtoras. Esse nome foi aplicado a 15 diferentes

espécies de madeira.

Tabela 18 - Nomes comerciais errados fornecidos pelos distribuidores.
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Nome Comercial Quantidade
Identificado Coletado de Erros
jutai-cica jatoba e muiracatiara
mogno cedro-rosa e jatoba
cambara cedrinho, abiurana, goiabao e peroba-
do-norte
cedrinho mogno e peroba-do-norte 2
cedrorana cedro-rosa e cedrinho 2
cumaru ipé-cumaru e sucupira 2
angico-vermelho  peroba-do-norte 1
cerejeira imbuia 1
cupressus pinho-reflorestado 1
faveira-amargosa angelim 1
garapa perobinha 1
jacareuba mogno-marinheiro 1
jatoba angico-preto 1
louro-canela imbuia 1
marinheiro canjerana 1
peroba-mica peroba-rosa 1
piquia abiurana, goiabao e peroba-do-norte 1
quaruba cedrinho 1

Tabela 19 - Nomes comerciais errados fornecidos pelas construtoras.

Identificado

Nome Comercial

Coletado

Quantidade
de Erros




cambara
castanheira
angelim-pedra
pinus

amescla
pinho-do-parana
eucalipto
muiracatiara
bacuri-de-anta
cedrinho
cedrorana
cuningamia
freijo

ipé

jatoba

vinhatico
angico-preto
angico-vermelho
bacuri
canafistula

cupiuba

cedrinho, cupiuba

cedrinho e pinus

cupiuba, cedrinho e desconhecida
pinho, cedrinho, pinho-de-segunda
cedrinho, pinho e desconhecido
pinus e desconhecido

cedrinho, peroba-rosa e pinho
cedrinho

cupiuba e perobinha-do-campo
cupiuba e desconhecido

cedrinho

pinus e pinho

pinho e desconhecido
desconhecido

cedrinho e ipé

desconhecido

peroba

peroba

cupiuba

cupiuba

peroba
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Tabela 19 - Nomes comerciais errados fornecidos pelas construtoras

(continuacao).

Nome Comercial

Quantidade
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Identificado Coletado de Erros
cupressus pinho 1
fava-orelha-de-negro cedrinho 1
faveira cedrinho 1
faveira-amargosa cedrinho 1
garapa cupiuba 1
glicia cedrinho 1
goiabao peroba 1
louro-canela cupiuba 1
peroba-mica peroba 1
quaruba cedrinho 1
rosadinho cedrinho 1

Outra situacao, que pode ser observada na Tabela 20, é o

alto numero de amostras coletadas em que o entrevistado desconhecia o nome

da madeira.

Ainda merecem destaque os nomes comerciais cupiuba,

pinho, peroba e pinus, que, no conjunto, foram utilizados de forma errada em 27

ocasioes.

Tabela 20 - Nomes comerciais errados fornecidos pelas construtoras

Nome Comercial

Coletado

Identificado

Quantidade

de Erros




cedrinho

desconhecido

cupiuba

pinho
peroba
pinus

ipé
peroba-rosa

perobinha-do-campo

pinho-de-segunda

amescla, angelim-pedra,
cambarad, castanheira, cedrorana,
eucalipto, fava-orelha-de-negro, 32
faveira, faveira-amargosa, glicia,

jatoba, muiracatiara, pinus,

quaruba e rosadinho

amescla, angelim-pedra,

cedrinho, freijo, ipé, pinho-do- 11
parana, e vinhatico

angelim-pedra, bacuri, bacuri-de-

anta, cambara, canafistula, 9
cedrinho, garapa e louro-canela

amescla, cuningamia, cupressus,

eucalipto, freijé e pinus 9
angico-preto, angico-vermelho,

cupiuba, goiabao e peroba-mica 5
castanheira, cuningamia, pinho-
do-parana

jatoba

eucalipto

bacuri-de-anta

P U O AN

pinus
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O uso de nomes impréprios para as madeiras ja foi

abordado de forma abrangente por IBDF (1985). Segundo esse estudo ha trés

razdes que podem gerar o uso de nomes incorretos:

e presenca de caracteristicas semelhantes

madeiras diferentes (cor e densidade de massa);

entre
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e uso de nomes de espeécies ja conhecidas visando
facilitar a comercializacao; e
e uso de uma caracteristica da madeira para designar o

Seu nome.

IBDF (1985) menciona ainda que, em algumas situacoes,
nao ha uma causa aparente para indugédo ao erro, e que o0 mesmo poderia ser
atribuido a falha na coleta da informacgéo.

Tais causas podem explicar boa parte dos erros no uso de
nomes comerciais encontrados neste estudo; no entanto, como entender os
erros cometidos com a madeira de cedrinho, onde madeiras com densidades de
massa e cores distintas (fava-orelha-de-negro, faveiras, angelim-pedra) foram
confundidas com o0 mesmo ?

Uma explicagdo para esse fato pode estar relacionada a
um processo de substituicdo dessa madeira, por um grupo de espécies, nativas
ou ndo, em um uso que se caracteriza como temporario (andaimes, formas para
concreto, pontaletes etc.), classificado, neste estudo, como "leve externo", onde
as construtoras buscam, além do bom desempenho do material, 0 menor custo
possivel na aquisicdo do mesmo.

O lado positivo dessa verificagao seria a constatacdo da
aplicagao pratica do conceito de grupamento de espécies por uso final. Por
outro lado, esse grupamento é realizado por tentativa e erro, em funcédo da
disponibilidade das madeiras, o que pode reforgar o preconceito em relagdo ao
mau desempenho da madeira como material de construgéo.

5.1.3. Fontes de suprimento.

As informag¢des apresentadas a seguir, a exemplo da
anadlise sobre frequéncia de ocorréncia das madeiras, ndo devem ser

confundidas com estimativas de volume de madeira comercializada.
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As fontes de suprimento das madeiras coletadas nos
distribuidores, segundo informagdes dos entrevistados, sdo apresentadas na
Tabela 21 (pag. 89), onde pode ser visto que a Regido Amazénica alcangou
61% do total de citagdes, seguida pela Regido Sul, com 13% (pinho-do-parana,
pinus, imbuia e peroba-rosa). Foi também mencionado que, em 5% das
citagbes, a madeira era adquirida na Regido Sul, porém era originaria de outra
regido (cedrinho e mogno, p. ex.).

A Regiao Sudeste foi citada como fonte de suprimento em
2% (eucalipto e pinus), enquanto o Paraguai foi citado em 5% dos casos
(peroba-rosa, jatoba, pau-marfim e angico-preto). Em 14% das citacbes os
entrevistados ndo souberam indicar as fontes de suprimento.

Ainda na Tabela 21 pode ser visto que os Estados de
Rondénia, Para e Mato Grosso, foram os mais citados como fontes de
suprimento. Com participacdo menor, porém importante, aparecem os Estado
do Parana e Santa Catarina, da Regido Sul.

A ABPM (1989a) informa que o setor de revendas
(distribuidores, neste estudo) se abastecia principalmente com produtos
oriundos da Regido Sul (52% do total) e das Regides Norte e Centro-Oeste
(46,1%). Como a Regidao Centro-Oeste possui areas amazbnicas e nao
amazonicas, nao € possivel comparar diretamente os resultados.

Na Tabela 22 (pag. 90) sdo apresentadas as informagdes
referentes as construtoras. Nessa Tabela pode ser visto que em 52% das
citagdes os informantes ndo conheciam as fontes de suprimento das madeiras
que estavam sendo utilizadas. Isto se deve, provavelmente, ao fato de que os
entrevistados que prestaram as informagdes, em geral o engenheiro-residente
ou o mestre-de-obras, ndo terem acesso as informacdes sobre a aquisicdo do
material.

Embora com essa restricdo, pode-se verificar, na Tabela

22, que o Mato Grosso, com 13% das citagdes, € a fonte de suprimento mais
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mencionada. No mesmo nivel aparece a Regido Sudeste como fonte de

aquisicao de madeiras originarias de outras regides.

Tabela 21 - Fontes de suprimento citadas pelos distribuidores.

Fontes de Suprimento Percentagem de Citagdes
Amazobnia 61
geral 7
Acre
Maranh&o 6
Mato Grosso 12
Para 14
Rondb6nia 19
Sul 13
Geral 1
Parana 7
Santa Catarina 5
Sudeste 2
Minas Gerais 1
Sao Paulo 1
Outra regides, via Sul 5
Paraguai 5
N&o sabe 14

Tabela 22 - Fontes de suprimento citadas pelas construtoras.

Fontes de Suprimento Percentagem de Citagdes
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Amazobnia 15
Mato Grosso 13
Para 2
Centro-Oeste 4
Goias 4
Sul 8
Parana 8
Outra regides, via Sudeste 15
Outra regides, via Sul 6
N&o sabe 52

A ABPM (1989a) menciona que o setor de engenharia
(construtoras neste estudo) se abastecia com produtos oriundos principalmente
da Regiao Norte (52,9%) e das Regides Sul e Centro-Oeste (45,6%).

Embora com as restricdes mencionadas anteriormente,
pode-se afirmar que a Regido Sul ainda desempenha um papel importante no
abastecimento do mercado de madeira serrada/beneficiada para uso na
construgao civil habitacional na Cidade de Sao Paulo, quer gerando madeira
serrada, quer beneficiando madeiras provenientes de outras regides.

A outra fonte importante de madeira serrada/beneficiada &
a Amazobnia que, mantidas as condicdes atuais de pouca utilizacdo de madeiras
oriundas de reflorestamentos, devera ter uma participacdo cada vez mais

significativa no mercado de madeira serrada da Cidade de Sao Paulo.

5.1.4. Problemas com as madeiras.

Visando captar a experiéncia pratica dos entrevistados, foi

solicitado que os mesmos apresentassem informacdes sobre a trabalhabilidade,

fixacdo mecanica e desempenho em uso das madeiras que estdo sendo
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utiizadas na construgdo civil habitacional na Cidade de S&o Paulo. As
informacdes obtidas serdo utilizadas quando da alocagcdo das madeiras nos
grupos de usos finais.

Foram também mencionados problemas com algumas
madeiras, que sao relatados a seguir. Essas informac¢des devem ser encaradas
como meramente indicativas, visto que muitos dos problemas podem ser
contornados com solugdes tecnoldgicas ja disponiveis.

¢ angelim-pedra:
secagem com defeitos, necessita cuidados no acabamento
para se evitar manchas na aplicagédo do verniz;
e angico-preto:
muito dura, problemas na secagem, pegas grandes empenam,
variacao da cor;
e cabreuva-vermelha:
oleosidade impede a aplicagéo de verniz e "sinteko";
e cedro:
fixagdo mecanica ruim, baixa durabilidade no uso externo e
serragem provoca irritagdes nas vias respiratorias (nariz);
e cerejeira:
problemas na secagem (rachas),
baixa durabilidade (apodrece);
e cumaru:
dificil de trabalhar quando seca,
movimenta em uso;
e cuningamia:
fixacao ruim;
e cupressus:

durabilidade menor que a do pinho-do-parana;



e cucalipto:
baixa durabilidade no solo;
o freijo:
arrepia no acabamento;
e garapa:
mancha na aplicacao do "sinteko", escurece;
e goiab3o:
trinca em uso, em locais muito ventilados;
e imbuia:
problemas de secagem (empena), variagao de cor, madeira
revessa,
e ipé:
muito dura;
e itauba:
desgaste de ferramentas, secagem demorada, racha muito;
e jatoba:
racha e empena em uso, variacao de cor, dificil de serrar,
pesada;
e macaranduba:
dificil de encontrar;
e macacauba:
madeira desconhecida do usuario;
e marinheiro:
muito alburno
e Mogno:
escassa, preco alto, fixagao ruim;
e pau-marfim:
empena, apresenta muitos nds, furos de insetos e manchas,

falta resisténcia mecanica para assoalho;

92
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e peroba-rosa:
empena;
e pinho-do-parana:
preco alto, nao resiste a cupim, apodrece;
e pinus:
nao resiste a cupim, forro empena, presenca de nds, quebra,
fixagdo mecanica ruim;
e tauari:

fraca (para assoalhos), cor variavel, dificil selecionar.

Segundo o IBDF (1985) a presenga de caracteristicas
indesejaveis na madeira e/ou o desconhecimento ou a nao utilizacdo de
tecnologia adequada de processamento dessas espécies, s&o fatores
importantes que restringem a expansao do uso mais intensivo das madeiras
tropicais amazoénicas. Portanto, agbes de divulgagcao tecnoldgica e de
treinamento de mao-de-obra sao indicadas para minimizar essa deficiéncia do

setor produtivo.

5.2. Informacgoes gerais coletadas nos distribuidores e construtoras

Além das informagbdes e amostras de madeira coletadas,
foram obtidas, nos distribuidores e construtoras, outras informagbes gerais
referentes aos seguintes itens: padronizagdo das dimensdes e da qualidade das
pecas, tratamento quimico preservante, secagem, forma de aquisicdo da
madeira, critério para a escolha das espécies de madeira (s6 para as

construtoras) e problemas do setor.

5.2.1. Padronizagao das dimensoes
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Nas empresas visitadas foi perguntado se as dimensdes
das pecas de madeira serradas/beneficiadas, comercializadas/utilizadas, eram
padronizadas ou ndo. No caso da resposta afirmativa foi solicitado informar qual
era a padronizacao empregada. Os resultados obtidos para essas questdes sao

apresentados na Tabela 23.

Tabela 23 - Padronizacdo das dimensodes das pecas de madeira serrada e

beneficiada, nos distribuidores e construtoras.

Distribuidores Construtoras

n2 % n2 %

Nao 6 14 7 32
Sim 36 86 15 68
Total 42 100 22 100

Nessa Tabela observa-se que 14% dos distribuidores
responderam que nao utilizam nenhuma padronizacdo das pecas, enquanto
outros 86% afirmaram que as pecas comercializadas seguem uma
padronizagao.

Entre as construtoras, 32% responderam que nao adotam
medidas padronizadas, enquanto outras 68% trabalham com medidas
padronizadas.

Em ambos os casos, nenhum entrevistado citou a
utiizacdo de uma norma ou especificagdo de entidades de classe e de
instituicdées normalizadoras.

Quando solicitados a dizer qual é a padronizacado adotada,
34 distribuidores de madeira disseram adotar as dimensdes comerciais ou de
mercado. Outros 22 disseram atender a pedidos especiais além de fornecer

pecas de dimensdes comerciais.



95

Diversos entrevistados apontaram varios nomes para

pecas de madeira serrada/beneficiada, de acordo com suas dimensdes

nominais (espessura x largura), conforme é apresentado a seguir:

coluna (cm): 20,0 x 30,0;

dormente (cm): 16,0 x 22,0 e 17,0 x 24,0;

viga (cm): 5,0x6,0, 6,0x 12,0, 6,0x 16,0 6,0 x 20,0,
6,0 x 25,0 e 6,0 x 30,0;

caibro:

(cm): 2,5x5,0, 4,0x4,0, 50x5,0, 50x6,0, 6,0x8,0,
7,0x8,0, 7,5x7,5,

(polegada = pol): 3x 3 ;

pontalete:

(cm):4,0x4,0, 7,0x7,0, 7,5x7,5 e 8,0x8,0

(pol): 3 x 3,

roligo (didmetro) (cm): 15,0;

barrote (cm): 2,0 x 5,0;

pranchas:

espessura (cm): 5,0 e 6,0,

espessura (pol): 2,

largura (cm): 15,0, 20,0, 25,0 e 30,0,

largura (pol): 8;

tabeira (cm): 2,5x 20,0 2,5x15,0 e 2,5x20,0;

tabua:

espessura (cm): 1,5, 2,0 e 2,5,

espessura (pol): 1,

largura (cm): 5,0, 10,0, 12,0, 15,0, 20,0, 22,0, 25,0, 30,0 e
32,0,

largura (pol): 8, 9, 10 e 12;

ripa (cm): 0,5x5,0, 1,0x5,0, 1,5x5,0, 1,5x5,5 e 2,5x5,0;



sarrafo:

espessura (cm): 2,0 e 2,5,

espessura (pol): 1,

largura (cm): 2,0, 5,0, 7,0, 10,0 e 15,0,

largura (pol): 3 e 4,

tabua para assoalho (cm): 2,0 x 20,0, 2,0 x 15,0, 2,5 x 15,0,
2,5x 20,0, 3,0x25,0 e 3,0x28,0;

taco (largura x comprimento) (cm): 7,0 x 21,0, 7,0 x 35,0,
7,0x42,0, 10,0x40,0 e 10,0 x 50,0;

deque (cm): 2,0x 10,0 e 2,5x10,0;

degrau (cm): 3,0 x 30,0;

forro:

espessura (cm): 0,9, 1,0, 1,2 e 2,5,

largura (cm): 9,0, 10,0 e 10,5;

lambril:

espessura (cm): 1,0 e 1,5,

largura (cm): 9,5, 10,0 e 15,0;

guarnicao:

espessura (cm): 1,0 e 1,5,

largura (cm): 4,5, 5,0, 6,5 e 7,0;

rodapé (cm): 2,0 x 20,0;

cordao (cm): 1,5 x 15,0;

balaustre (cm): 7,0 x 7,0;

porta (altura x largura) (m): 2,10 x 0,62, 2,10 x 0,72, 2,10 x
0,82, 2,10x 0,92, 2,11 x 0,60, 2,11 x0,70 e 2,11 x 0,80;
janela (altura x largura) (m): 1,2x 1,2, 1,4x 1,4, 1,25x 1,25,
1,25 x 1,45;

batente (cm): 3,5 x 14,0, 3,5x 15,0, 3,5x 16,0, 3,5 x 18,
3,5x20,0, 3,5x25,0, 40x 14,0, 40x20,0 e 4,0x25,0.

96
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Foram feitas também diversas citagées de bitolas (largura
X espessura) sem nenhum nome especifico (cm): 1,0 x 2,0, 1,0x4,0, 1,0 x 5,0,
1,0x 6,0, 1,0x8,0, 1,0x9,0, 1,0x 12,0, 1,5x 12,0, 2,0 x 2,0, 2,0 x 10,0,
2,0x12,0, 3,0x3,0, 5,0x12,0, 20,0 x 20,0, 20,0 x 30,0 e 30,0 x 30,0.

A andlise dessas informagdes revela uma grande
quantidade de dimensdes disponiveis, uma confusdao com relacdo aos nomes
das pecas (caibros com pontaletes, tabuas estreitas e sarrafos etc.) e o uso do
sistema imperial de medidas (polegada), notadamente nas espessuras das
pegas.

A ABPM (1989a) menciona que uma das principais
reclamacgdes do setor de engenharia (construgao civil) esta relacionada com a
auséncia de padronizacao das dimensdes e da qualidade das pecgas de madeira
serrada.

Durante as visitas realizadas, alguns entrevistados
queixaram-se das dimensdes inadequadas das peg¢as que acabam provocando

desperdicios.

Segundo FRANCO (1996)*, a Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT esta elaborando uma norma especifica para
padronizar as dimensdes das pecas de madeira serrada. Apos a votagao e
efetivagdo da norma, serd de muita valia que a mesma seja empregada

efetivamente e sofra as adequacdes necessarias.

5.2.2. Padronizagao da qualidade

Foi levantado se as empresas entrevistadas utilizam

algum critério padronizado para a qualidade das pecas de madeira

» FRANCO, N. (IPT. Laboratério de Propriedades Fisicas ¢ Mecanicas da Madeira)
Comunicagao Pessoal, 1996.
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serrada/beneficiada. No caso de resposta afirmativa foi solicitado informar qual
era a padronizagdo empregada. Os resultados obtidos para essas questdes sado

apresentados na Tabela 24.

Tabela 24 - Padronizagdo da qualidade das pecas de madeira serrada e

beneficiada, nos distribuidores e construtoras.

Distribuidores Construtoras
n® % n< %
Nao 10 24 11 50
Sim 32 76 11 50

Total 42 100 22 100
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Na Tabela 24 verifica-se que 24% dos distribuidores
responderam que nao ha nenhuma padronizacado da qualidade sendo aplicada
nas pecgas por eles comercializadas. De outro lado, 76% declaram que ha essa
padronizagdo. Quando perguntados qual é a padronizagdo utilizada,
responderam que sO6 vendem madeira classificada como: primeira, primeira e
segunda, boa qualidade, sO6 cerne, exportacdo e comercial. Outros
responderam que classificam as pegas considerando: presenca de defeitos,
dimensodes e dimensdes e defeitos.

Para as construtoras, ainda na Tabela 24, verifica-se que
as respostas "nao" e "sim" se equivalem. Aqueles que disseram aplicar uma
padronizacao de qualidade citaram que so utilizam madeira classificada como:
primeira, primeira e segunda, segunda e terceira industrial.

Nenhum dos entrevistados mencionou a utilizacdo de
norma e/ou especificagcdes que definam as classes de qualidade mencionadas.

A existéncia de definicbes precisas de termos e de
especificacdes de dimensdes e qualidade é reconhecida internacionalmente
como uma das exigéncias basicas para o desenvolvimento racional do comércio
de madeiras (ZENID, 1990). No Brasil, a classificagdo de madeira serrada foi
praticada largamente somente com a madeira de pinho-do-parana, destinada
aos mercados domeésticos e internacionais. Atualmente, a despeito da
existéncia de normas para pinus e para madeiras de folhosas (angiospermas -
dicotiledéneas), registradas na ABNT, a classificagdo sé é praticada na madeira
destinada a exportagao para os paises desenvolvidos (ZENID, 1990).

No mercado nacional a madeira é vendida de forma nao
selecionada, a chamada "bica corrida", ou entdo segundo classificagbes
genéricas como "primeira", "extra" etc., que frequentemente sdo motivos de
discordancia entre compradores e vendedores.

Como ja mencionado anteriormente (ABPM, 1989a), a
auséncia de padronizacdo é uma das queixas frequentes do setor de

construgédo civil, sendo, portanto, necessario que medidas efetivas sejam



100

tomadas para resolugcdo desse problema. Dentre estas, pode-se apontar:. a
revisdo das normas e especificacdes disponiveis, sob a perspectiva do
desempenho do material/produto no uso pretendido, divulgagcdo das normas
junto aos setores de producdo, comércio e utilizacdo de madeira serrada e

treinamento de classificadores e de inspetores,

5.2.3. Tratamento quimico preservante

Nas entrevistas realizadas foi perguntado se as empresas
trabalhavam com madeira com algum tipo de tratamento quimico preservante.
No caso de resposta afirmativa foi solicitado informar qual era o tratamento

empregado.

Tabela 25 - Tratamento quimico preservante das pecas de madeira serrada e

beneficiada, nos distribuidores e construtoras.

Distribuidores Construtoras
n® % n® %
Nao 27 64,3 18 82,0
Sim 9 21,4 3 14,0
Nao sabe 6 14,3 1 4.0
Total 42 100,0 22 100,0

Os resultados obtidos, apresentados na Tabela 25,
revelam que o tratamento preservante ndo é aplicado, segundo 64,3% dos
distribuidores e 82% das construtoras. Ja 14,3% dos distribuidores e 4% das
construtoras ndo sabem se a madeira comercializada/utilizada por eles recebeu
algum tipo de tratamento. Dentre os que afirmaram trabalhar com madeira

preservada - 21,4% dos distribuidores e 14% das construtoras, somente um
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indicou que comercializava madeira tratada sob pressdo, em autoclave; os
demais mencionaram tratamentos por imersdo ou pincelamento, com produtos
inseticidas, fungicidas ou com ambos.

Os dados apresentados sao preocupantes, pois CHIMELO
(1988)24 menciona que a presencga de alburno foi o principal motivo de rejeigéo
de pecgas destinadas a estrutura de cobertura de casas de conjuntos
habitacionais populares e durante as visitas realizadas, neste estudo, foi
observada a utilizagdo de pinus sem tratamento preservante na contencao de
solo (uso permanente).

LELIS & LOPEZ (1993) constataram que os insetos foram
os principais agentes deterioradores da madeira, detectados ao longo de 1966
inspegdes realizadas pelo IPT, entre os anos de 1974 e 1992. Nessas
inspecoes, foi diagnosticada a necessidade de intervengado, para tratamento de
controle, em 688 dos problemas apresentados ao IPT. Os custos envolvidos
para a realizacao do controle sdo altos. Somente para os casos atendidos pelo
IPT, o montante foi estimado em 1,3 milhdo de ddlares.

Face a essa situagao, é necessario que as construtoras se
conscientizem sobre o problema e que tomem as medidas adequadas, que vao
desde a utilizagao de madeiras de cerne naturalmente duravel (em pecas sem
alburno) ou madeiras nao duraveis porém adequadamente tratadas, até a
adogao de solugbes arquitetbnicas para minimizar a agao dos agentes

deterioradores da madeira.

** CHIMELO, J.P. (1988) op. cit.
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5.2.4. Secagem da madeira

Na Tabela 26 sdo apresentados os resultados referentes a
consulta sobre o emprego da secagem das pecas de madeira
comercializadas/utilizadas pelos distribuidores e construtoras.

Nessa Tabela observa-se que 91% dos distribuidores e
14% das construtoras disseram que empregam algum tipo de secagem das
pecas. Entre as 38 citagbes de distribuidores que comercializam pegas de
madeira nessa condigao, foram feitas 21 citagbes de emprego da secagem ao

ar e 27 em estufa.

Tabela 26 - Secagem das pecas de madeira serrada e beneficiada, nos

distribuidores e construtoras.

Distribuidores Construtoras
n® % n® %

Nao 3 7 19 86
Sim 38 91 3 14

Ao ar (21)

Em estufa (27)
N&o sabe 1 2 0
Total 42 100 22 100

A discrepancia das respostas fornecidas pelos
distribuidores e construtoras pode ser explicada pela especializacdo das varias
lojas visitadas, que trabalhavam com esquadrias e/ou assoalhos - usos em que
a secagem deficiente resulta em problemas para os quais ja ha consciéncia,

ainda que precaria, por parte do consumidor - e da fase em que se
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encontravam as obra visitadas, onde predominavam os usos temporarios, nos
quais a secagem da madeira n&o é praticada.

Outra critica que pode ser feita aos dados coletados € que
ndo foi verificado se as madeiras estavam realmente secas. Nao obstante isso,
€ importante salientar que ja ha consciéncia entre os distribuidores de que a
madeira deve ser comercializada seca para determinados usos.

Tal fato é importante, pois sdo frequentes as reclamacodes
de desempenho ruim da madeira, principalmente em assoalhos, em fung¢ao do
desconhecimento ou do menosprezo de sua caracteristica de material
higroscopico (WATAI, 1996)25.

5.2.5. Forma de aquisi¢cao da madeira

A forma de aquisicdo das pecas de madeira pelos
distribuidores e construtoras € apresentada na Tabela 27 (pag. 104), onde se
observa que dentre os distribuidores, 7% tém produgéo prépria, 81% adquirem
de outros produtores e 12% obtém a madeira de outros distribuidores.

Entre as construtoras a forma de aquisicdo predominante,
em 68% das empresas entrevistadas, é através de distribuidores. Outros 23%
adquirem diretamente de produtores. Somente uma empresa, ou seja 4% do
total, tem producéo prépria.

Esses dados revelam a importancia que os distribuidores
ou revendas (denominagao empregada pela ABPM, 1989a) desempenham no
abastecimento de madeira serrada na construgao civil habitacional na Cidade
de Sao Paulo, devendo, portanto, ser considerados em qualquer agao de

promogao do uso racional da madeira.
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Tabela 27 - Forma de aquisicdo das pecas de madeira serrada e beneficiada,

nos distribuidores e construtoras.

Distribuidores Construtoras

n° % n° %
Produgao propria 3 7 4
Producgao de 34 81 5 23
terceiros
Distribuidor 12 15 68
N&o sabe 1 4
Total 42 100 22 100

5.2.6. Critérios para a escolha das espécies de madeira

Na Tabela 28 (pag. 105) sao apresentados os critérios

apontados pelos entrevistados, nas obras visitadas, para a escolha das

espécies de madeira que estao sendo utilizadas.

Nessa Tabela pode ser observado que, em 50% dos

casos, a madeira ja vem especificada nos projetos e, em 18% das respostas, a

tradicdo € o critério empregado na escolha das espécies de madeira. A

disponibilidade no comércio, as informacdes prestadas pelos vendedores e o

preco da madeira, perfazem 28% das respostas obtidas.

Se os distribuidores sdo importantes em qualquer agao

para aprimorar o uso da madeira, conforme visto no item anterior, nas

construtoras os projetistas sdo as pecgas chave a serem objetivadas nessas

» WATAL L.T. (IPT. Agrupamento de Propriedades Basicas da Madeira) Comunicagéo

pessoal, 1996.
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acdes. Em posigao secundaria, porém importante, aparecem o0s responsaveis

pela aquisicdo de materiais.

Tabela 28 - Critérios para a escolha das espécies de madeira que estdo sendo

utilizadas na obras visitadas.

Critério Construtoras

n° %
Especificado em projeto 11 50
Tradigao 4 18
Disponibilidade no comércio 3 14
Informacgdes dos vendedores 2
Preco 1
N&o sabe 1
Total 22 100

5.2.7 Problemas do setor

Nos distribuidores e construtoras visitados, foi solicitado
que fossem apontados os principais problemas enfrentados no comércio/uso da
madeira serrada e beneficiada.

Em funcdo das respostas obtidas, os problemas relatados
foram reunidos em trés categorias: comercializacdo (compra e venda),

qualidade e uso inadequado da madeira, conforme pode ser visto na Tabela 29.



106

Tabela 29 - Problemas do setor segundo os distribuidores e construtoras.

Distribuidores Construtoras
n° % n° %

Sem problema 12 29 7 32
Com problemas 30 71 15 68

Qualidade (17) (26)

Comercializacao (35) (3)

Uso inadequado (0) (1)
Total 42 100 22 100

Na Tabela 29 verifica-se que percentagens semelhantes
de distribuidores e construtoras, 71% e 68%, respectivamente, apontaram a
existéncia de problemas no setor.

Nos distribuidores os problemas relacionados com a
comercializacdo receberam 35 citagbes, enquanto que nas construtoras
ocorreram apenas trés citagcoes. Tais problemas estao relacionados na Tabela
30 (pag. 108), onde pode ser visto que, entre os distribuidores, os maiores
problemas citados sao: preco alto das madeiras, frete, escassez de madeiras e
pressdo ambiental. Num patamar inferior foram citados os seguintes problemas:
impostos, concorréncia das grandes empresas, fraudes, competicdo com a
exportacao, sazonalidade da producao, necessidade de varios fornecedores e a
falta de conhecimento sobre a madeira por parte dos clientes.

Entre as construtoras, foram citados apenas o preco do

frete e da madeira como problemas comerciais.
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Confrontando esses resultados com aqueles apresentados
pela ABPM (1989a) verifica-se uma concordancia quanto aos principais
problemas relatados, ou seja, alto custo da madeira e os problemas
relacionados com o frete. Para a ABPM (1989a), sdao também importantes os
problemas relacionados com a falta de fornecedores idéneos e a irregularidade
das entregas (provavelmente associado a sazonalidade de produgéo, aos
problemas de transporte e mesmo a idoneidade dos fornecedores que
assumem compromissos acima de sua capacidade de produgao).

Chamam a atencao as citagdes referentes a escassez de
madeira, paradoxalmente num Pais detentor da maior reserva mundial de
florestas tropicais. A explicagao para isto esta na concentracdo do mercado em
poucas espécies de madeira, heranca da grande abundéncia de pinho-do-
parana e peroba-rosa.

Outro aspecto importante, j4& mencionado na Introdugéo
deste trabalho, diz respeito as questdes ambientais que ja se fazem sentir,
embora discretamente, no comércio doméstico brasileiro de madeira serrada.
Tal fato, podera se constituir em importante motivacdo para exploracdes
ambientalmente adequadas, tanto de florestas nativas como plantadas.

Na Tabela 31 (pag. 109) sdo apresentados os problemas
de qualidade apontados pelos distribuidores e construtoras. Entre os
distribuidores os problemas mais frequentemente apontados sdo o teor de
umidade e desbitolamento das pecgas. A estes somam-se os problemas gerais
de qualidade e a mistura de espécies.

Ja entre as construtoras os problemas mais apontados
referem-se a presenca de defeitos naturais e de processamento (mal serrada).
A mistura de espécies, a auséncia de padronizagao e a umidade das pecas sao

também problemas apontados pelas construtoras.
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Tabela 30 - Problemas de comercializacdo relatados pelos distribuidores e

construtoras.
Problema Distribuidores ~ Construtoras
n® % n® %
Preco alto 7 20 2 67
Frete 7 20 1 33
Escassez de madeira 6 17 0 0
Pressao ambiental 4 11 0 0
Impostos 3 9 0 0
Concorréncia das grandes empresas 2 6 0 0
Fraudes 2 6 0 0
Competicdo com a exportacao 1 3 0 0
Sazonalidade da produgao 1 3 0 0
Necessidade de varios fornecedores 1 3 0 0
Cliente desconhece a madeira 1 3 0 0
Total 35 100 3 100

Esses problemas nao diferem daqueles apresentados pela
ABPM (1989a), exceto que os problemas relativos ao teor de umidade das
pecas de madeira foram apresentados por distribuidores e construtoras, o que
de certa forma contradiz as informagdes apresentadas na Tabela 26 (pag.102).

Finalmente, entre as construtoras (vide Tabela 29, pag.
106), foi citado o desperdicio de madeira que ha nas obras, em razdo da méo-

de-obra despreparada e das dimensdes inadequadas das pecas.
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Os problemas levantados sao alimentadores do
preconceito relativo a madeira como material de construgdo, o qual, por sua
vez, nao estimula os setores produtivos e de engenharia a buscar o
aprimoramento técnico na producdo e na utilizagdo da madeira, o que acaba
refletindo no pouco valor, econdmico e ambiental, que se da as nossas florestas
(UNIDO, 1983; KEENAN & TEJADA, 1984; PEREZ & KAMAZOE, 1988;
FREITAS, 1988 e WOLFE,1991).

Tabela 31 - Problemas de qualidade relatados pelos distribuidores e
construtoras.
Problema Distribuidores Construtoras
n° % n® %

Qualidade em geral 5 29 0 0
Desbitolamento (mal serrada) 4 23 5 19
Umidade 7 41 3 11
Mistura de espécies 1 6 4 15
Defeitos nas pecas 0 0 10 39
Auséncia de padronizagao 0 0 3 11
Falta de uniformidade 0 0 1 4
Total 17 100 26 100

5.3. Agrupamento das madeiras identificadas de acordo com o uso final

na construcao civil habitacional

As espécies ou grupos de espécies de madeiras

identificadas neste trabalho (vide Tabela 14, pag. 68), foram reunidas em
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grupos de usos finais na construgao civil habitacional segundo as informagdes
de uso fornecidas pelos entrevistados (distribuidores e construtoras) e de
acordo com o critério de classificagao proposto neste trabalho.

Além das 57 espécies de madeira identificadas no
levantamento realizado, foram incluidas outras 12 espécies, listadas na Tabela
32, encontradas pelo IPT (IPT, 1993) em levantamento realizado em estruturas
de cobertura das casas de dois conjuntos habitacionais populares (vide Tabela
12, pag. 36).

Tabela 32 - Espécies de madeira identificadas pelo IPT, em estruturas de

cobertura de casas, e que nao foram detectadas neste trabalho.

Nome Comercial Nome Cientifico

abiurana Pouteria sp, Sapotaceae
angelim-vermelho Dinizia excelsa, Leguminosae
araracanga Aspidosperma sp, Apocynaceae
copaiba Copaifera sp, Leguminosae
guariuba Clarisia racemosa, Moraceae
jarana Holopyxidium jarana, Lecythidaceae
pau-jacaré Laetia procera, Flacourtiaceae
roxinho Peltogyne sp, Leguminosae
tanibuca Terminalia sp, Combretaceae

taxi Tachigalia sp, Leguminosae
timborana Piptadenia suaveolens, Leguminosae

uxi Endopleura uchi, Humiriaceae
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5.3.1. Agrupamento de acordo com as informagodes fornecidas pelos

entrevistados

Os wusos finais apontados pelos distribuidores e
construtoras foram reunidos em grupos de usos, sem a realizagado de qualquer
tipo de analise sobre a adequacao da informacdo prestada. Portanto, os
agrupamentos apresentados a seguir, nas Tabelas 33 (pag. 112) a 38 (pag.
117), devem ser encarados como meramente informativos.

Ao se analisar os agrupamentos das espécies de madeira
identificadas, realizados com base nas informacdes de uso prestadas pelos
entrevistados, verifica-se que os grupos com caracteristicas estruturais reinem
a maior quantidade de espécies de madeira (leve externo e interno estrutural,
com 31 madeiras, e pesado interno, com 29 madeiras). Nesses dois
agrupamentos verifica-se, também, que as indicacbes foram feitas
predominantemente pelas construtoras.

Num patamar inferior, estdo os agrupamentos de uso onde as
caracteristicas de estabilidade dimensional e o aspecto decorativo sao
relevantes (leve em esquadria e assoalhos domésticos, com 20 madeiras cada
um; e leve interna decorativa, com 19). O quadro fecha-se com o agrupamento
leve interno de utilidade geral, onde foram reunidas 12 madeiras.

Nesses quatro agrupamentos de uso verifica-se que as indicagdes
foram feitas predominantemente pelos distribuidores.

Tais observagdes podem ser explicadas pela fase em que se
encontravam as obras das construtoras visitadas, onde predominavam os usos
estruturais, enquanto que, entre os distribuidores visitados, varias lojas eram

especializadas em assoalhos e esquadrias.
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Tabela 33 - Agrupamento por uso final, segundo informagdes dos
entrevistados: PESADA INTERNA.

Nome Comercial Distribuidor  Construtora
abiurana +
angelim-pedra +
angelim-vermelho +
angico-preto + +
angico-vermelho + +
araracanga +
bacuri +
bacuri-de-anta +
cambara +
canafistula + +
copaiba +
cumaru +

cupiuba +

garapa +

guariuba +
ipé +

itauba +

jarana +
jatoba +

magcaranduba +

pau-jacaré +
peroba-mica +

peroba-rosa +

piquia +

roxinho +
tanibuca +
taxi +
timborana +
uxi +

Obs. Vide Tabelas 14 (pag. 68) e 32 (pag. 110), para se obter os

nomes cientificos.
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Tabela 34 - Agrupamento por uso final, segundo informagdes dos
entrevistados: LEVE, EM ESQUADRIA.

Nome Comercial Distribuidor Construtora

angelim-pedra
cabreuva-vermelha
cedrinho

cedro

cerejeira

cumaru

freijo

garapa

imbuia

ipé

itauba

jacareuba

jatoba

louro-canela
louro-vermelho
marinheiro

mogno
peroba-mica +
peroba-rosa +

vinhatico +

+ + + + + + + + + + + + + + + 4+ 4+

Obs. Vide Tabelas 14 (pag. 68) e 32 (pag. 110), para se obter os

nomes cientificos.
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entrevistados: LEVE EXTERNA E INTERNA ESTRUTURAL.

Nome Comercial Distribuidor

Construtora

amescla

angelim-pedra

angico-preto

angico-vermelho

bacuri-de-anta

cambara +
castanheira

cedrinho +
cedrorana

cuningamia

cupiuba

cupressus +
eucalipto +
fava-orelha-de-macaco

faveira

faveira-amargosa

freijo

glicia

goiabao

grevilea +
guatambu-peroba

jatoba

louro-canela

muiracatiara

peroba-mica

peroba-rosa

pinho-do-parana +
pinus +
piquiarana +
quaruba

rosadinho

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 4+

+ + + + + + + +

+
+

Obs. Vide Tabelas 14 (pag. 68) e 32 (pag. 110), para se obter os

nomes cientificos.



Tabela 36 - Agrupamento por uso final, segundo informagdes dos

entrevistados: LEVE INTERNA DECORATIVA.

Nome Comercial

Distribuidor

Construtora

angelim-pedra
cambara
cedrinho

cedro

cerejeira

cumaru
faveira-amargosa
freijo

imbuia

ipé

jutai-cica
marupa

mogno
pau-marfim
pau-mulato
peroba-rosa
pinho-do-parana
sucupira
tatajuba

+ + + + + + + + + +F + + + + + + + 4+ 4

Obs. Vide Tabelas 14 (pag. 68) e 32 (pag. 110), para se obter os

nomes cientificos.

115



116

Tabela 37 - Agrupamento por uso final, segundo informagdes dos
entrevistados: LEVE INTERNA DE UTILIDADE GERAL.

Nome Comercial Distribuidor Construtora

angelim-pedra
cambara
cedrinho
cedrorana
louro-canela
marupa
pau-mulato
peroba-mica +
peroba-rosa
pinho-do-parana
pinus

quaruba

+ + 4+ + + + +

+ + + +

Obs. Vide Tabelas 14 (pag. 68) e 32 (pag. 110), para se obter os

nomes cientificos.
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Tabela 38 - Agrupamento por uso final, segundo informagdes dos
entrevistados: ASSOALHOS DOMESTICOS.

Nome Comercial Distribuidor Construtora

angelim-pedra
angico-preto
cabreuva-vermelha
cumaru
garapa
goiabao
imbuia

ipé

jatoba
jutai-cica
macacauba
mogno
pau-amarelo
pau-marfim
pau-mulato
peroba-mica
peroba-rosa
sucupira
tatajuba

tauari

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 4+ 4

Obs. Vide Tabelas 14 (pag. 68) e 32 (pag. 110), para se obter os

nomes cientificos.
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A grande variabilidade encontrada no agrupamento "leve externa e
interna estrutural" se deve, em grande parte, as 15 espécies de madeira que
foram confundidas com o cedrinho (vide Tabela 20, pag. 86)).

Também merece destaque a indicagdo de algumas espécies tanto
para o agrupamento "leve interno decorativo”, como para o "leve interno de
utilidade geral", que se distinguem, basicamente, pelo aspecto decorativo da
madeira.

Essa caracteristica, que depende de quem a avalia, esta sujeita as
mudancas de tendéncias na decoracdo de ambientes. Atualmente a procura é

maior por madeiras claras.

5.3.2. Agrupamento de acordo com o critério de classificagao

proposto

Na pesquisa para obtengdo das propriedades necessarias para
classificar as espécies de madeira de acordo com os grupos de uso final, foram
constatadas, na bibliografia consultada, as deficiéncias de informagdes
relatadas a sequir:

e espécies de madeira com pouca ou nenhuma informacgao:
angelim-pedra  (Hymenolobium elatum e H. heterocarpum),
araracanga, cambarda (Qualea homosepala), faveira, jutai-cica e
peroba-mica;

e espécies de madeira sem informagdes sobre trabalhabilidade:
angico-preto, angico-vermelho, cabreuva-vermelha, cambara
(Ruizterania albiflora), canafistula, cuningdmia, cupressus, grevilea,
guatambu-peroba, pau-mulato e vinhatico;

e espécies de madeira sem informagoes sobre fixagao mecanica:
angico-preto, angico-vermelho, bacuri-de-anta, cabreuva-vermelha,

cambara (Ruizterania albiflora), canafistula, castanheira, cerejeira,
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cuningédmia, cupressus, eucalipto, faveira-amargosa, garapa, glicia,
grevilea, guatambu-peroba, itauba, muiracatiara, pau-jacaré, pau-
marfim, pau-mulato e vinhatico;

e espécies de madeira sem informagoes sobre durabilidade natural
e tratabilidade:
abiurana, faveira-amargosa, glicia, grevilea, pau-mulato e taxi;

e espécies de madeira com durabilidade natural baixa e sem
informagoes sobre tratabilidade:
bacuri-de-anta, cambara, cerejeira, cuningamia, cupressus, pau-

amarelo e rosadinho.

Essas listas de espécies de madeira com informacdes total ou
parcialmente incompletas sobre suas caracteristicas tecnoldgicas, poderéao
servir de orientagcdo para estudos de caracterizagcido, visto que algumas das
espécies de madeira citadas ja estdo sendo comercializadas de forma
significativa, por exemplo: angelim-pedra - Hymenolobium elatum e H.
heterocarpum, cambara - Qualea homosepala, jutai-cica - Martiodendron cf.
elatum e peroba-mica - Aspidosperma cf. macrocarpon.

Nos agrupamentos apresentados a seguir, estdo relacionadas as
madeiras que atenderam a todos os requisitos de classificagdo e aquelas que
cumpriram parcialmente, por auséncia de dados ou porque 0s mesmos estavam
abaixo dos limites estabelecidos. Tal atitude foi tomada em relagdo as
propriedades de trabalhabilidade, fixagdo mecanica, durabilidade
natural/tratabilidade e estabilidade dimensional, cuja deficiéncia pode ser
minimizada com o uso de técnicas apropriadas.

Na Tabela 39 (pag. 121) sado apresentados os resultados do
agrupamento das espécies de madeira para "construgéo civil pesada interna".
Nessa Tabela, verifica-se que foram classificadas 35 espécies de madeira, das

quais 11 satisfizeram todas as exigéncias do grupo. As demais espécies tém
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restricdes com relagdo a fixagdo mecanica (13 espécies) e/ou durabilidade
natural/tratabilidade (11 espécies).

Em relacdo aos resultados apresentados na Tabela 33
(agrupamento com base nas informagdes dos entrevistados, pag. 112) verifica-
se que sete espécies ndo sao citadas na Tabela 39 (pag. 121). As razdes sao
as seguintes: auséncia de informagdes sobre as propriedades mecéanicas da
madeira (araracanga e peroba-mica) e valores das mesmas abaixo dos limites
estabelecidos na classificacdo (cambara, canafistula, copaiba, guariuba e pau-
jacaré). De outro lado, 15 espécies constantes na Tabela 39 ndo séao
mencionadas na Tabela 33. Isto se deve, em parte, a varias dessas espécies
serem decorativas e, portanto, utilizadas em usos mais nobres (cabreuva-
vermelha, muiracatiara, p. ex.) ou por serem espécies desconhecidas e com
baixa oferta (fava-orelha-de-macaco, piquiarana, p.ex.).

Na Tabela 40 (pag. 122) séo apresentadas as 17 espécies
de madeira classificadas no grupo "construgdo civil leve, em esquadria".
Apenas quatro espécies possuem todos os requisitos estabelecidos. As demais
tém problemas relativos a auséncia de informagao e/ou deficiéncia em relagao
as seguintes propriedades: fixagcdo mecanica, estabilidade dimensional e
durabilidade natural/tratabilidade.

Dentre as madeiras citadas na Tabela 34 (usos indicados
pelos entrevistados, pag. 113) oito ndo foram incluidas na Tabela 40, em raz&o
de: densidade de massa, a 15% do teor de umidade, acima do maximo
estabelecido para o grupo (cumaru, ipé, jatoba etc.); requisitos abaixo do
estabelecido (jacareuba) e propriedades tecnolégicas nao disponiveis (peroba-
mica). A questdo referente as espécies com densidade de massa acima do

especificado sera discutida mais adiante.
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Tabela 39 - Agrupamento por uso final, de acordo com o critério de
classificagdo: PESADA INTERNA.

Referéncia: peroba-rosa

Nome Comercial Observagao Nome Comercial Observacgao
abiurana 2e3 jarana 1
angelim-pedra 1 jatoba 2
angelim-vermelho 2 macacauba 2
angico-preto 2 macgaranduba 2
angico-vermelho 2 muiracatiara 2e3
bacuri 2 pau-amarelo 3
bacuri-de-anta 2e3 pau-marfim 2e3
cabreuva-vermelha 2 pau-mulato 2e3
cumaru 1 piquiarana 1
cupiuba 2 piquia 1
eucalipto(E. 2e3 rosadinho 3
tereticornis)
fava-orelha-de- 1 roxinho 1
macaco
faveira-amargosa 2e3 sucupira 2
garapa 2 tanibuca 1
goiabao 2e3 tatajuba 2
guatambu-peroba 2 timborana 1
ipé 1 uxi 3
itauba 1

Obs. Ver Tabelas 14 (pag. 68) e 32 (pag. 110), para obter os nomes cientificos.
1. Atendeu a todos os critérios de classificacao.
2. Fixagdo mecanica: deficiente ou sem informacgéo.
3. Durabilidade natural e/ou tratabilidade: deficiente ou sem informacéo.
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Tabela 40 - Agrupamento por uso final, de acordo com o critério de
classificacao: LEVE, EM ESQUADRIA.

Referéncia: pinho-do-parana

Nome Comercial Observacao Nome Comercial Observacao
angelim-pedra 1 louro-canela 3e4d
bacuri 2e3 louro-vermelho
castanheira 2e3 marinheiro
cedrinho 3 mogno
cedro 1 pau-amarelo 3e4d
cerejeira 2,3e4 pau-marfim 2,3e4
freijo 1 tauari 2e3
garapa 2e3 taxi 4
imbuia 3

Obs. Ver Tabelas 14 (pag. 68) e 32 (pag. 110), para obter os nomes cientificos.

1. Atendeu a todos os critérios de classificagao.

2. Fixagdo mecanica: deficiente ou sem informacgéo.

3. Estabilidade dimensional: deficiente.

4. Durabilidade natural e/ou tratabilidade: deficiente ou sem informacao.

O agrupamento das espécies de madeira para "construgao

civil leve externa e interna estrutural" € apresentado na Tabela 41 (pag. 124),

onde se observa que 29 espécies foram reunidas.

Desse total somente nove espécies de madeira tém todos

0s requisitos necessarios para se classificar, segundo a metodologia proposta,

nesse grupo de usos. As demais espécies nao atenderam e/ou n&o havia
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informagdes disponiveis na bibliografia consultada, no que se refere as
seguintes caracteristicas: fixagdo mecanica e durabilidade natural/tratabilidade.

Ao se comparar os resultados da Tabela 41 com aqueles
da Tabela 35 (pag. 114) e vice-versa, (agrupamento com base nos usos
reportados pelos entrevistados) verifica-se que, coincidentemente, 17 espécies
nao constam em ambas as Tabelas.

A densidade de massa, a 15% de teor de umidade, acima
do limite superior estabelecido para o grupo, foi um dos fatores de exclusao de
algumas espécies da Tabela 35 na Tabela 41 (angico-preto, cupiuba, jatoba
etc.). Conceitualmente o critério de classificagcdo proposto visa aproveitar
aquelas madeiras com menor resisténcia mecanica em um uso compativel,
estruturalmente mais leve, em que o pinho-do-parana apresenta excelente
desempenho. No entanto, obviamente, isso ndo deve ser entendido como um
fator restritivo ao uso de madeiras mais densas nesse uso.

Por outro lado, outras madeiras ndao foram incluidas por
apresentarem propriedades mecanicas abaixo dos limites estabelecidos para o
grupo (pinus, cuningdmia, cedrorana, grevilea etc.). Nesses casos, estas
madeiras s6 deveriam ser admitidas em partes nao estruturais de andaimes ou
em outros usos em que as propriedades mecanicas requeridas sejam
compativeis com as do material.

Nas Tabelas 33 (pag. 112), 35 (pag. 114), 39 (pag. 121) e
41 (pag. 124), esta relacionado o maior numero de espécies por grupos de uso
final. Esses usos se caracterizam por serem estruturais e requererem
propriedades mecénicas. Esse fato deve ser considerado como um indicio de
que a técnica de agrupamento é mais factivel de sucesso nesses grupos de
usos estruturais, o que esta de acordo com o proposto por KEATING (1983) e
HANSOM (1983).
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Tabela 41 - Agrupamento por uso final, de acordo com o critério de
classificacdo: LEVE EXTERNA E INTERNA ESTRUTURAL.

Referéncia: pinho-do-parana

Nome Comercial Observagao Nome Comercial Observacgao
angelim-pedra 1 louro-canela 3
bacuri 2 louro-vermelho 1
bacuri-de-anta 2e3 marinheiro 1
cambara 1 mogno 1
canafistula 2 pau-amarelo 3
castanheira 2 pau-jacaré 2
cedrinho 1 pau-mulato 2e3
cerejeira 2e3 peroba-rosa 1
copaiba 3 piquiarana 1
eucalipto (E. grandis quaruba 3
e E. saligna) 2e3
freijo rosadinho 3
garapa 2 tatajuba 2
glicia 2e3 tauari 2
guatambu-peroba taxi 3

jacareuba

Obs. Ver Tabelas 14 (pag. 68) e 32 (pag. 110), para obter os nomes cientificos.

1. Atendeu a todos os critérios de classificagao.

2. Fixacao mecanica: deficiente ou sem informacao.

3. Durabilidade natural e/ou tratabilidade: deficiente ou sem informagéo.
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As 22 espécies de madeiras classificadas para o grupo
“construcao civil leve interna decorativa" s&o apresentadas na Tabela 42 (pag.
126). Desse total, somente sete espécies atenderam a todos os requisitos de
classificagdo. Nas demais ocorreu a falta de informacado ou deficiéncia nas
seguintes caracteristicas: fixagdo mecanica, estabilidade dimensional,
trabalhabilidade e durabilidade natural/tratabilidade.

Dentre as 19 espécies de madeira relacionadas na Tabela
36 (uso indicado pelos entrevistados, pag. 115), sete ndo foram incluidas na
Tabela 42, principalmente por ndo terem sido consideradas decorativas
(marupa, cedrinho, pinho-do-parana etc.).

Na Tabela 43 (pag. 127) estao listadas as 16 espécies de
madeira classificadas no grupo "construgao civil leve interna de utilidade geral".
Somente trés espécies possuem todas as caracteristicas exigidas para
classificagdo. Para as demais ha falta de informagdo ou deficiéncia nas
seguintes caracteristicas: fixagdo mecanica, estabilidade dimensional,
trabalhabilidade e durabilidade natural/tratabilidade.

Somente trés das espécies listadas na Tabela 37 (usos
fornecidos pelos entrevistados, pag. 116) ndo atenderam os requisitos de
classificagao: angelim-pedra e pau-mulato (densidade de massa alta), e peroba-
mica (sem informacgoes).

Finalmente na Tabela 44 (pag. 128) sdo apresentadas as
21 espécies de madeira que foram classificadas no grupo "construgdo civil
assoalhos domésticos". Dentre as madeiras classificadas somente uma, o ipé,
atendeu a todas exigéncias requeridas para este grupo. As demais madeiras
tiveram principalmente problemas referentes a fixagdo mecanica (deficiente ou

sem informagdo) e a estabilidade dimensional deficiente.
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Tabela 42 - Agrupamento por uso final, de acordo com o critério de
classificacdo: LEVE INTERNA DECORATIVA.

Referéncia: imbuia (3)

Nome Comercial Cor * Obs. ||Nome Comercial Cor * Obs.
angelim-pedra acast 1 macacauba acast 2
bacuri acast 2 e 3 || marinheiro ros/aver

cedro ros/aver 1 mogno ros/aver 1
cerejeira acast 2e 5 || muiracatiara ros/aver 2e5
cumaru acast. 3 pau-amarelo amar 3eb
freijo acast 1 pau-marfim esbr 2,3,5
grevilea ros/aver 3 peroba-rosa ros/aver 1
guariuba amar 1 roxinho arrox 3
ipé acast 1 sucupira acast 2e3
jatoba acast 2e 3 |[|tatajuba amar 2e3
louro-vermelho ros/aver 3 vinhatico amar 2e4

Obs. Ver Tabelas 14 (pag. 68) e 32 (pag. 110), para obter os nomes cientificos.

* Cor: acast: acastanhada, amar: amarelada, arrox: arroxeada, esbr:

esbranquicada, ros/aver: rosada ou avermelhada.

1. Atendeu a todos os critérios de classificacao.

2. Fixagao mecanica: deficiente ou sem informacéao.

3. Estabilidade dimensional: deficiente.

4. Trabalhabilidade: deficiente ou sem informacéo.

5. Durabilidade natural e/ou tratabilidade: deficiente ou sem informacao.
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Tabela 43 - Agrupamento por uso final, de acordo com o critério de
classificagado: LEVE INTERNA DE UTILIDADE GERAL.

Referéncia: pinho-do-parana

Nome Comercial Observacao Nome Comercial Observacao
amescla 1 faveira 2,4
cambara 2,3,4e5 jacareuba 3
cedrinho 3 louro-canela 3eb
cedrorana 3 marupa 1
copaiba 3eb pinus 1
cuningémia 2,3,4e5 quaruba 3eb
cupressus 2,4e5 tauari 2,3
eucalipto (E. grandis; taxi 5

E. saligna) 23e5

Obs. Ver Tabelas 14 (pag. 68) e 32 (pag. 110), para obter os nomes cientificos.

1. Atendeu a todos os critérios de classificagao.

2. Fixagdo mecanica: deficiente ou sem informacgéo.

3. Estabilidade dimensional: deficiente.

4. Trabalhabilidade: deficiente ou sem informacéao.

5. Durabilidade natural e/ou tratabilidade: deficiente ou sem informagéo.
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Tabela 44 - Agrupamento por uso final, de acordo com o critério de

classificagdo: ASSOALHOS DOMESTICOS.

Referéncia: peroba-rosa

Nome Comercial Observacao Nome Comercial Observacao
angico-preto 2,3e5 muiracatiara 2e4
angico-vermelho 2,3eb pau-amarelo 3,4e6
bacuri 2e3 pau-marfim 2,3e4
cabreuva-vermelha 2eb5 pau-mulato 2,3e4
cumaru 3 roxinho 3
garapa 2e3 sucupira 2e3
goiabdo 2,3,4e6 tanibuca 3
ipé 1 tatajuba 2e3
jatoba 2e3 timborana 3eb
macacauba 2eb uxi 3,4e6
magcaranduba 2e3

Obs. Ver Tabelas 14 (pag. 68) e 32 (pag. 110), para obter os nomes cientificos.

1. Atendeu a todos os critérios de classificagao.

O O A W N

. Choque: sem informacéao.

. Fixacdo mecanica: deficiente ou sem informacéo.

. Estabilidade dimensional: deficiente.

. Trabalhabilidade: deficiente ou sem informacéo.

. Durabilidade natural e/ou tratabilidade: deficiente ou sem informacgao.
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O uso de espécies com problemas de estabilidade
dimensional para confeccido de assoalhos, ao lado de outras deficiéncias como:
teor de umidade médio das pecgas acima da umidade de equilibrio, acentuada
variagdo do teor de umidade entre as pegas, propor¢do alta entre largura e
espessura das pegas e instalagdo ruim (contra-piso umido, fixagédo errada etc.);
resulta em desempenho abaixo do desejavel (empenamentos, frestas entre
pecas, rachamentos etc.) e, portanto, insatisfagao do usuario final.

Comparando-se os resultados apresentados na Tabela 38
(uso indicado pelos entrevistados, pag. 117)) com os da Tabela 44, verifica-se
que seis espécies de madeira nao foram classificadas para assoalhos
domésticos. Isto se deve a deficiéncia nas propriedades mecanicas (angelim-
pedra, imbuia, mogno e tauari) e auséncia de informacdes tecnoldgicas (jutai-

cica e peroba-mica).
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6. CONCLUSOES

Foram identificadas 57 espécies de madeira (espécies ou
grupos de espécies de dificil distingdo na pratica) sendo utilizadas, na forma de
madeira serrada/beneficiada, na construgao civil habitacional na Cidade de Sao
Paulo.

Das espécies identificadas, 29 sao tipicamente
amazoénicas, 16 tém ampla dispersao no Brasil e paises limitrofes, sete sdo nao
amazdnicas e cinco sao originarias de reflorestamentos.

Dentre as madeiras de reflorestamento, a cuningamia,
cupressus e grevilea, ndo haviam sido citadas nos levantamentos anteriores
consultados.

Embora a heterogeneidade das florestas tropicais, em
especial a Amazodnica, se reflita na quantidade de espécies encontradas, cerca
de 15 espécies representam 80% do total das amostras coletadas, o que indica
que o comércio se abastece com um numero relativamente pequeno de
especies. Dentre estas, madeiras ja tradicionais, como: pinho-do-parana,
peroba-rosa, ipé e jatoba, ainda desempenham um papel importante no
abastecimento do mercado voltado a construgéo civil.

Dentre as madeiras de reflorestamento, somente o pinus é
utilizado significativamente. Ja entre as amazébnicas, o cedrinho se consolida
como a substituta do pinho-do-parana, sendo amplamente utilizada na
construgédo civil leve externa (usos temporarios, principalmente) e interna

estrutural.
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Tais constatagdes mostram como o setor ainda é refratario
a utilizacado de novas espécies. No entanto, ha indicios de mudanca.

Ao se analisar o nome comercial dado pelos entrevistados
em relacdo aqueles obtidos com a identificagdo botanica feita em laboratdrio,
verificou-se que a maior quantidade de erros ocorreu entre as construtoras. O
cedrinho foi responsavel por 43% dos erros, tendo sido aplicado esse nome a
15 diferentes espécies de madeira (amazébnicas e de reflorestamento), que em
comum tinham, além desse nome, o fim a que eram destinadas: uso temporario
nas obras.

O lado positivo dessa verificagdo € a constatacdo da
aplicagao pratica do conceito de agrupamento de espécies por uso final (varias
espécies sendo aplicadas num determinado uso) e a aceitagao, portanto, de
outras espécies de madeira nao tradicionais.

Porém, a forma como este processo esta se
desenvolvendo, baseado na escolha das espécies pela tentativa-e-erro e sem,
pelo menos aparentemente, o conhecimento do consumidor, € inapropriada e
podera aumentar o preconceito em relacdo a madeira como material de
construgao.

A constatacdo de erros de identificacdo das madeiras
pelos distribuidores e, principalmente, pelas construtoras, ressalta a
necessidade de adogdo, por parte desses agentes, de uma técnica de
identificacdo mais adequada, como a baseada na estrutura anatémica do lenho.

Outra medida importante que pode minimizar os
problemas de comercializagao/utilizacdo gerados pelo uso de nomes comerciais
inadequados, € a adog¢ao de uma padronizacdo da nomenclatura comercial das
madeiras. Para tal, o documento elaborado pelo antigo IBDF (IBDF, 1987),

devidamente atualizado, sera de grande valia.
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A Regido Sul é ainda um importante centro supridor de
madeira serrada e beneficiada, oriunda da prépria regido ou importada de
outras, para construgao civil na Cidade de Sao Paulo. Como suas fontes de
suprimento sio restritas, a tendéncia - mantidas as condi¢cdes atuais de pouca
utilizacdo da madeira gerada nos reflorestamento (eucalipto, principalmente) - é
de que a Amazdnia aumente ainda mais sua participacdo nesse mercado.

Com relagao as dimensdes das pecas foi constatado que
ha uma variedade de bitolas (largura X espessura) ditas "de mercado", sendo
que varios distribuidores tém capacidade para atender "sob medida". Ha
confusao ao se relacionar o nome das pecas com suas respectivas bitolas.

No que diz respeito a classificacdo das pecas em classes
de qualidade foi constatado que, embora varios entrevistados afirmassem que
classificavam as pegas em "primeira", "segunda" etc., nenhum deles indicou a
utilizacdo de normas e especificagdes de instituicdes reconhecidas ou que
sejam aceitas amplamente pelo mercado em geral.

Essa situacdo € reconhecida como um dos fatores que
impedem o comércio e a utilizagdo mais intensa e racional da madeira
serrada/beneficiada. Portanto, € importante que padronizacdes de dimensdes e
de classificagao das pecas sejam estabelecidas e efetivamente utilizadas.

Foi observado que a maior parte dos entrevistados n&o
utiliza tratamento quimico preservante. Ha diversas espécies de baixa
durabilidade natural em uso e aquelas duraveis, sao utilizadas com alburno
presente nas pecas. Tal situacdo €& preocupante, face a expansao dos
problemas de deterioragdo da madeira causados por insetos, na Cidade de Sao
Paulo. E necessario que as construtoras se conscientizem sobre o problema
para que medidas preventivas sejam tomadas.

Os problemas gerais existentes no setor e relatados pelos
distribuidores e construtoras estao relacionados principalmente a questbes de

comercializacdo e de qualidade. Dentre as questdes de comercializagao,
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destacam-se o alto custo da madeira e do transporte. Nas questdes relativas a
qualidade destacam-se deficiéncia na secagem e no processamento (mal
serrada), presenca de defeitos naturais, auséncia de padronizacdo de
dimensoes e de classificagao, e a mistura de espécies.

Qualquer agao para aprimorar o uso da madeira deve
considerar que os distribuidores sao peca importante no abastecimento do
mercado de madeira serrada/beneficiada para a construgao civil habitacional.
Ja nas construtoras o projetista é a peca chave a ser objetivada nessas agoes,
seguido pelos encarregados de aquisicdo de materiais.

Na pesquisa bibliografica conduzida para se obter as
informagdes tecnoldgicas necessarias para o agrupamento das espécies por
uso final, detectou-se a deficiéncia total ou quase total de informacdes para sete
espécies de madeira.

Varias madeiras tém auséncia de informacbdes sobre
fixagdo mecanica (22 espécies), trabalhabilidade (11 espécies) e durabilidade
natural e tratabilidade (seis espécies). Sete espécies com durabilidade natural
baixa ndo tém dados disponiveis sobre a tratabilidade (retengcédo e penetragéo)
de seus cernes.

As instituicbes de pesquisa que trabalham com tecnologia
de madeira deveriam incluir em suas programag¢des de estudos um espaco para
a obtencdo das informacdes acima relacionadas. Também € necessario um
esforco dessas instituicbes na direcdo da padronizacdo dos ensaios, 0 que
permitiria uma divisdo da carga de trabalho a ser executada e a comparagao
dos resultados obtidos em seus diferentes trabalhos.

Os agrupamentos de usos realizados, tendo como base o
uso apontado pelos entrevistados e pelo critério proposto, revelaram que os
grupos com caracteristicas estruturais (leve externo e interno estrutural, e

pesado interno) reinem a maior quantidade de espécies de madeira. Isto se



134

constitui em mais uma evidéncia de que esses grupos s&0 mais promissores
para o agrupamento.

O critério proposto para classificar as madeiras nos grupos
de usos finais, tendo como base as propriedades de madeiras tradicionais no
mercado, revelou-se satisfatorio.

Entre 20 a 30% das madeiras que foram alocadas nos
grupos atenderam a todas as exigéncias estabelecidas. Para as demais houve
deficiéncia ou auséncia de informagdes para as propriedades listadas acima.
Neste quadro, o grupo "assoalhos domésticos" foi excegdo, pois somente uma
espécie cumpriu todas as exigéncias de classificagdo. Isto ocorreu devido a
auséncia de informagdes sobre fixagcdo mecanica e a estabilidade dimensional
abaixo dos limites estabelecidos.

Comparando os agrupamentos feitos segundo as
indicacdes de uso dos entrevistados com aqueles com critério de classificacao,
verificaram-se discrepancias, principalmente, nos grupos "leve externa e interna
estrutural" e "leve, em esquadria", em funcdo da restrigdo para madeiras com
densidade de massa acima de 800 kg/m3 e da presenca de espécies com
propriedades abaixo dos limites estabelecidos.

Desta forma, pode-se afirmar que os valores das
propriedades para classificacdo, estabelecidos a partir de madeiras tradicionais
com desempenho de bom a excelente, pode ter restringido a classificagdo de
algumas espécies de madeira nos grupos de uso final.

Em funcdo disso, recomenda-se, que em novos estudos
sobre agrupamento de madeiras, seja feita uma revisdo dos niveis minimo e/ou
maximo das propriedades exigiveis em cada grupo de uso, podendo-se,
inclusive, estabelecer mais de um nivel de classificacdo dentro de um mesmo
grupo.

Finalmente, cabe mencionar que os problemas apontados

ao longo deste trabalho reforgam o preconceito relativo a madeira como
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material de construgdo, ndo estimulando os setores produtivo e de engenharia a
buscarem o aprimoramento técnico na produg¢do e na utilizacdo da madeira.
Como consequéncia, da-se pouco valor econdbmico e ambiental as nossas
florestas, o que acaba realimentando negativamente o sistema.

O desafio que se impde aos engenheiros florestais e civis,
aos tecnologistas de madeira e aos setores de produgdo, comércio e utilizagao
de madeira, € de quebrar o circulo vicioso em que se encontra o setor, para que
se possam gerar produtos adequados aos usos na construgao habitacional e
parar com o imenso desperdicio florestal que se pratica neste Pais carente de

habitacdes.
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1. LISTA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE MADEIRA

As empresas distribuidoras de madeira visitadas para a
coleta de informacdes estao listadas a seguir, de acordo com o bairro em que
se localizam.

BAIRRO DO LIMAO
o ACACIA MERCANTIL MADEIREIRA LTDA.
o ESPACO 4 COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.
e GIL MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA.
e MADEIREIRA JOARA LTDA.
e SERRARIA PARECIS LTDA.
BRAS
e A G MADEIRAS LTDA.
o CAPRICORNIO S/C LTDA.
e COMERCIAL DE MADEIRAS PAULISTA LTDA.
e FIMAC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
e MADEIRAS LANE LTDA.
o MATOPA MADEIRAS LTDA.
e SERRA COMERCIAL MADEIREIRA LTDA.
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e TARIMATA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
BROOKLIN
e MOGNO SUL MADEIRAS LTDA.
BUTANTA
e ALPHA PISO DESIGN HOUSE DECORACOES
LTDA.
o ALPHAMADE
o CARPAN DESIGN & PROJETOS LTDA.
e CISAN ESQUADRIAS DE IMPORTACAO
e DOIS PODERES
o ESQUADRIAS ALVARENGA LTDA.
o KISMEL PORTAS E JANELAS
MASBRA
PAU PAU ASSOALHOS E CIA.
READ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
o REATA
e ROMAPPA COMERCIO E REPRESENTAGOES DE
MADEIRAS LTDA.
INTERLAGOS
e PINHOFER MADEIRAS E DERIVADOS
IPIRANGA
e MADEPLAC CENTRAL DE MADEIRAS
JARDIM BOFLIGLIOLI
e MADEIRAS LANE LTDA.
JARDIM DA SAUDE
e GONZALEZ MADEIREIRA LTDA.
PINHEIROS
e ARATANS COMERCIAL MADEIREIRA LTDA.
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o CASA DAS TRELICAS MADEIRAS E FERRAGENS
LTDA.

o ITAFERR MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.

e MADEIRAS PINHEIRO LTDA.

e PAULIMAD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.

RIO BONITO
e MADEIREIRA RIO BONITO
SANTO AMARO

e CAPITEL COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS
P/ CONSTRUGAO LTDA.

e DEPOSITO CAMPO GRANDE MATERIAIS P/
CONSTRUGAO LTDA.

e LAJOTEIRO COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUGAO LTDA.

VILA GUMERCINDO
e COMINOTTI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
VILA MARIANA

e BAY WINDOW COMERCIO DE MADEIRAS E
ESQUADRIAS LTDA.

e SPAZIO COMERCIO DE MADEIRAS E
ESQUADRIAS LTDA.

2. LISTA DE EMPRESAS CONSTRUTORAS

As empresas construtoras cujas obras foram visitadas
para a coleta de informagdes estao listadas a seguir, de acordo com o bairro em
que se localizam as obras. Exceto para trés empresas, as demais obras

localizam-se na Cidade de Sao Paulo.
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CERQUEIRA CESAR
« CONSTRUTORA JACEGUAVA
« CONSTRUTORA KAUFFMANN LTDA.
« CONSTRUTORA SUAREZ
«ENCOL S.A. ENGENHARIA COM & IND
«INPAR INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA.
« TUAMA ENGENHARIA LTDA.
CONSOLAGAO
« INPAR INCORPORACOES E PARTICIPACOES
JARDIM PAULISTA
o CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO
e GHG CONSTRUGOES LTDA.
o GAFISA IMOBILIARIA S.A.
PARAISO
 PINTO DE ALMEIDA ENGENHARIA
PARQUE NOVO MUNDO
o CAMARGO CORREA S.A.
PLANALTO PAULISTA
e CONCIVIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
e MANTRA ENGENHARIA LTDA.
e TECNO & CORPORATE EMP. IMOBILIARIOS
VILA MARIANA
o ACAO CONSTRUTORA LTDA.
VILA MASCOTE
o GAFISA IMOBILIARIA S.A.
VILA NOVA CONCEIGAO
e CONSTRUTOR: EDMUNDO AZAR
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e CONSTRUTORA RFM
INTERIOR DE SAO PAULO
e REMA CONSTRUTORA LTDA. (Araraquara)
o ALMEIDA MARIN - CONSTRUCOES E COMERCIO
(Paulinia)
e RICARDO PAPPA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA. (Salto)
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1. QUESTIONARIO UTILIZADO NA COLETA DE INFORMAGOES NAS
DISTRIBUIDORAS
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QUESTIONARIO - DISTRIBUIDORAS Ne ... ..

Empresa:

End.:

Bairro: CEP -

Fone: Fax:

Informante:

Cargo:

1. Espécies de madeiras serradas/beneficiadas comercializadas

nome %
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2. Padronizagcdo das dimensdes? INao [1Sim. Qual?
3. Padronizagao da qualidade? TTNao 1 Sim. Qual?
4. Tratamento quimico? INao [1Sim. Qual?
5. Secagem? INao [1Sim T1Ar [ Estufa

6. Forma de aquisicdo da madeira:
[ produgao propria [l produgao terceiros

[1 outras:

] distribuidor

7. Problemas do setor

problemas

peso

Data: / /96

Entrevistador (codigo):




QUESTIONARIO - MADEIRA N2

Cddigo da amostra: /

Nome popular:

Folha N2
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Identificacdo do Laboratdrio:

Nome popular:

Nome cientifico:

Informagdes sobre a madeira:

1.Fonte de suprimento:

pais: municipio:

estado:

2. Usos:

3. Tipos de pecgas (nome e bitola):

4. Fixacado mecanica

boa [Iregular [ruim

6. Desempenho em uso
‘lbom [lregular [Iruim

Justificar:

5. Trabalhabilidade:

boa [Iregular [ruim




2. QUESTIONARIO UTILIZADO NA COLETA DE INFORMAGOES NAS
CONSTRUTORAS
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QUESTIONARIO - CONSTRUTORAS Ne ... ..

Empresa:

End.:

Bairro: CEP -

Fone: Fax:

Informante:

Cargo:

1. Espécies de madeiras serradas/beneficiadas utilizadas

nome %
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2. Padronizagcdo das dimensdes? INao [1Sim. Qual?
3. Padronizagao da qualidade? TINao 1 Sim. Qual?
4. Tratamento quimico? INao [1Sim. Qual?
5. Secagem? INao [1Sim T1Ar [ Estufa

6. Forma de aquisicdo da madeira:
[ produgao propria [ producgao terceiros [ distribuidor

[1 outras:

7. Critério de escolha das espécies de madeira:
"I projeto [ltradicdo []vendedor/distribuidor

"1 disponibilidade [ outras:

8. Problemas do setor

problemas peso

Data: / /96

Entrevistador: (codigo):




QUESTIONARIO - MADEIRA N2

Cddigo da amostra: /

Nome

popular:

Folha N®
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Identificacdo do Laboratdrio:

Nome popular:

Nome cientifico:

Informagdes sobre a madeira:

1.Fonte de suprimento:

pais: municipio:

estado:

2. Usos:

3. Tipos de pecgas (nome e bitola):

4. Fixacado mecanica

boa [Iregular [ruim

6. Desempenho em uso
‘lbom [lregular [Jruim

Justificar:

5. Trabalhabilidade:

boa [Iregular [ruim
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APENDICE 3



1. RESULTADO DA IDENTIFICAGAO DAS AMOSTRAS DE MADEIRA

COLETADAS JUNTO AOS DISTRIBUIDORES
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Quest | Amostra | Nome coletado | Identificagéo no laboratério

Nome comercial Nome cientifico
A-01 001-A ipé ipé Tabebuia sp
A-01 002-A marfim pau-marfim Balfourodendron riedelianum
A-01 003-A sucupira cumaru Dipteryx odorata
A-02 004-A peroba peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
A-02 005-A ipé ipé Tabebuia sp
A-02 006-A jatoba jatoba Hymenaea courbaril
A-03 007-A peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
A-03 008-A pinho pinho-do-parana Araucaria angustifolia
A-03 009-A cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
A-04 010-A angelim angelim-pedra Hymenolobium modestum
A-04 011-A cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
A-04 012-A cedro-rosa mogno Swietenia macrophylla
A-04 013-A cerejeira cerejeira Amburana acreana
A-04 014-A imbuia imbuia Ocotea porosa
A-04 015-A ipé ipé Tabebuia sp
A-04 016-A jatoba jatoba Hymenaea stilbocarpa
A-04 017-A mogno mogno Swietenia macrophylla
A-05 018-A mogno mogno Swietenia macrophylla
A-05 019-A imbuia imbuia Ocotea porosa
A-06 020-A pinus pinus Pinus sp
A-06 021-A cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
A-07 022-A mogno mogno Swietenia macrophylla
A-07 023-A ipé ipé Tabebuia sp
A-07 024-A marfim pau-marfim Balfourodendron riedelianum
A-08 025-A mogno mogno Swietenia macrophylla
A-08 026-A freijo freijo Cordia goeldiana
A-08 027-A pinho pinho-do-parana Araucaria angustifolia
A-08 028-A marfim pau-marfim Balfourodendron riedelianum
A-08 029-A sucupira sucupira Bowdichia nitida
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Quest | Amostra | Nome coletado | Identificacdo no laboratério
Nome comercial Nome cientifico
A-09 030-A ipé ipé Tabebuia sp
A-09 031-A marfim pau-marfim Balfourodendron riedelianum
A-09 032-A jatoba jatoba Hymenaea courbaril
A-09 033-A imbuia imbuia Ocotea porosa
A-09 034-A cedro cedro Cedrela sp
A-09 035-A mogno mogno Swietenia macrophylla
A-09 036-A angelim angelim-pedra Hymenolobium heterocarpum
A-10 037-A cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
A-10 038-A ipé ipé Tabebuia sp
A-10 039-A jatoba jatoba Hymenaea stilbocarpa
A-10 040-A cumaru cumaru Dipteryx odorata
A-11 041-A imbuia imbuia Ocotea porosa
A-11 042-A cerejeira cerejeira Amburana acreana
A-11 043-A cedro-rosa cedro Cedrela sp
A-11 044-A angelim angelim-pedra Hymenolobium heterocarpum
A-12 045-A cerejeira cerejeira Amburana acreana
A-12 046-A cedro-rosa cedrorana Cedrelinga catenaeformis
A-12 047-A mogno mogno Swietenia macrophylla
A-12 048-A marfim pau-marfim Balfourodendron riedelianum
A-12 049-A ipé ipé Tabebuia sp
A-12 050-A imbuia imbuia Ocotea porosa
A-12 051-A sucupira sucupira Diplotropis guianensis
A-12 052-A cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
A-13 053-A cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
A-13 054-A pinho pinho-do-parana Araucaria angustifolia
A-13 055-A mogno mogno Swietenia macrophylla
A-13 056-A imbuia imbuia Ocotea porosa
A-14 057-A cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
A-14 058-A jatoba jatoba Hymenaea courbaril
A-14 059-A pinho pinho-do-parana Araucaria angustifolia
A-14 060-A ipé ipé Tabebuia sp
A-14 061-A mogno mogno Swietenia macrophylla
A-14 062-A cerejeira cerejeira Amburana acreana
A-14 063-A pinus pinus Pinus sp
A-15 064-A cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
A-15 065-A pinho pinho-do-parana Araucaria angustifolia
A-15 066-A cerejeira cerejeira Amburana acreana
A-15 067-A mogno mogno Swietenia macrophylla
A-15 068-A jatoba jatoba Hymenaea courbaril
A-15 069-A ipé ipé Tabebuia sp
A-16 070-A cupiuba cupiuba Goupia glabra
A-17 071-A magcaranduba magcaranduba Manilkara longifolia
A-17 072-A angico-rajado | angico-preto Anadenanthera macrocarpa
A-17 073-A peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
A-18 074-A ipé ipé Tabebuia sp
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Quest | Amostra | Nome coletado | Identificacdo no laboratério

Nome comercial Nome cientifico
A-18 075-A jatoba mogno Swietenia macrophylla
A-18 076-A cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
A-18 077-A peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
A-18 078-A mogno mogno Swietenia macrophylla
A-19 080-A cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
A-19 081-A pinho pinho-do-parana Araucaria angustifolia
A-19 082-A peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
T-01 000-T cedro-rosa cedro Cedrela sp
T-01 001-T ipé-tabaco ipé Tabebuia sp
T-01 002-T cumaru cumaru Dipteryx odorata
T-01 003-T jatoba jatoba Hymenaea stilbocarpa
T-01 004-T marfim pau-marfim Balfourodendron riedelianum
T-01 005-T peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
T-01 006-T garapa garapa Apuleia leiocarpa
T-01 007-T ipé-sapucaia macacauba Platymiscium ulei
T-01 008-T tamarino / jatai | jutai-cica Martiodendron elatum
T-01 009-T cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-02 010-T cedro cedro Cedrela sp
T-02 011-T imbuia imbuia Ocotea porosa
T-03 012-T imbuia louro-canela Ocotea sp
T-03 013-T angelim-pedra | angelim-pedra Hymenolobium elatum
T-03 014-T cerejeira cerejeira Amburana acreana
T-03 015-T mogno mogno Swietenia macrophylla
T-03 016-T itauba sem amostra nao considerar
T-03 017-T louro-vermelho | louro-vermelho Nectandra rubra
T-03 018-T freijo sem amostra nao considerar
T-03 019-T peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
T-03 020-T cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-04 021-T imbuia imbuia Ocotea porosa
T-04 022-T cedro-rosa mogno Swietenia macrophylla
T-04 023-T mogno mogno Swietenia macrophylla
T-04 024-T cerejeira cerejeira Amburana acreana
T-04 025-T ipé-cumaru cumaru Dipteryx odorata
T-04 026-T itauba itauba Mezilaurus itauba
T-04 027-T perobinha garapa Apuleia leiocarpa
T-05 028-T imbuia imbuia Ocotea porosa
T-05 029-T cedro-rosa cedro Cedrela sp
T-06 030-T imbuia imbuia Ocotea porosa
T-06 031-T cedro-rosa cedro Cedrela sp
T-06 032-T itauba itauba Mezilaurus itauba
T-07 033-T mogno mogno Swietenia macrophylla
T-07 034-T cerejeira cerejeira Amburana acreana
T-09 051-T imbuia imbuia Ocotea porosa
T-09 052-T cedro cedro Cedrela sp
T-09 053-T mogno cedrinho Erisma uncinatum
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T-10 054-T ipé ipé Tabebuia sp
T-10 055-T jatoba jatoba Hymenaea courbaril
T-10 056-T cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-11 057-T jatoba jutai-cica Martiodendron elatum
T-11 058-T ipé ipé Tabebuia sp
T-11 059-T cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-11 060-T marfim pau-marfim Balfourodendron riedelianum
T-12 061-T ipé ipé Tabebuia sp
T-12 062-T jatoba jutai-cica Martiodendron elatum
T-12 063-T peroba peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
T-12 064-T pinus pinus Pinus sp
T-12 065-T pinho pinho-do-parana Araucaria angustifolia
T-12 066-T cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-12 067-T imbuia imbuia Ocotea porosa
T-12 068-T cerejeira cerejeira Amburana acreana
T-12 069-T mogno mogno Swietenia macrophylla
T-12 070-T angelim faveira-amargosa Vatairea fusca
T-12 071-T freijo freijo Cordia goeldiana
T-13 072-T pinho-do- pinho-do-parana Araucaria angustifolia
parana
T-13 073-T pinus pinus Pinus sp
T-13 074-T cedrinho cambara Qualea paraensis
T-13 075-T cambara cedrinho Erisma uncinatum
T-13 076-T peroba-do- cedrinho Erisma uncinatum
norte
T-13 077-Ta abiurana, cambara Ruizterania albiflora
goiabéo,
peroba-do-
norte
T-13 077-Tb | abiurana, piquia Caryocar villosum
goiabéo,
peroba-do-
norte
T-13 078-T piquiarana piquiarana Caryocar glabrum
T-14 079-T cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-14 080-T angico-preto jatoba Hymenaea courbaril
T-14 081-T macaranduba magcaranduba Manilkara huberi
T-14 082-T garapeira garapa Apuleia leiocarpa
T-14 083-T peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
T-14 084-T pinho pinho-do-parana Araucaria angustifolia
T-14 085-T pinus pinus Pinus sp
T-14 086-T ipé ipé Tabebuia sp
T-15 087-Ta ipé ipé Tabebuia sp
T-15 087-Tb ipé ipé Tabebuia sp
T-15 087-Tc ipé ipé Tabebuia sp
T-15 088-T angelim-pedra | angelim-pedra Hymenolobium heterocarpum
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T-15 089-T marfim pau-marfim Balfourodendron riedelianum
T-15 090-T peroba-mica peroba-mica Aspidosperma macrocarpon
T-15 091-T abiurana goiabao Planchonella pachycarpa
T-15 092-T - sem amostra ndo considerar
T-15 093-T cabreuva cabreuva-vermelha | Myroxylon balsamum
T-15 094-T amarelinho pau-amarelo Euxylophora paraensis
T-15 095-T muirajuba pau-mulato Calycophyllum spruceanum
T-15 096-Ta | cumaru cumaru Dipteryx odorata
T-15 096-Tb | cumaru cumaru Dipteryx odorata
T-15 097-T grapia garapa Apuleia leiocarpa
T-15 098-Ta | jatoba jatoba Hymenaea courbaril
T-15 098-Tb | jatoba jatoba Hymenaea courbaril
T-15 099-T muiracatiara jutai-cica Martiodendron elatum
T-15 100-T tatajuba tatajuba Bagassa guianensis
T-15 101-T angico-preto angico-preto Anadenanthera macrocarpa
T-15 102-T tauari tauari Couratari sp
T-15 103-Ta | cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-15 103-Tb | cedrinho quaruba Vochysia vismiaefolia
T-15 104-T marupa, marupa Simarouba amara

caixeta
T-15 105-T cedro-rosa cedro Cedrela sp
T-15 106-T freijé freijo Cordia goeldiana
T-16 107-T cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-16 108-T peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
T-16 109-T peroba-mica peroba-mica Aspidosperma macrocarpon
T-16 110-T angico-preto angico-preto Anadenanthera macrocarpa
T-16 111-T grevilha grevilea Grevillea robusta
T-17 112-T peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
T-17 113-T cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-17 114-T canafistula canafistula Peltophorum vogelianum
T-17 115-T garapeira garapa Apuleia leiocarpa
T-18 116-T garapa garapa Apuleia leiocarpa
T-18 117-T canjerana marinheiro Guarea grandifolia
T-18 118-T mogno- jacareuba Calophyllum brasiliense
marinheiro

T-18 119-T cedro-rosa cedro Cedrela sp
T-18 120-Ta imbuia imbuia Ocotea porosa
T-18 120-Tb imbuia cerejeira Amburana acreana
T-18 121-T angelim angelim-pedra Hymenolobium heterocarpum
T-18 122-T canelao louro-canela Ocotea sp
T-19 123-T cambara cedrinho Erisma uncinatum
T-19 124-T peroba-rosa peroba-mica Aspidosperma macrocarpon
T-20 125-Ta cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-20 125-Tb | cedrinho cedrorana Cedrelinga catenaeformis
T-20 126-T peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
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T-20 127-T pinus pinus Pinus sp
T-21 128-T pinho pinho-do-parana Araucaria angustifolia
T-21 129-T macaranduba magcaranduba Manilkara huberi
T-21 130-T pinho- cupressus Cupressus lusitanica
reflorestado
T-21 131-T cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-22 132-T pinho pinho-do-parana Araucaria angustifolia
T-22 133-T pinus pinus Pinus sp
T-22 134-T cupiuba cupiuba Goupia glabra
T-22 135-T cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-23 136-T eucalipto eucalipto Eucalyptus grandis
T-23 137-T cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-23 138-T pinus pinus Pinus sp
T-23 139-T garapeira garapa Apuleia leiocarpa
T-24 140-T cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
T-24 141-T pinus pinus Pinus sp
T-24 142-T peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
T-24 143-T pinho pinho-do-parana Araucaria angustifolia
T-24 144-T cabreuva cabreuva-vermelha | Myroxylon balsamum
T-24 145-T ipé ipé Tabebuia sp?
T-24 146-T jatoba jatoba Hymenaea courbaril
T-24 147-T cumaru cumaru Dipteryx odorata
T-24 148-T cambara cambara Qualea homosepala
T-24 149-T pau-marfim pau-marfim Balfourodendron riedelianum
T-24 150-T mogno mogno Swietenia macrophylla
T-24 151-T angelim angelim-pedra Hymenolobium heterocarpum
T-24 152-T peroba-do- angico-vermelho Parapiptadenia rigida
norte

2. RESULTADO DA IDENTIFICAGAO DAS AMOSTRAS DE MADEIRA
COLETADAS JUNTO AS CONSTRUTORAS

Quest | Amostra. | Nome coletado | Identificagdo no laboratério

Nome comercial Nome cientifico
1-01 001-la peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
1-01 001-Ic peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
1-01 001-1d peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
1-01 001-le peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
1-01 001-Ib peroba-rosa eucalipto Eucalyptus tereticornis
I-01 002-la cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
1-01 002-1b cedrinho cambard Qualea sp
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1-01 002-Ic cedrinho rosadinho Micropholis sp
[-02 003-la cupiuba cupiuba Goupia glabra
1-02 003-Ib cupiuba cambara Qualea sp
1-02 003-Ic cupiuba angelim-pedra Hymenolobium petraeum
1-02 003-1d cupiuba cedrinho Erisma uncinatum
[-02 003-le cupiuba garapa Apuleia leiocarpa
1-02 003-If cupiuba cupiuba Goupia glabra
I-03 004-| cupiuba cupiuba Goupia glabra
W-01 | 001-W cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
W-01 | 002-W pinus pinus Pinus sp
W-01 | 003-W pinho pinus Pinus sp
W-01 | 004-W desconhecida freijo Cordia goeldiana
W-02 | 005-Wa cupiuba louro-canela Ocotea sp
W-02 | 005-Wb cupiuba cambara Qualea sp
W-02 | 005-Wc cupiuba bacuri Platonia insignis
W-02 | 005-Wd cupiuba bacuri-de-anta Moronobea coccinea
W-02 | 005-We cupiuba canafistula Peltophorum vogelianum
W-02 | 005-Wf cupiuba cupiuba Goupia glabra
W-02 | 006-W angico-preto angico-preto Anadenanthera macrocarpa
W-02 | 007-W cedrinho eucalipto Eucalyptus tereticornis
W-02 | 008-W cupiuba cupiuba Goupia glabra
W-03 [ 009-Wa cedrinho cambara Ruizterania albiflora
W-03 | 009-Wb cedrinho cambara Ruizterania albiflora
W-03 [ 009-Wc cedrinho cambara Ruizterania albiflora
W-03 | 009-Wd cedrinho amescla Trattinickia burseraefolia
W-03 [ 009-We cedrinho angelim-pedra Hymenolobium heterocarpum
W-03 | 009-Wf cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
W-03 | 010-W pinus cuningadmia Cunninghamia lanceolata
W-04 | 011-W pinus pinus Pinus sp
W-05 | 012-W peroba-rosa peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
W-05 [ 013-W pinus pinho-do-parana | Araucaria angustifolia
W-05 | 014-Wa cedrinho fava-orelha-de- Enterolobium schomburgkii
negro
W-05 | 014-Wb cedrinho cambara Qualea paraensis
W-05 [ 014-Wc cedrinho muiracatiara Astronium lecointei
W-05 | 014-Wd cedrinho cambara Qualea sp
W-05 [ 014-We cedrinho glicia Glycydendrom amazonicum
W-05 [ 014-Wf cedrinho faveira Dimorphandra velutina
W-05 | 014-Wg cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
W-05 [ 014-Wh cedrinho jatoba Hymenaea courbaril
W-05 | 014-Wi cedrinho castanheira Bertholletia excelsa
W-05 | 015-W perobinha-do- bacuri-de-anta Moronobea coccinea
campo
W-06 [ 016-Wa pinho pinho-do-parana | Araucaria angustifolia
W-06 [ 016-Wb pinho pinus Pinus sp
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W-06 | 017-Wa cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
W-06 | 017-Wb cedrinho muiracatiara Astronium lecointei
W-06 [ 017-Wc cedrinho faveira-amargosa | Vatairea paraensis
W-06 | 017-Wd cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
W-06 | 018-W peroba peroba-mica Aspidosperma macrocarpon
W-07 | 019-W peroba peroba-rosa Aspidosperma polyneuron
W-07 | 020-W pinho pinho-do-parana | Araucaria angustifolia
W-08 [ 021-Wa pinho pinho-do-parana | Araucaria angustifolia
W-08 [ 021-Wb pinho cuningamia Cunninghamia lanceolata
W-08 | 021-Wc pinho amescla Trattinickia burseraefolia
W-08 [ 022-Wa peroba angico-preto Anadenanthera macrocarpa
W-08 [ 022-Wb peroba angico-vermelho | Parapiptadenia rigida
W-08 | 023-W cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
W-08 [ 024-Wa desconhecida angelim-pedra Hymenolobium heterocarpum
W-08 [ 024-Wb desconhecida angelim-pedra Hymenolobium heterocarpum
W-09 [ 025-Wa pinho pinho-do-parana | Araucaria angustifolia
W-09 [ 025-Wb pinho freijo Cordia goeldiana
W-10 | 026-Wa cedrinho cambara Ruizterania albiflora
W-10 [ 026-Wb cedrinho castanheira Bertholletia excelsa
W-10 [ 026-Wc cedrinho muiracatiara Astronium paraense
W-10 | 026-Wd cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
W-10 | 026-We cedrinho cedrorana Cedrelinga catenaeformis
W-10 [ 026-Wf cedrinho cedrorana Cedrelinga catenaeformis
W-10 [ 026-Wg cedrinho pinus Pinus sp
W-10 [ 027-Wa ipé ipé Tabebuia sp
W-10 | 027-Wb ipé ipé Tabebuia sp
W-10 | 027-Wc ipé ipé Tabebuia sp
W-10 [ 027-Wd ipé ipé Tabebuia sp
W-11 | 028-W peroba-mica peroba-mica Aspidosperma macrocarpon
W-11 | 029-W pinho-de- pinus Pinus sp

segunda
W-11 | 030-W desconhecido vinhatico Plathymenia foliolosa
W-11 | 031-W desconhecido amescla Trattinickia burseraefolia
W-11 | 032-W desconhecido vinhatico Plathymenia foliolosa
W-12 | 033-W desconhecido ipé Tabebuia sp
W-12 | 034-W desconhecido pinho-do-parana | Araucaria angustifolia
W-12 | 035-W desconhecido ipé Tabebuia sp
W-12 | 036-Wa desconhecido cedrinho Erisma uncinatum
W-12 | 036-Wb desconhecido pinho-do-parana | Araucaria angustifolia
W-13 | 037-Wa pinus pinus Pinus sp
W-13 [ 037-Wb pinus pinus Pinus sp
W-13 | 037-Wc pinus pinus Pinus sp
W-13 | 037-Wd pinus castanheira Bertholletia excelsa
W-13 [ 038-Wa cedrinho castanheira Bertholletia excelsa
W-13 [ 038-Whb cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
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W-14 | 038’-Wa cedrinho cambara Qualea paraensis
W-14 | 038-Wb | cedrinho quaruba Vochysia vismiaefolia
W-14 | 038-Wc cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
W-14 | 038-Wd cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
W-14 | 038-We | cedrinho castanheira Bertholletia excelsa
W-14 | 038-Wf cedrinho cambara Qualea paraensis
W-14 | 038-Wg cedrinho angelim-pedra Hymenolobium heterocarpum
W-15 | 039-Wa pinus pinho-do-parana | Araucaria angustifolia
W-15 | 039-Wb pinus pinus Pinus sp
W-16 [ 040-Wa cedrinho castanheira Bertholletia excelsa
W-16 | 040-Wb cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
W-16 | 041-W peroba-amarela | guatambu-peroba | Aspidosperma populifolium
W-16 | 042-W pinus pinus Pinus sp
W-17 | 043-Wa pinho pinus Pinus sp
W-17 | 043-Wb pinho amescla Trattinickia burseraefolia
W-17 | 043-Wc pinho eucalipto Eucalyptus saligna
W-17 | 044-Wa cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
W-17 | 044-Wb cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
W-17 | 044-Wc cedrinho castanheira Bertholletia excelsa
W-18 | 045-W pinho cupressus Cupressus lusitanica
W-18 | 046-W pinus pinus Pinus sp
W-18 | 047-W cedrinho cedrinho Erisma uncinatum
W-18 [ 048-Wa peroba cupiuba Goupia glabra
W-18 | 048-Wb peroba goiabdo Planchonella pachycarpa
W-19 [ 050-W freijo freijo Cordia goeldiana
W-19 [ 051-Wa ipé ipé Tabebuia sp
W-19 [ 051-Wb ipé ipé Tabebuia sp
W-19 | 051-Wc ipé jatoba Hymenaea courbaril




167

APENDICE 4



168

1. FREQUENCIA DE OCORRENCIA DAS MADEIRAS IDENTIFICADAS

Com vistas a detectar as madeiras mais frequentemente
identificadas nas amostras coletadas junto aos entrevistados, foi elaborada a
lista abaixo onde sdo apresentadas as frequéncias das madeiras identificadas
na forma de valores percentuais em relagdo ao total de amostras coletadas e

em relagcdo as amostras coletadas nos distribuidores e nas construtoras.

Nome Comercial Frequéncia (%)
Distribuidores Construtoras Total

cedrinho 12,6 13,9 13,0
ipé 8,5 6,6 7,8
pinus 4,0 10,7 6,4
pinho-do-parana 5,4 6,6 5,8
peroba-rosa 5,8 49 5,5
mogno 8,1 0,0 52
jatoba 54 1,6 4.1
cambara 1,3 9,0 4.1
imbuia 5,8 0,0 3,8
angelim-pedra 3.1 4.1 3,5
cerejeira 45 0,0 29
cedro 4,0 0,0 2,6
pau-marfim 4.0 0,0 2,6
garapa 3,1 0,8 2,3
cupiuba 0,9 4.9 2,3
cumaru 3.1 0,0 2,0
castanheira 0,0 5,7 2,0
freijo 1,3 2,5 1,7

peroba-mica 1,3 1,6 1,4
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Nome Comercial

Frequéncia (%)

Distribuidores Construtoras Total
angico-preto 1,3 0,6 1,4
jutai-cica 1,8 0,0 1,2
cedrorana 0,9 1,6 1,2
eucalipto 0,6 2,5 1,2
amescla 0,0 3,3 1,2
macaranduba 1,3 0,0 0,9
louro-canela 0,9 0,8 0,9
muiracatiara 0,0 2,5 0,9
cabreuva-vermelha 0,9 0,0 0,6
itauba 0,9 0,0 0,6
sucupira 0,9 0,0 0,6
cupressus 0,6 0,8 0,6
faveira-amargosa 0,6 0,8 0,6
goiabao 0,6 0,8 0,6
quaruba 0,6 0,8 0,6
angico-vermelho 0,4 0,8 0,6
canafistula 0,4 0,8 0,6
bacuri-de-anta 0,0 1,6 0,6
cuningamia 0,0 1,6 0,6
vinhatico 0,0 1,6 0,6
grevilea 0,6 0,0 0,3
jacareuba 0,6 0,0 0,3
louro-vermelho 0,6 0,0 0,3
macacauba 0,6 0,0 0,3
marinheiro 0,6 0,0 0,3
marupa 0,6 0,0 0,3
pau-amarelo 0,6 0,0 0,3
pau-mulato 0,6 0,0 0,3
piquiarana 0,6 0,0 0,3
piquia 0,6 0,0 0,3
tatajuba 0,6 0,0 0,3
tauari 0,6 0,0 0,3
bacuri 0,0 0,8 0,3
fava-orelha-de-negro 0,0 0,8 0,3
faveira 0,0 0,8 0,3
glicia 0,0 0,8 0,3
guatambu-peroba 0,0 0,8 0,3
rosadinho 0,0 0,8 0,3
TOTAL' 100 100 100

Obs." Devido aos arredondamentos o total pode ser diferente de 100.



